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ionômero de vidro contendo 

fosfatos cálcicos 

M
A

TE
R

IA
L 

E 
M

ÉT
O

D
O

S 
R

ES
U

LT
A

D
O

S 
C

O
N

C
LU

SÃ
O

 
O

B
JE

TI
V

O
 

 O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da adição de 

três cerâmicas bioativas – fosfato octacálcico (OCP), α-fosfato 

tricálcico (α-TCP) e hidroxiapatita nanoestruturada (HA) – sobre 

as propriedades de um cimento de ionômero de vidro 
restaurador comercial. 

 

Delineamento do estudo.  

Tempo de 

Presa Inicial 

 Com os resultados obtidos até o momento, 

pode-se concluir que a adição de fosfatos cálcicos 

constitui uma forma promissora de incrementar as 

vantagens do cimento de ionômero de vidro.  

• ANOVA; 

• TesteTukey; 

• Nível de 

significância de 5%. 

Radiodacidade dos 

materiais experimentais. 

Radiopacidade dos  

materiais experimentais. 

Tempo de presa inicial dos  

materiais experimentais.  

Análise 

dos dados. 
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Letras distintas indicam diferença entre os grupos (p<0,05). Todos os grupos atenderam à especificação e apresentaram radiopacidade equivalente 

a 3mmAl Não houve diferença entre os grupos (p>0,05). 
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Tempo de Presa Inicial dos 

materiais experimentais. Figura 1 
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Grupo Massa  

Pó CIV (%) 

Massa Fosfatos Cálcicos 

OCP (%) aTCP (%) HA (%) 

GC 100 0 0 0 

GOCP 95 5 0 0 

GTCP 95 0 5 0 

GHA 95 0 0 5 

Proporção (% em massa) de pó de CIV/fosfato 

cálcico dos grupos experimentais.  


