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Neste trabalho nos mostramos a sintese, caracterizacdo e aplicacdo de nanoparticulas de TiO>
sintetizadas através do método sol-gel utilizando diferentes quantidades do liquido i6nico
BMI.BF4. As nanoparticulas foram analisadas através de isotermas de adsorcdo e dessorcdo
de N2, microscopia eletronica de transmissdo e de varredura e difracdo de raio-X. Um
resultado interessante é o efeito do liquido idnico inibindo o colapso dos poros durante a
calcinacao, sendo possivel visualizar esses poros através das imagens obtidas por microscopia
eletronica de transmissdo. Estas amostras apresentam um maior volume e distribuicdo de
poros que séo propriedades morfologias desejadas para aplicagdo em celula solar sensibilizada
por corante. Comparando os difratogramas de raio-x analisados por refinamento de Rietveld
com os dados obtidos dos espectros de absorcdo, podemos observar que o liquido idnico afeta
a formacdo das fases cristalinas das nanoparticulas. Outro resultado ainda mais interessante é
a menor densidade de vacancias de oxigénio no TiO> devido a utilizagdo do liquido i6nico. As
nanoparticulas de TiO. foram depositadas sobre um substrato condutor, formando um filme
de cerca de 10 um de espessura que foi utilizado na montagem de uma célula solar. A
eficiéncia dos dispositivos foi monitorada através de curvas de corrente versus potencial e
medidas de eficiéncia de conversdao de foton incidente em corrente. Foi observado maior
eficiéncia de geracdo de fotocorrente para as células que utilizam TiO: sintetizados com
liquidos i6nicos. Os resultados obtidos até o momento, sugerem fortemente que a utilizagéo
do liquido i6nico durante a sintese do TiO; resulta em um aumento de volume de poro e uma
diminuicdo da densidade de vacancias, consequentemente aumentando a eficiéncia das células
solares sensibilizadas por corante.



