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(57) Abstract : The present invention relates to a pharmaceutical 
composition of topical application for the treatment of alopecia, the 
composltwn compnsmg polymeric nanoparticles, preferably 
nanocapsules, containing two active principies, fmasteride and 
minoxidil, and pharmaceutically acceptable additives and carriers. The 
invention further includes a method for preparing polymeric 
fmasteride and minoxidil nanoparticles, preferably nanocapsules, 
suitable for a composition o f topical application for the treatment o f 
alopecia, as well as the use of said nanocapsules for preparing a 
pharmaceutical composition. 

(57) Resumo : A presente invenção se refere a uma composiÇao 
farmacêutica, de veiculação tópica, para o tratamento de alopecia, dita 
composiÇao compreendendo nanopartículas poliméricas, 
preferencialmente nanocapsoides, contendo dois princípios ativos, 
fmasterida e minoxidil, aditivos e veículo farmaceuticamente 
aceitáveis. A invenção ainda inclui um processo de preparação das 
nanopartículas poliméricas, preferencialmente nanocapsoides de 
fmasterida e minoxidil, apropriadas para uma composição de 
veiculação tópica para o tratamento de alopecia, bem como o uso de 
ditos nanocapsoides para preparação de uma composição 
farmacêutica. 
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NANOPARTÍCULA POLIMÉRICA DE FINASTERIDA E MINOXIDIL, PROCESSO 

DE SUA PREPARAÇÃO, SUSPENSÃO AQUOSA CONTENDO A MESMA, 

COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, E SEU USO 

A presente 

farmacêutica, de 

alopecia, dita 

CAMPO DA INVENÇÃO 

invenção 

veiculação 

composição 

se refere a 

tópica, para 

co mpreendendo 

o 

uma composição 

tratamento de 

nanopartículas 

poliméricas, preferencialmente nano capsoides, como aqui em 

10 alguma parte definido s, co ntendo dois princípios ativos, 

finasterida e minoxidil, aditivo s e veículo farmaceuticamente 

aceitáveis. A invenção ainda inclui um processo de preparação 

das nanopartículas poliméricas, preferencialmente 

nanocapso ides de finasterida e mino xidil, apropriadas para uma 

15 compo sição de veiculação tópica para o tratamento de alopecia, 

bem como o uso de ditos nanocapsoides para preparação de uma 

compo sição farmacêutica. 

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO 

20 A queda capilar, também chamada de calvície, po de se 

manifestar de formas variadas. Ela pode ser irreversível nos 

casos classificados como alo pecias cicatriciais, o nde há a 

destruição do folículo capilar ; ou reversível nos caso s não

cicatriciais que têm causa variada, podendo ser originária de 

25 tratamento farmacológico, de tipo de alimentação, de estresse 

fisiológico ou psicológico, de infecção fúngica, de 

quimioterapia ou por herança genética. Devido a isso, diversos 

tratamentos farmacológicos e não-farmacológicos (implantes e 
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aplicações de laser) são utilizados na tentativa de reverter 

essa situação. 

Na terapêutica capilar, para que um fármaco tenha a ação 

5 desejada, é necessário que ele atinja o folículo capilar (na 

epiderme) , local onde se enco ntra a enzima responsável pelo 

desencadeamento da patologia, sem permear para os capilares 

sanguíneos que irrigam o folículo piloso (evitando uma ação 

sistêmica). Assim, para que uma formulação seja efetiva, é 

10 necessário que seja capaz de promover a penetração e retenção 

do fármaco em seu local de ação (DRAKE, L., et al.; "The 

effects of finasteride on scalp skin and serum androgen levels 

in men wi th androgenetic alopecia". Journal o f the American 

Academy of Dermatology, 1999, v. 41, n. 4, p. 550-554) 

15 

A alopecia 

capilar maduro 

androgênica é 

(terminal) em 

a transformação do folículo 

um fo lículo imaturo (velus) 

através de sucessivos ciclos capilares co m um encurtamento no 

tempo da fase anágena. Dessa fo rma, devido à redução no tempo 

20 de crescimento e de desenvolvimento do fio, ele acaba se 

to rnando progressivamente mais curto, mais fino e, muitas 

vezes, sem coloração (INUI, S . ;  ITAMI, S . ;  "Mo lecular basis of 

androgenetic alopecia: From androgen to paracrine mediators 

through dermal papilla". Jo urnal Of Dermatological S cience, 

25 2 011, v. 61, p.1-6). Este é o tipo de alo pecia mais comum e 

que atinge principalmente ho mens, estando ligada, entre outros 

fatores, à regulação dos hormônios sexuais. Um maio r 

entendimento da calvície andro gênica veio com os estudos de 

Hamilton (1942 ) que descreveu o padrão de perda capilar e a 
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fisiologia a um processo ligado a uma predisposição genética 

do folículo capilar que ocorre sob a influência dos hormônios 

andrógenos (TRÜEB , R.M.; "Molecular mechanisms of androgenetic 

alopecia". Experimental Gerontology , 20 0 2 ,  v. 3 7, n. 8-9 , p. 

5 981-990 ). Contudo , não existe uma correlação entre a alopecia 

androgênica e os níveis de testosterona , testosterona livre e 

de testosterona biodisponível. É provável que as bases 

patogênicas da calvície sejam mediadas através de sinalizações 

intracelulares no folículo capilar (INUI, S.; ITAMI , S. ; 

10 "Molecular basis o f androgenetic alopecia: From androgen to 

paracrine mediators through dermal papilla". Journal Of 

Dermatological Science , 2011 , v. 61 , p. 1-6). 

15 

Através da ação da enzima 

convertida em um hormônio mais 

(DHT) . Acredita-se que sua 

Scx-redutase , a testosterona é 

potente , a diidrotestosterona 

ação seja superior à da 

testosterona por dois motivos principais: ( i) a DHT não pode 

ser convertida em estrógeno pela aromatase , permanecendo 

apenas sua atividade puramente androgênica , ( i i) estudos in 

20 v itro demonstram que a DHT liga-se com mais afinidade ao 

receptor androgênico que a testosterona (LIU, S.; YAMAUCHI , 

H. ; "Different patterns of Scx-reductase expression , cellular 

distribution , and testosterone metabolism in human follicular 

dermal papilla cells". Biochemical and Biophysical Research 

25 Communications , 20 0 8 ,  36 8 p. 85 8-864). A ação desses hormônios 

andrógenos se dá pela difusão dos mesmos pela membrana celular 

com a finalidade de se ligar ao receptor androgênico 

intracelular. Com essa ligação , o complexo hormônio-receptor 

sofre mudanças conformacionais , ocorrendo , assim , uma ligação 
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do complexo com o sítio promotor no DNA, desencadeando a 

produção de RNAs mensageiros que irão transcrever a resposta 

genética (INUI, S. ; ITAMI, S.; "Molecular basis of 

androgenetic alopecia: From androgen to paracrine mediators 

5 through dermal papilla". Journal O f Dermatological Science, 

2011, v. 61 , p . 1-6). Na ligação da DHT com o receptor 

androgênico presente no folículo capilar, a resposta 

desenvolvida é a diminuição da fase anágena do ciclo de 

crescimento capilar e, dessa forma, o fio de cabelo passa 

10 precocemente para a fase telógena (ELLIS, J. A.; HARRAP, S. 

8.; "The genetics of androgenetic alopecia". Clinics in 

Dermatology, 20 01, .  v. t9 , p. 149-154). 

15 

A alopecia 

capilar, o que 

androgênica 

facilita o 

apresenta um padrão na queda 

seu diagnóstico e facilmente a 

diferencia dos demais tipos. Como padrão tem-se inicialmente a 

perda dos fios na parte frontal ou no vértex apenas, podendo 

expandir-se para as demais regiões. O grau da alopecia pode 

ser determinado através da escala de Hamilton-Norwood. Essa 

20 escala aponta três tipos de padrão de perda capilar: padrão 

vértex (onde a perda dos fios se inicia na parte posterior), 

padrão anterior (onde a perda dos fios se inicia na parte 

frontal) e o padrão normal (iniciando a perda tanto pela parte 

frontal quanto pela parte posterior) , sendo todos os padrões 

25 divididos em sete estágios de perda dos fios (SINCLAIR, R. D. ; 

"Male androgenetic alopecia". The Journal o f Men' s Heal th & 

Gender, 20 0 4 , v. 1 ,  n. 4 ,  p. 3 19-3 27). 
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Atualmente, o tratamento da alopecia pode ser tanto tópico 

quanto sistêmico. Entre os medicamentos aprovados pela ANVISA 

(Brasil), podem ser citados: (i) como sistêmico, o medicamento 

composto de finasterida (1 rng) de uso oral, comercializado sob 

5 o nome de marca Propecia®, que atua como bloqueadora do 

hormônio DHT; e (ii) corno tópicos: (a) o medicamento a base de 

minoxidil, comercializado sob o nome de marca Regain®/Rogain® 

na forma de rnousse a 2% (para mulheres) e a 5% (para homens) e 

(b) o medicamento baseado em alfaestradiol, comercializado sob 

10 o nome de marca Avieis®, na forma de solução a 0 , 0 25% . 

Os princípios ativos (finasterida e minoxidil) apresentam 

diversas dificuldades de estabilidade, biodisponibilidade e de 

formulação que são resultantes de suas propriedades físico-

15 químicas e biológicas/ fisiológicas. Para resolver ou reduzir 

as características negativas dos princípios ativos, pesquisou

se alternativas para "proteger contra sua degradação" ou para 

"aumentar a sua solubilidade". 

20 O desenvolvimento de novos sistemas de liberação de 

fármacos tem sido alvo de aperfeiçoamentos que visam à 

melhoria na eficácia terapêutica e segurança no uso, através 

da alteração de aspectos farrnacocinéticos e farmacodinãmicos. 

Dentre os sistemas coloidais de liberação de fármacos, 

25 destacam-se as nanopartículas polirnéricas e lipossornas (Avnesh 

Kurnari, Sudesh Kurnar Yadav, Subhash C. Yadav, Biodegradable 

polymeric nanoparticles based drugdeli very systerns, Colloids 

and Surfaces B: Biointerfaces f Volume 7 5 f Issue 1 f 1 January 

2010f Pages 1-18; Vladimir P. Torchilinf RECENT ADVANCES WITH 
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PHARMACEUTICAL CARRIERS, NATURE REVIEWS, VOLUME 

2 0 0 5 ,  p. 1 45) . Devido às suas potencialidades 

e à maior estabilidade durante o armazenamento e 

com os fluidos biológicos, as nanopartículas 

5 poliméricas, constituídas por polímeros biodegradáveis, têm 

atraído maior atenção dos pesquisadores quando comparadas aos 

lipossomas (SCHAFFAZICK, S. H. , et al.; "Caracterização e 

estabilidade físico-química de sistemas poliméricos 

nanoparticulados para a administração de fármacos". Química 

10 Nova, 20 0 3 , v. 2 6 ,  n. 5, p. 726-73 7). 

As nanopartículas poliméricas são sistemas coloidais 

carreadores de fármacos que apresentam diãmetros entre 1 0  e 

10 0 0  nm, sendo divididas, conforme suas arquiteturas 

15 supramoleculares, em vesiculares ou matriciais. Nanocápsulas 

(vesiculares) apresentam um núcleo oleoso envolvido por uma 

matriz polimérica, podendo o fármaco estar disperso no núcleo 

e/ou adsorvido à parede polimérica. Nanoesferas (matriciais) 

não apresentam o núcleo oleoso, apenas a estrutura polimérica, 

20 assim o fármaco pode estar retido ou adsorvido na matriz 

polimérica. As nanopartículas constituídas de polímero 

biodegradável têm sido preferidas por apresentarem maior 

potencialidade terapêutica, alta estabilidade nos fluidos 

biológicos e durante o armazenamento (SCHAFFAZICK, S. H. , et 

25 al.; "Caracterização e estabilidade físico-química de sistemas 

poliméricos nanoparticulados para a administração de 

fármacos". Química Nova, 2 0 0 3 ,  v. 2 6 ,  n. 5 ,  p. 726- 73 7) .  
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Para a preparação desses sistemas nanoparticulados, podem 

ser empregados diferentes processos físico-químicos, tais 

como: (i} deposição interfacial de polímeros pré-formados, (b} 

salting-out, e a 

técnicas para 

(c} emulsificação-difusão Entre as principais 

preparação de nanocápsulas destaca-se a 

deposição interfacial de polímeros pré-formados, proposta por 

Fessi e colaboradores em 1989 (FESSI, H.; et al; "Nanocapsule 

formation by interfacial polymer deposition following solvent 

displacement". International Journal of Pharmaceutics, 1989, 

10 v. 55, n. 1, p. R1-R4}, na qual o polímero é dissolvido em 

solvente orgânico juntamente com o componente oleoso, o 

tensoativo lipofílico e o fármaco ou ativo a encapsular. Esta 

fase orgânica/oleosa é injetada, sob agitação moderada, sobre 

uma fase aquosa, a qual é composta de água e tensoativo 

15 hidrofílico. Esta mistura origina, de forma espontânea, as 

nanocápsulas, com diâmetros médios situados entre 200 e 500 

nm. Finalmente, o solvente orgânico e o excesso de água são 

removidos. 

20 A maioria dos produtos de uso tópico disponíveis para o 

25 

tratamento da alopecia consiste de uma formulação com os 

princípios ativos dissolvidos em uma solução hidroalcoólica. 

Entretanto, 

através da 

devido à baixa permeabilidade de 

camada de queratina, somente uma 

alguns fármacos 

fração da dose 

aplicada atinge o local de ação, penetrando nos poros 

capilares e folículos (TSUJIMOTO, H. , et al.; "Evaluation of 

the permeability of hair growing ingredient encapsulated PLGA 

nanospheres to hair follicles and their hair growing effects". 

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2 007, v. 17, p. 
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4771-4777 ) .  Como resultado, o crescimento capilar com o uso 

destes produtos não supera as expectativas do s consumidores, 

levando à falta de adesão ao tratamento. Estudos recentes 

confirmaram a hipótese de que nano partículas podem penetrar 

5 eficientemente nos fo lículo s pilosos ( LADEMANN, J., et al.; 

"Nanoparticles - An efficient carrier 

the hair follicles". European Jo urnal 

Biopharmaceutics, 2 007, v. 6 6, n. 2 ,  

for drug delivery into 

o f  Pharmaceutics and 

p. 159-164) alcançando 

estruturas funcionais pro fundas onde permanecem estocadas por 

10 alguns dias. No caso de substâncias não-particul adas, tais 

efeitos a longo prazo não foram observados no s folículos 

pilosos ou no estrato córneo . A princípio, o estrato córneo 

não possui a característica de reservatório de substâncias 

topicamente aplicadas já que tais substâncias permanecem 

15 localizadas na superfície da pele ou nas camadas celulares 

superiores (que são continuamente removidas por descamação) . 

Portanto, os folículos pilosos tornam-se, em longo prazo , os 

único s reservatórios para substâncias não-particuladas de uso 

tópico. Estas observações mostram que os fo lículos pilosos são 

20 impo rtantes alvos para liberação de fármacos, uma vez que 

estão rodeado s po r uma estreita rede de capilares sanguíneos e 

células dendríticas (células de Langerhans) . 

Por exemplo , o efeito de nanoesferas de poli (lactideo-co-

25 glicolideo) ( PLGA) contendo três diferentes a ti vo s 

(Hinokitiol, ácido glicirretínico e 6-benzilaminopurina) para 

crescimento capilar foi avaliado in vivo (TSUJIMOTO, H., et 

al.; "Evaluation o f  the permeabili ty o f hair growing 

ingredient encapsulated PLGA nanospheres to hair fo llicles and 
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their hair growing effectsn. Bioorganic & Medicinal Chemistry 

Letters, 20 0 7, v. 17, p. 4771- 4777} . Analisando a intensidade 

de fluorescência destes princípios ativos em biópsias de couro 

cabeludo humano, os autores verificaram que as nanoesferas 

5 exerceram um efeito de permeabilidade nos poros 2 a 2, 5 vezes 

maior quando comparadas ao grupo controle dos mesmos 

ingredientes ativos em uma solução tampão (PBS). Também foi 

possível visualizar um aumento na atividade capilar, cujo 

ciclo passou da fase de repouso para a fase de crescimento, 

lO sugerindo que nanoesferas de PLGA podem ser promissores 

carreadores de fármacos nos folículos pilQsos. 

Até o presente momento, poucos trabalhos da literatura 

relatam a veiculação da finasterida em sistemas 

15 nanoparticulados. No documento US 20 0 6 0 2  0 4588, de titularidade 

de Elan Pharma International Limited, é descrita uma 

composição farmacêutica contendo finasterida nanoparticulada 

(possuindo tamanho médio inferior a 20 0 0 nm) e pelo menos um 

20 

25 

estabilizante de superfície; 

associado com a superfície 

método de preparação da 

que pode estar adsorvido 

do princípio ativo. Quanto 

formulação nanoparticulada 

ou 

ao 

de 

finasterida, este compreende em dispersar a finasterida em um 

meio de dispersão líquido, e mecanicamente reduzir o tamanho 

da partícula. 

O pedido de patente US 2011 0 11 70 45, de titularidade de 

Fujifilm Corporation, trata de um produto à base de 

nanopartículas de proteína contendo um ingrediente ativo para 

o tratamento capilar; o produto é composto por nanopartículas 
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produzidas a partir de proteínas (como caseína, colágeno, 

gelatina, albumina, entre outros) estando também presente um 

ingrediente ativo que promove o crescimento capilar, sendo 

incluída a finasterida e minoxidil como um desses ingredientes 

5 ativos. 

No documento W020 050 0 0 25 8, de titularidade de Amorepacific 

Corportation, 

automontadas 

são descritas 

compreendendo um 

nanopartículas poliméricas 

polímero anfifílico e um 

lO ingrediente fisiologicamente ativo; sendo que o polímero 

anfifílico compreende policaprolactona como bloco hidrofóbico 

e polietilenoglicol como bloco hidrofílico, e o dito 

ingrediente fisiologicamente ativo está compreendido pelo 

polímero anfifílico . O ingrediente fisiologicamente ativo pode 

15 ser a finasterida (como especificado na reivindicação 10; ver 

também exemplos 45-47) ou o minoxidil (ver página 8 ,  linhas 8-

18). A motivação do aperfeiçoamento reivindicado, ou seja, o 

emprego de um polímero anfifílico na formação de 

nanopartículas contendo um ingrediente ativo foi a de reduzir 

20 a instabilidade coloidal causadora da precipitação ou 

floculação que ocorre quando é utilizado um polímero 

hidrofóbico na preparação das nanopartículas . 

No entanto, é desejável o emprego de um homopolímero que é 

25 tecnicamente menos complexo, e mais simples de se obter do que 

um copolímero que na verdade é uma estrutura em blocos de 

polímeros em que a proporção das partes hidrofílica e 

lipofílica é difícil de controlar, acarretando, assim, 
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especialmente de nanocápsulas. 

Além 

preparados 

disso, o uso 

em proporção 

de 

1:1 

11 

formação de 

copolímeros em 

das porções 

PCT/BR2013/000335 

nanopartículas, 

bloco que 

hidrofílicas 

são 

e 

lipofílicas acarreta a falta de 

hidrófilo-lipófilo (EHL) o que 

flexibilidade no 

pode limitar a 

equilíbrio 

qualidade 

nanotecnológica da formulação. A possibilidade de variação da 

concentração do estabilizante ( tensoati vo hidrofílico ou 

10 emulsionante) é uma vantagem na preparação de nanopartículas. 

15 

Os homopolímeros lipofílicos podem ser formulados como 

nanopartículas empregando-se estabilizantes em proporções 

variadas na formulação , propiciando uma otimização da 

estabilidade física dos coloides nanotecnológicos. 

SUMÁRIO DA INVENÇÃO 

A presente invenção objetiva proporcionar uma composição 

farmacêutica eficaz no tratamento tópico de alopecia, dita 

composição compreendendo nanopartículas poliméricas, 

20 preferencialmente nanocapsoides , contendo finasterida e 

minoxidil, veículo farmaceuticamente aceitável; e 

opcionalmente aditivos. A invenção também inclui o processo de 

preparação das nanopartículas poliméricas , preferencialmente 

nanocapsóides de finasterida e minoxidil, que integram dita 

25 composição farmacêutica. 

Uma primeira concretização da invenção diz respeito a uma 

composição farmacêutica de uso tópico compreendendo uma 

quantidade terapeuticamente eficaz de nanopartículas 



5 

wo 2014/032152 PCT/BR2013/000335 
12 

poliméricas, preferencialmente nanocapsoides, contendo 

finasterida e minoxidil, estavelmente dispersos em um veículo 

farmaceuticamente 

aditivos. 

aceitável; e opcionalmente contendo 

Em uma segunda concretização, as ditas nanopartículas 

poliméricas, preferencialmente nanocapsóides, são formadas por 

meio da preparação das fases orgânica e aquosa, em que: 

- a Fase orgânica compreende: (a) um polímero hidrofóbico, 

10 (b) um óleo fixo, (c) pelo menos um tensoativo lipofílico de 

15 

20 

25 

baixo EHL, (d) um solvente, (e) um co-solvente e (f) 

finasterida; e 

- a Fase aquosa compreende: (a) pelo menos um tensoativo 

hidrofílico, (b) minoxidil, e (c) água. 

Em uma terceira concretização, a invenção compreende o uso 

de nanopartículas 

nanocapsóides, para a 

poliméricas, 

preparação de 

preferencialmente 

uma composição 

farmacêutica para o tratamento da alopecia. 

O processo de preparação da composição da invenção 

compreende dois estágios. O primeiro estágio, referente à 

preparação das nanopartículas poliméricas, preferencialmente 

os nanocapsóides, da invenção compreende as etapas de: (i) 

preparação da fase orgânica pela dissolução do polímero 

hidrofóbico e da finas ter ida, um óleo fixo, pelo menos um 

tensoativo de baixo EHL, em um solvente orgânico e um co-

solvente; (ii) preparação da fase aquosa pela dissolução de 

minoxidil, de pelo menos um tensoativo hidrofílico, 

preferencialmente neutro, em água; (iii) injeção da fase 
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orgânica na fase aquosa para· permitir a formação da emulsão 

primária de nanopartículas na interface das duas fases, sendo 

a mistura mantida sob agitação por um tempo suficiente para o 

encapsulamento adequado dos ingredientes ativos; (iv) remoção 

5 de pelo menos um solvente orgânico e recuperação da fase 

aquosa contendo os nanocapsóides. 

Após a preparação das nanopartículas, elas são suspensas 

em um veículo apropriado, opcionalmente, contendo aditivos, 

10 tais como, dispersantes, hidratantes, agentes emolientes, 

espessantes, sequestrantes, 

fragrâncias e semelhantes. 

conservantes, 

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS 

antioxidantes, 

15 A Figura 1 mostra a comparação entre o perfil 

granulométrico dos nanocapsóides de finasterida 0 , 20% e 

minoxidil 0, 20% (n=3) [Gráfico 1) e o das nanocápsulas de 

finasterida O, 25% (n=3) [Gráfico 2). 

20 A Figura 2 mostra uma microscopia eletrônica de 

transmissão dos nanocapsóides de finasterida 0, 1%. 

A Figura 3 mostra fotografias dos animais com 1 dia (foto 

1), 15 dias (foto 2) e 23 dias (foto 3) de tratamento para os 

25 grupos tratados com: (A) Nanocápsulas de finas ter ida O ,  25%), 

(B) Nanocapsóides de finasterida 0 , 20% e minoxidil 0, 20% e (C) 

Pilexil®. 
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A Figura 4 ilustra a análise histopatológica da pele 

retirada do dorso dos animais após 2 3  dias de tratamento com 

(A) Nanocapsóides de finasterida 0 , 2 0% e minoxidil 0, 2 0% e { B )  

Pilexil®. 

A Figura 5 mostra o número médio de folículos maduros por 

campo histológico analisado {n=l 2 )  para os animais tratados 

com: (A) Nanocápsulas de finasterida O, 2 5% ) , (B) Nanocapsóides 

de finasterida 0, 2 0% e minoxidil 0 , 2 0% e (C) Pilexil®. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO 

A presente invenção refere-se a 

farmacêutica eficaz no tratamento tópico 

composição compreendendo sistemas 

preferencialmente nanocapsóides contendo 

minoxidil , veículos farmaceuticamente 

opcionalmente contendo aditivos. 

O termo 

nanocápsulas 

nanocapsóide, como aqui 

poliméricas preparadas por 

uma composição 

de alopecia, dita 

nanoparticulados , 

finasterida e 

aceitáveis; e 

usado, significa 

um processo de 

nanoencapsulação em que é empregado, na fase orgânica , um 

solvente e um co-solvente. 

A invenção também inclui um processo de preparação das 

25 nanopartículas poliméricas, preferencialmente nanocapsóides de 

finasterida e minoxidil , que integram dita composição. 

A finasterida é um azo-esteróide sintético com potente 

ação antagonista sele ti v a sobre a enzima 5cx-redutase do tipo 
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2. A finasterida age pela ligação irreversível à enzima, 

impedindo a conversão da testosterona ao seu metabólito ativo , 

a diidrotestosterona ( DHT) • O uso da finas ter ida foi 

inicialmente aprovado para a redução de tamanho da próstata 

5 com obstrução urinária associada (hiperplasia benigna de 

próstata) , visto que a DHT em homens , apesar de ser 

responsável pelo desenvolvimento da próstata , pode estar 

envolvida no desenvolvimento de hiperplasia. Contudo , 

10 

15 

observou-se que os 

também apresentavam 

pacientes que 

uma reversão do 

faziam uso 

quadro de 

desse fármaco 

alopecia. Por 

esta razão , estudos começaram a ser desenvolvidos para 

investigar o potencial da finasterida no tratamento da 

calvície ( SINCLAIR , R. D. ; "Mal e androgenetic alopecia: part 

II". The Journal of Men's Health & Gender , 2 0 05, v. 2, n. 1, 

p. 38-44). 

(20 0 8), com 

finasterida 

Um estudo realizado por Kaufman e colaboradores 

1553 homens entre 1 8  e 41 

na dose de 1 mg por dia 

anos , avaliou a ação da 

frente a um placebo , 

durante cinco anos. Como resultado o tratamento 

decréscimo na probabilidade da 

com 

finasterida levou a um perda 

20 visível de cabelo, comparado com o aumento da probabilidade da 

perda visível de cabelos nos pacientes tratados com placebo. 

Nesse estudo , ao final de 5 anos , 75% dos pacientes tratados 

com placebo desenvolveram calvície e apenas 10% dos pacientes 

tratados com finasterida desenvolveram a patologia. Uma 

25 revisão sobre a 

finasterida para 

mulheres mostrou , 

segurança e eficácia da utilização da 

tratamento da 

como conclusão , 

alopecia androgênica 

que esse fármaco pode 

em 

ser 

utilizado de forma segura e eficaz nos casos em que o 

tratamento tópico com minoxidil não é efetivo (STOUT , S. M. ; 
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STUMPF, J. L.; "�inasteride Treatment of Hair Loss in Women" . 

The Annals of Pharmacotherapy, 2010,  v. 44, n. 6, p.1090-

10 97). 

5 O minoxidil foi introduzido na terapêutica em 1965 para o 

tratamento da hipertensão, entretanto, foi observado que o 

minoxidil administrado oralmente causava hipertricose. A 

partir desta evidência e estudos subsequentes, o minoxidil foi 

aprovado pela Food and Drug Adm ini stra t ion ( FDA) para 

10 tratamento da alopecia androgênica em homens (na concentração 

de 5% ) e mulheres (na concentração de 2%) . Entretanto, embora 

a solução tópica de minoxidil apresente comprovada segurança e 

efetividade, efeitos adversos ao seu uso podem ocorrer. 

FRIEDMAN e colaboradores (20 0 2) relataram casos de alergia de 

15 contato, que incluíam prurido, 

cabeludo . Alguns pacientes 

minoxidil, mas principalmente 

eritema e ressecamento do couro 

apresentaram sensibilidade ao 

ao propilenoglicol, componente 

presente na solução tópica como co-solvente e promotor de 

absorção ( FRIEDMAN, E .  S. ; et al; . "Allergic contact 

20 dermati tis to topical minoxidil solution: Etiology and 

treatment". Journal of American Academy of Dermatology, 20 0 2, 

v .  46, n. 2, p. 3 09-3 12) . 

25 

A 

adversos 

presente invenção 

associados com 

evita 

a 

as desvantagens e efeitos 

administração sistêmica de 

finasterida e tópica do minoxidil ao propor uma composição de 

aplicação tópica de finaterida e minoxidil para o tratamento 

de alopecia com redução dos efeitos colaterais causados por 

esses dois princípios ativos . 
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A invenção se baseia na preparação de nanopartículas 

poliméricas, preferencialmente nanocapsóides, de finasterida e 

minoxidil, por meio de um método de deposição interfacial de 

polímero pré-formado, no qual é primeiramente feita a 

5 dissolução da finasterida, de um polímero hidrofóbico, de um 

óleo fixo e de pelo menos um tensoativo de baixo EHL 

(Equilíbrio Hidrófilo Lipófilo) , em um solvente orgânico e um 

co-solvente, para formar a fase orgânica; e dissolução do 

minoxidil e de pelo menos um tensoativo hidrofílico, 

10 preferencialmente neutro, em água, para formar a fase aquosa. 

Embora nanopartículas, termo que inclui nanoesferas, 

nanocápsulas e nanocapsóides, possam ser vantajosamente 

produzidas pela presente invenção, preferencialmente, a 

15 invenção é particularmente dirigida para a preparação de 

nanocapsóides realizada, preferencialmente, pelo método de 

deposição interfacial. No entanto, deve ficar claro que outros 

métodos podem ser usados para a produção das nanocápsulas da 

invenção. 

20 

As ditas nanopartículas 

nanocapsóides, são formadas a 

aquosa, sendo que: 

poliméricas, 

partir das 

preferencialmente 

fases orgânica e 

- a Fase orgânica compreende: (a) um polímero hidrofóbico, 

25 (b) um óleo fixo, (c) pelo menos um tensoativo lipofílico de 

baixo EHL, (d) um solvente, 

finasterida; e 

(e) um co-solvente e (f) 

- a Fase aquosa compreende: (a) pelo menos um tensoativo 

hidrofílico, (b) minoxidil, e (c) água. 
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O dito polímero utilizado para encapsular a finasterida é 

um polímero hidrofóbico selecionado do grupo consistindo de 

polímeros vinílicos, poliésteres, poliamidas, poliuretanas e 

policarbonatos . Preferencialmente, o polímero hidrofóbico 

5 empregado é um polímero biodegradável do grupo dos poliésteres 

tendo ponto de fusão menor que 120°C. Mais preferencialmente, 

o polímero hidrofóbico biodegradável do grupo dos poliésteres 

é um poli (lactídeo), um poli (glicolídeo), copolímeros de 

poli (lactideo-co-glicolideo), uma policaprolactona, um 

10 copolímero de policaprolactona com um poliéster, com uma 

poliamida, com uma poliuretana ou com um polímero vinílico, e 

mais preferencialmente ainda, é a poli (e-caprolactona) . 

O dito óleo fixo utilizado na fase orgânica da preparação 

15 das nanopartículas poliméricas da invenção é selecionado do 

grupo consistindo de óleo de canola, óleo de soja, óleo de 

oliva, triglicerídeos de cadeia média; sendo preferencialmente 

utilizados os triglicerídeos de cadeia média . Dentre os 

triglicerídios de cadeia média selecionado do grupo de 

20 triglicerídeo dos ácidos cáprico e caprílico, dicaprilocaprato 

de propilenoglicol, macrogolglicerídeos de oleíla, lauroila e 

linoleoila. Mais preferencialmente ainda, o uso como óleo 

fixo, dos triglicerídios de cadeia média, o triglicerídeo dos 

ácidos cáprico e caprílico. 

25 

O dito tensoativo lipofílico empregado na fase orgânica de 

preparação das nanopartículas poliméricas da invenção é um 

tensoativo de baixo EHL, preferivelmente com um valor na faixa 

de 3 a 6, sendo líquidos ou sólidos, preferencialmente sólido, 
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selecionado do grupo consistindo de monoestearato de 

diestearato de sorbitano, triestearato de sorbitano, 

sorbitano, 

propileno 

macrogolglicerídeos caprilocaproílico, lauratos de 

glicol, caprilatos de propileno glicol, 

5 monoestearato de glicerila, oleatos de poliglicerila, ou suas 

misturas . Preferivelmente, o tensoativo lipofílico utilizado 

na fase orgânica da invenção é o monoestearato de sorbitano. 

O solvente utilizado na fase orgânica de preparação das 

10 nanopartículas poliméricas da presente invenção é um solvente 

orgânico selecionado do grupo consistindo de acetona, 

dimetilsulfóxido, dimetilformamida, N-metilpirrolidona, 

dioxano, acetonitrila, metiletilcetona, ou outro solvente que 

apresente propriedades físico-químicas de interação 

15 intermolecular com a água. Em uma concretização preferida da 

invenção o solvente orgânico é preferencialmente a acetona . 

O dito co-solvente utilizado na fase orgânica de 

preparação das nanopartículas poliméricas da presente invenção 

20 é selecionado do grupo consistindo de metanol, etanol, 

propanol, e isopropanol, ou outro álcool, mono-, di-, tri-, ou 

polihidroxilado, glicerol, sorbitol, polietilenoglicol, 

manitol, propilenoglicol. Em uma concretização preferida da 

invenção o co-solvente é preferencialmente o etanol. O uso de 

25 etanol na fase orgânica como co-solvente, propicia a formação 

de nanocapsoides com qualidade nanotecnológica inesperada, uma 

vez que o polímero poli (E-caprolactona) é insolúvel em metanol 

ou etanol. No entanto, para se ter granulometria nanoscópica, 
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os componentes da fase orgânica devem ser solúveis e 

empregados abaixo da concentração de saturação . 

A fase aquosa contém pelo menos um tensoativo hidrofílico 

5 para a preparação das nanopartículas da invenção sendo de 

preferência um emulsionante como polímeros polioxigenados, ou 

um tensoativo iônico, como lecitina, ou um tensoativo neutro 

selecionado do grupo consistindo de polissorbato 2 0, 60 ou 80, 

estearato de macrogol, cetoestearil éter de macrogol, lauril 

lO éter de macrogol, oleil éter de macrogol, oleato de macrogol, 

polioxil óleo de mamona, polioxil óleo de mamona hidrogenado, 

ou suas misturas. De preferência é empregado o polissorbato, e 

mais preferencialmente ainda é escolhido o polissorbato 80, 

para a fase aquosa da preparação das nanopartículas da 

15 invenção. 

A suspensão aquosa de nanopartículas poliméricas 

·compreende: 

na fase orgânica: (a) de 0, 0 01% a 80, 0% (p/p) de 

20 finasterida, (b) de O ,  0 1% a 30, 0 %  (p/p) de um polímero 

hidrofóbico, (c) de O, 01% .a 50, 0% (p/p) de um óleo fixo, (d) 

de 0, 0 1% a 50, 0 %  (p/p) de pelo menos um tensoativo lipofílico 

de baixo EHL, preferencialmente sólido, (e) de 1 0 %  a 80% (p/p) 

de solvente orgânico, e (f) de O, 0 01% a 50% (p/p) de um co-

25 sol vente; e 

- na fase aquosa (a) de 0, 0 01% a 80, 0% (p/p) de minoxidil, 

(b) de 0 , 05% a 20, 0% (p/p) de pelo menos um tensoativo 

hidrofílico, (c) de 10% a 90% (p/p) de água. 
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Em uma formulação preferencial da suspensão aquosa, as 

nanopartículas poliméricas, preferencialmente nanocapsóides, 

compreendem: 

na fase orgânica: (a} de O, 0 0 5% a 50, 0 %  (p/p} de 

finasterida; (b) de 0, 05% a 2 0 , 0 %  (p/p) de um polímero 

hidrofóbico, preferencialmente poli (B-caprolactona); (c) de 

0, 05% a 20, 0 %  (p/p) de um óleo fixo, preferencialmente 

triglicerídios de cadeia média; (d) de O, 05% a 2 0 , 0 %  (p/p) de 

pelo menos um tensoativo lipofílico, preferencialmente o 

10 monoestearato de sorbi tano; (e) de 10% a 80% (p/p) de um 

solvente orgânico, preferencialmente a acetona; e (f) de 

0 , 0 01% a 50% (p/p) de um co-solvente, preferencialmente o 

etanol; e 

na fase aquosa: (a) de 0, 0 0 5% a 50, 0 %  (p/p) de 

15 minoxidil; (b) de 0, 05% a 20, 0 %  (p/p) de pelo menos um 

tensoativo hidrofílico, preferencialmente o polissorbato; e 

(c) de 10% a 90% (p/p) de água. 

A composição farmacêutica para o tratamento de alopecia 

20 contém: (A) os nanocapsóides da presente invenção, 

compreendendo (a) de O, 01% a 2, 5% (p/p) de finasterida; (b) de 

O, 01% a 1 0 , 0 %  (p/p) de minoxidil; (c) de O, 1% a 1 0 , 0% (p/p) de 

um polímero hidrofóbico, preferencialmente a poli (B-

caprolactona); (d) de 0, 1% a 5, 0% (p/p) de um óleo fixo, 

25 preferencialmente triglicerídeos de cadeia média; (e) de O, 1% 

a 5, 0% (p/p} de pelo menos um tensoativo lipofílico de baixo 

EHL, preferencialmente o monoestearato de sorbitano; (f) de 

0, 0 01% a 10% (p/p) de um tensoativo 

preferencialmente o polissorbato 8 O; e (B) 

hidrofílico, 

um veículo 
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farmaceuticamente aceitável, sendo que as quantidades 

componentes dos nanocapsóides estão em percentagem 

formulação final e os ditos nanocapsóides estão dispersos 

dito veículo farmaceuticamente aceitável. 

dos 

da 

no 

Uma composição farmacêutica preferencial para tratamento 

de alopecia da presente invenção compreende de O, 0 1  a 1, 0 %  

(p/p) de finasterida e 0 , 0 1  a 2, 0% (p/p) de minoxidil, na 

forma de nanopartículas poliméricas, preferencialmente na 

10 forma de nanocapsóides, dispersos em um veículo 

15 

farmaceuticamente aceitável. 

A composição farmacêutica para o tratamento da alopecia 

contém, opcionalmente, aditivos· tais como dispersantes, 

tensoativos, agentes hidratantes, agentes 

espessantes, sequestrantes, 

fragrãncias e semelhantes. 

conservantes, 

emolientes, 

antioxidantes, 

A seguir são apresentadas concretizações específicas da 

20 invenção. No entanto, deve ser entendido que tais exemplos são 

providos somente para finalidade ilustrativa e que várias 

modificações ou mudanças, à luz das concretizações aqui 

reveladas, serão sugestivas aos especialistas na técnica e 

devem estar incluídas dentro do espírito e alcance desta 

25 descrição e escopo das reivindicações que a acompanham. 
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EXEMPLO· 1: Preparação dos · nanocapsó ides da invenção contendo 

0 , 20% de finas terida e 0 , 20 % de minoxidil 

EXEMPLO 1.1: Preparação dos nanocapsóides de finasterida e 

minoxidil 

5 As suspensões de nanocapsóides de finasterida foram 

preparadas a partir de uma solução orgânica de uma mistura de 

acetona e etanol contendo poli (e-caprolactona) , triglicerídeo 

de cadeia media ( T r i glice rídeo s  de ácidos cáprico e capril ico ) ,  

monoestearato de sorbitano e a finasterida empregando-se a 

10 composição descrita na Tabela 1 .  

15 

Tabel a 1: Composição das suspensões de nanocapsóides de poli (e-

caprolactona) contendo 0, 20% de finasterida e 

minoxidil baseado na formulação final 

. ',: '\· :<>.'.. . . . . :_, 
. · ·  . . .  ; " , . -e ·. . " ,  . 

:Fase <?rgâniCa : .•• ,2·::- ', ,;·. .. :·· .' · .• �:<�;; ���f.i���:.·. · ; · 

Triglicerídeos de ácidos 
3,30 ml 

cáprico e caprílico 

Monoes t earato de s o rbi t ano 770 mg 

Po l i(E-caprol act ona ) 10 0 0  mg 

Acet o na 2 0 0  ml 

Etanol 50 ml 

Fin a s  t e r  ida 2 0 0  mg 

Po l i s s o rbato 8 0  770 mg 

Minoxidil 2 0 0  mg 

Água de s tilada 5 0 0 ml 

0, 20% de 
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O polímero (Poli (E-caprolactona)) foi solubilizado na fase 

finasterida, os triglicerídeos 

e o tensoativo de baixo 

de 

EHL 

orgânica juntamente com a 

ácido caprílico e cáprico 

(monoestearato de sorbitano), sob aquecimento moderado entre 

5 2 0 °C e 40 °C, preferencialmente a 40 °C, empregando acetona como 

solvente e etanol como co-solvente. O tensoativo neutro 

(polissorbato) e o minoxidil foram dissolvidos em água para 

formar a fase aquosa. Após a solubilização de todos os 

componentes da fase oleosa e da fase aquosa, a fase oleosa foi 

10 injetada, com auxílio de um funil, sobre a fase aquosa . 

Após a formação da emulsão primária de nanocapsóides da 

invenção, a mesma foi mantida sob agitação moderada durante 1 0  

minutos e, então, concentrada a um volume final de 1 0 0  mL, em 

15 evaporador rotatório sob pressão reduzida em banho 

termostatizado no balão de evaporação entre 1 0 °C e 80 °C, 

preferencialmente entre 3 0 °C e 45°C para eliminação do 

solvente e co-solvente orgânicos e do excesso de água, para 

ajuste da concentração final de finasterida e minoxidil . 

20 

EXEMPLO 1.2: Caracterização da formulação 

A. Determinação de pH 

A determinação de pH foi realizada em potenciômetro 

calibrado com solução tampão pH 4, O e 7, O, diretamente nas 

25 suspensões, através da média de três repetições. 
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B. Determinação do diâmetro de partícula e 

polidispersão por espalhamento múltiplo de luz 

Para a determinação do diâmetro e do 

polidispersão das nanopartículas em suspensão 

espalhamento de luz dinâmico utilizou-se o 

Zetasizer® nano-ZS modelo ZEN 3 6 0 0, Mal vern, EUA. 

índice de 

índice de 

através de 

equipamento 

Para tanto 

as amostras foram diluídas, em água MilliQ® (filtrada em 

filtro O, 45 J-lm, Millipore Millex-HP) 50 0 vezes à temperatura 

ambiente e os resultados determinados através da média de três 

10 repetições. 

C. Determinação da distribuição de tamanho de partícula 

por difratometria de laser 

Para avaliar se existe a presença concomitante de 

15 população micrométrica foram realizadas análises de tamanho de 

partículas por difração de laser (Mastersizer 2 0 0 0, Mal vern, 

UK) . As análises foram efetuadas por adição de uma amostra da 

formulação no acessório de dispersão contendo cerca de 10 0 mL 

de água destilada . O montante adicionado foi àquele suficiente 

20 para atingir uma obscuração entre O, 0 2  e O, 1 0 .  Para e vi ta r 

interferências o sinal de fundo (da água) foi medido antes da 

adição da amostra. 

25 

O. Potencial zeta 

O potencial zeta das 

determinado através da 

suspensões 

metodologia 

de nanopartículas 

de eletroforese 

foi 

no 

equipamento Zetasizer® nano-ZS modelo ZEN 360 0 (Malvern, EUA) . 

A determinação foi realizada a partir de diluições de 50 0 

vezes em solução de NaCl 1 O mM (filtrada em filtro O, 4 5 J-lm, 
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Millipore Millex-HP), e os resultados foram obtidos através da 

média de três determinações. 

E. Viscosidade 

A viscosidade das suspensões foi medida utilizando um 

5 viscosímetro vibracional ( SV-10, A & D Company, Japão) . Para 

isso, a viscosidade foi medida diretamente nas suspensões, 

durante 30 segundos com coleta de dados a cada 5 segundos, a 

uma temperatura de 25 ± 1,0°C. 

10 F. Doseamento de Finasterida na formulação 

Para o doseamento de finasterida, a suspensão de 

nanopartículas poliméricas foi tratada com acetonitrila em 

ultrasson (por 30 minutos) ocasionando a 

da formulação. O doseamento do fármaco 

extração do fármaco 

foi então realizado 

15 através de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). 

20 

25 

A análise foi realizada em cromatógrafo Perkin Elmer 

Series 200, utilizando-se detector ultravioleta visível (com � 

de 210 nm para a finasterida), coluna LiChrospher 100 RP-18 

(S�m, 250 x 4 mm), pré-coluna do mesmo material 

móvel isocrática de acetonitrila:água (75:25), 

mL.min-1 e volume de injeção de 100 pL. 

G. Doseamento de Minoxidil na formulação 

(5 �m) e fase 

fluxo de 1 

o doseamento do minoxidil foi realizado em 

espectrofotômetro. Para tanto a suspensão de nanopartículas 

poliméricas foi tratada com metanol em ultrasson (por 30 

minutos) ocasionando a extração do fármaco da formulação. Logo 

após as amostras foram lidas em espectrofotômetro, em 
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comprimento de onda de 248 nm, utilizando-se como feixe 

referência uma formulação de nanocapsóides brancos (preparada 

da mesma forma, sem a presença dos fármacos). 

H. Verificação da presença de cristais 

Para verificar a eventual presença simultânea de cristais 

(fármaco disperso na fase aquosa) foi realizada, inicialmente, 

a quantificação de fármaco por CLAE de uma formulação recém

preparada. Após, essa formulação foi dividida em duas 

10 amostras: a primeira foi deixada em repouso e a segunda foi 

agitada antes do doseamento; o qual foi novamente realizado 

após 30 dias. Da amostra mantida em repouso foi coletada 

apenas uma alíquota do sobrenadante (evitando qualquer 

movimentação), da outra, foi coletada uma alíquota (referente 

15 à 2 0 %  do sobrenadante) após agitação em vórtex por 15 

segundos. 

I. Ensaio in vivo para determinação da capacidade de 

recuperação capilar 

20 A técnica utilizada foi uma modificação da descri ta por 

Ma tias e colaboradores ( 198 9) , aprovada pelo Comi tê de Ética 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Para os experimentos foram utilizados camundongos fêmeas, 

25 híbridos B6CBAF1, provenientes do biotério da Universidade do 

Vale do Itajaí (UNIVALI). Os animais ficaram sob condições 

convencionais de temperatura e umidade relativa durante o 

experimento, com ciclo claro e escuro de 12 horas cada. Todos 

os animais receberam injeções subcutâneas de testosterona 1%, 
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dispersa em uma mistura de polissor-bato 80 em água (100 mg. mL 

1), na dose de 1 mg por dia. Foram aplicadas 5 injeções por 

semana durante 4· semanas. 

Na primeira semana os animais receberam apenas as injeções 

de testosterona. No primeiro dia da segunda semana 

experimento, todos os animais tiveram o dorso depilado 

creme depilatório Veet®, para a total remoção dos pelos. 

a depilação, mantiveram-se as injeções diárias 

de 

com 

Após 

de 

10 testosterona, sendo acrescida no tratamento uma aplicação 

tópica diária de formulação, conforme o grupo de tratamento 

(placebo, tratamento, controles) . Para os grupos tratamento 

foi utilizada a formulação otimizada contendo nanocapsoides da 

presente invenção, a qual foi comparada com os resultados da 

15 formulação de finasterida a 0,25% revelada em pedido de 

patente co-pendente da mesma Depositante do presente pedido de 

patente. Ainda foram testadas a formulação para tratamento 

tópico da alopecia androgênica, disponível no mercado sob o 

nome de marca Pilexil® (extrato de Serenoa serrulata 22, O %, 

20 Valeant) . 

25 

Para acompanhamento do 

tiradas fotografias nos dias 

crescimento dos pelos, foram 

1, 15, e 23. No 24° dia os 

animais foram sacrificados por deslocamento da cervical. 

amostra da pele do dorso de 4 animais de cada grupo 

Uma 

foi 

removida e avaliada microscopicamente. Para isso as lâminas 

foram enviadas para o Laboratório Zanol, onde foram preparadas 

e coradas com hematoxilina-eosina. Procedeu-se então à análise 

em microscópio de luz (Zeiss Primo Star acoplado à câmera 
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fotográfica Canon Power Shot, PC12 50) para determinar a fase 

de crescimento na qual os pelos se encontravam (MATIASf J. R., 

et al.; "Animal models of androgen-dependent disorders of the 

pilosebaceous apparatus. 1. The androchronogenetic alopecia 

5 (AGA) mouse as a model for male-pattern baldness. Archives of 

Dermatological Researchf v. 281, p. 247-253f 1989). 

10 

15 

Para quantificar os dados obtidos 

procedeu-se a contagem dos folículos maduros 

e inseridos no tecido adiposo) de cada 

por histologia f 

(com pigmentação 

uma das lâminas 

histológicas de cada grupo. Para tanto, foram analisadas 4 

lâminas por grupo� sendo que a contagem foi realizada com base 

em 3 focos d.iferentes da mesma lâmína, totalizando 12 campos 

analisados por grupo. Para comparação entre os 

procedeu-se análise estatística por ANOVA (a=Of05). 

grupos 

J. Ensaio in vivo para determinação da capacidade de 

recuperação capilar 

As análises foram realizadas em microscópio eletrônico de 

20 transmissão (Jeol, JEM 1200 Exllf Centro de Microscopia 

Eletrônica - UFRGS), operando a 80 kV. As suspensões diluídas 

foram depositadas em filmes de suporte de carbono em grids f 

negativamente corados com solução de acetato de uranila 

(2% m/v) e observados em magnitude de 250.000 vezes. 

25 

EXEMPLO 1.3: Caracterização físico-química da formulação de 

nanocapsóides contendo 0,20% de finasterida e Of20% de 

minoxidil 
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A Tabelã 2 apresenta os valores de 

espalhamento múltiplo de luz) , índice de 

potencial zeta , pH e viscosidade para a 

PCT/BR2013/000335 

diâmetro (por 

polidispersão , 

formulação de 

nanocapsóides contendo a associação de finasterida e minoxidil 

5 da invenção. 

Tabela 2. Caracterização físico -química da formulação de 

nanocapsóides contendo a associação de finasterida e minoxidil 

(0, 2 0% de finasterida e 0 , 2 0% de minoxidil) da invenção , 

10 comparada com a caracterização da formulação de finasterida 

0, 2 5% (como revelada em pedido co-pendente da mesma 

depositante do presente pedido de patente ) 

15 

Análise Formulação 0 , 20 % 

finas terida e 

0 ,20 % de minoxidi l 

Formulação 0 , 25 % 

de finasterida 

D i âme t r o  médio ( nm)  

Índice de 

pol i d i sp e r s ã o  

Potencial zeta ( mV )  

pH 

V i s co s i dade ( mPa . s ) 

2 5 5  ± 2 

0 , 2 2  ± 0 , 0 2  

- 1 1 , 7 ± 1 , 2 

6 , 4 ± 0 , 1 

1 , 2 5  ± 0 , 1 9  

2 2 1  ± 3 

0 , 1 4 ± 0 , 0 3  

- 1 4 . 9  ± 2 , 7 

4 , 6 ± 0 , 1 

1 , 2 1  ± 0 , 07 

Esta formulação contendo dois ingredientes ativos , 

físico

somente 

finasterida e minoxidil , 

químicas próximas às 

finasterida (nanocápsulas 

apresentou caracter ísticas 

da formulação contendo 

de poli (ê-caprolactona ) contendo 

0 , 25% do ingrediente ativo) , como , por exemplo , o diâmetro e o 

20 potencial zeta. No entanto , o pH se apresentou mais próximo do 
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valor ne�tro , provavelmente devido à presença do minoxidil em 

solução na fase -aquosa exte rna. 

A Figura 1 ap resenta uma comparação entre o p e r fil 

5 granu lométrico dos nanocapsóides de finasterida e minoxidil 

( O , 20% de finasterida e O ,  20% de minoxidil ) da invenção e o 

das nanocápsulas de finasterida ( O , 25% de finaste rida ) . 

Conforme observado , os nanocapsóides da invenção contendo a 

associação apresentam a população micrométrica ligeiramente 

10 diminuída em relação à nanométrica. Para facilitar essa 

1 5  

20 

visualização os perfis da triplicata de lote de 

formulação foram apresentados separadamente na Figura 1 .  

cada 

da 

Para uma melho r avaliação das ca racte rísticas morfológicas 

formulação foi procedida à análise de microscopia 

eletrônica de transmissão como mostrado na Figura 2. 

EXEMPLO 1 . 4 : Ensaio 

recuperação capilar 

minoxidil da invenção 

para determinação da capacidade 

de nanocapsóides de finasterida 

de 

e 

A melhoria na eficácia na capacidade de recupe ração 

capilar pelo emprego da formulação de nanocapsóides contendo a 

associação dos fármacos finasterida e minoxidil da invenção 

foi averiguada por meio de um ensaio in vi vo com esta 

25 formulação e comparando os resultados com o emprego da 

formulação de nanocápsulas contendo 0 , 25% de finasterida e com 

o emprego d e  uma formulação disponível no me rcado , tendo 

indicação de ação antiandrogênica para tratamento de alopecia: 
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Pil exil® ( Val eant) , tendo com6 ativo o extrato de Serenoa 

serrula ta . 

Para a realização do ensaio , os animais da linhagem 

5 B 6 CBAF1 foram tratados po r uma semana com inj eções subcutâneas 

de testosterona e ,  na segunda semana , tiveram o dorso depilado 

para o tratamento e determinação , assim, da capacidade de 

recuperação capilar das formulações testadas. A Figura 3 

apresenta essa comparação de tratamentos, através das fotos 

lO dos animais mais representativos de cada grupo nos dias 1 f 1 5  

e 2 3 ; tratados com: ( A ) fo rmulação de nanocápsulas co ntendo 

O f 2 5% de finasterida, como revelada no pedido co - pendente da 

mesma Depositante do presente pedido ; ( B )  formulação da 

1 5  

2 0  

invenção contendo nanocapsóides 

finasterida e Of2 0% de minoxidil; e 

compreendendo 

( C) Pilexil® . 

0, 2 0% de 

Conforme observado , a formulação da presente invenção 

apresento u um resultado visual bastante superio r ao do produto 

do mercado para tratamento de alopecia androgênica ( Pilexil® ) . 

Quando comparada com a formulação de nanocápsulas contendo 

O, 2 5% de finasterida, o resultado foi ligeiramente superio r .  

Esse resultado pode ser mais bem constatado quando todos os 

animais dos grupos foram analisados em conjunto. Pode-se 

25 o bservar um recobrimento mais completo de pelo s em todos os 

animais do grupo tratado com a formulação da presente 

invenção . Por sua vez, 

nanocápsulas contendo 

no grupo 

0, 2 5% de 

tratado com a formulação da 

finasteridaf alguns animais 
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ainda apresentaram algumas áreas sem recobrimento total pela 

nova pelagem. 

A análise h istopatológica , ilustrada na Figura 4 ,  e a 

5 contagem de células , ilustrada na Figura 5, a partir das 

imagens das lâm inas mostraram di ferenças signi f icativas entre 

os g rupos (ANOVA, a =  0,05 ) .  

A formulação de nanocapsó ides com associação dos fármacos 

10 f inasterida e minoxidil da presente invenção apresentou um 

número de folículos por campo sign i ficativamente superior ao 

da formulação de Pilexil® , sendo similar ao apresentado pela 

formul,�_
ção de n:anocápsulas contendo O ,  25% de f inasterida 

(ANOVA, a =  0,05 ) . 

1 5  

Embora os resultados v isuais , através das fotograf ias de 

acompanhamento de crescimento dos pelos empregando a 

formulação de nanocapsóides contendo f inasterida e minoxidil 

da presente invenção , tenham se demonstrado ligeiramente 

20 superiores em comparação aos apresentados com o emprego da 

formulação de nanocápsulas contendo O ,  25% de f inaster ida , os 

resultados da contagem de células apontaram similaridade entre 

estas duas formulações. Com isso , pode-se concluir que a 

adição do minox idil auxilia na aceleração do crescimento dos 

25 pelos (renascimento) , sem favorecer , contudo a evolução 

(maturação) dos mesmos . Ou sej a ,  o minoxidi l  acelera o 

crescimento dos pelos , mas não reverte o quadro de involução 

capilar que ocorre na alopecia androgênica , reversão esta que 

é propiciada pela f inasterida . 



wo 2014/032152 PCT/BR2013/000335 
34 

EXEMPLO 2 :  Compo sições farmacêuti cas compreendendo os 

nanocapsóides de finasterida e minoxidi l 

Exemplo 2.A - Formulação na forma de sol ução tóp i c a  

São preparados nanocapsói des de f inaster ida e minoxidil 

5 como descrito no Exemplo 1 . 1 .  A solução tóp i c a  é preparada 

resultando na formu l ação da Tabela 3. 

Tabel a  3 :  Formulação na forma de solução tóp i c a  contendo a 

suspensão de nanocapsóides contendo O, 02 5% de f inas ter ida e 

0 , 20% de minox idil 

lO 

' .  . .  . .  
Coçonentes ', . · ·Percentag_em 

T r i g l i c e r ídeos de á c i do s  
3 , 2 3 

cáprico e capríl i co 

Monoes t earato de sorbitano 0 , 7 7  

Po l i ( e-capro l actona ) 1 , 0 0  

Finas t e r  ida 0 , 0 2 5  

Po l i s s orbato 8 0  0 , 7 7 

Minoxidi l 0 , 2 0 

Água de s t i l ada 9 4 , 0 0 5  

Exemplo 2 . B  - Formulação na forma de gel tóp i co 

São preparados nanocapsóides de finaster ida e minoxidil 

15 como descrito para o Exemplo 1. 1 .  

As suspensões de nano capsóides , preparadas como descri to 

no Exemplo 2 . A, foram espessadas com O, 2 % de Carbopol 9 40®. 

Trietanolamina q. s .  foi adic ionada até obtenção de vis cos idade 
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adequada para aplicação tópica . O gel resultante tem a 

formulação apresentada na Tabela 4 .  

Tabela 4 :  Formulação na forma de gel tópico contendo a 

5 suspensão de nanocapsoides contendo O ,  0 5 %  de finas terida e 

0 , 2 5 %  de minoxidil 

lO 

', > ,, 
Componentes Percentagem 

Trigl ice rídeos de ácido s  
3 , 2 3 

cáprico e cap r í l ico 

Mono e s t e a ra to de sorb i t ano 0 , 7 7 

Po l i (E-caprolactona ) 1 , 0 0 

Finas t e r  ida 0 , 0 5  

Po l i s s orbato 8 0  0 , 7 7 

Carbopol 9 4 0  0 , 2 0  

Água d e s t i lada 9 3 , 7 3  

T r i etano lamina q . s .  

EXEMPLO 2.C : Formulação na forma de loção tópica 

Inicialmente é preparada a fase 1 conforme de scri to no 

Exemplo 2 . A , empregando a composição da fasel da Tabela 5 .  

Separadamente, fundir os componentes da fase 2 em banho de 

água a 5 0  °C e retirar do aquecimento após fusão. Adiciona r a 

fase 3 na fase 1 e dispersar sob agitação magnética cons tante . 

15 Adicionar esta mis tura das fases 1 e 3 sob re a fase 2 fundida 

e resfriada a 40 °C sob agi tação mecânica moderada para evitar 

incorporação de ar. 
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Tabela 5 :  Formulação na forma de loção tópica contendo a 

suspensão de nanocapsoides contendo 0 , 1 % de finasterida e 0 , 3 

% de minoxidi l 

,, .·. · '  ,,. . .·-· . . . · . · · . .  ' . • :•:.· _· . .. ·, .· . . ··:--: ·.· - �<-· ·•''\ ' -i :· • --: · c<ll:npon�ntf!s fase . 1 · · -. . .  I .; .PêrceJl.�à_9.em:� ; (.%):. ;, 

T r i g l i ce rídeos de á c i do s  
3 , 2 3 

cáp rico e caprí l i co 

Monoes t earato de sorbi tano 0 , 7 7  

P o l i ( e- caprol actona ) 1 , 0 0  

Fina s ter ida 0 , 1 0  

Po l i s s o rbato 8 0  0 , 7 7  

Minoxidi l 0 , 3 0  

Água de s t i l ada 8 9 , 5 3  

-� .: ._ ·:> , , "  . 
" '  " Percen�agem · �%) ·� , 

Gordura de coco 2 , 0 

propi l parabeno 0 , 2 

Met i lparabeno 0 , 1 ·•·. .  . . . . , , . ;-.•: . ' . . . -:; : :  ;' .,.. . . . --·:< . ·  ·./ ",.··:< ' 
'

· . · ' • ·  .. , ,C:o��ilel'l��$�.tase'·_.::3''�- · .· ... ·· � - ':Í?êrc:�ntâ:��r: t%:r:: 
Salcare S C 9 1  ( I NC I :  

Pol ia c r i l amida , e 
2 , 0 

I s opa r a f ina C 1 3- 1 4 ,  e 

Laureth- 7 )  

Todas as publicações e pedidos de patente mencionados na 

presente descrição são indicativos do nível daqueles 

especialistas na técnica à qual a invenção se refere . Todas as 

publicações e pedidos de patente são aqui incorporados a 

lO título de referência na mesma extensão como se cada pub licação 

individual ou cada pedido de patente fosse especificamente e 
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indiv idualmente indicado para s er incorporado a título de 

referência. 

Ape sar de ce rtas concretizações te rem s ido d e sc r itas, e las 

5 foram apre s entadas como um modo exemplificativo somente, e não 

há intenção de limitar o e scopo da invenção. De fato , as novas 

concretizaçõe s  aqui de scritas podem s er concretizadas em uma 

variedade de outras formas ;  mais que is so ,  várias omis sõe s, 

substituiçõe s e mudanças na forma das concretizaçõe s  aqui 

lO de scri tas podem s er feitas s em s e  afastar do e spírito da 

invenção. As reivindicaçõe s que acompanham e sta de scri ção e 

suas equivalentes são consideradas como cobrindo tais formas 

ou modificaçõe s  na medida em que elas podem e s tar dentro do 

e scopo e e spírito da invenção. 
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REIVINDICAÇÕES 

1 .  Nanop a r t í c u l a  p o l imé r i c a  c a r a c t e r i z ada p o r  compreender o s  

princípi o s  at ivo s f i n a s t e r i da e minoxidi l ,  s e ndo que d i t a  

na nopa r t í cu l a  é f o rma da a p a rt i r  d a  prepa r a ç ã o  d e  uma f a s e  

5 o rgânica e uma f a s e  aquo s a , em que : 

10  

1 5  

20 

25 

( a )  a Fa s e  orgânica compreende : ( i )  um p o l í me r o  

h i drofóbico , ( i i )  um ó l e o  f i xo , ( i i i )  p e l o  menos um 

t e n s o a t i  vo l i p o f í l i co de baixo EHL , ( i  v )  um s o l  vente 

o rg â n i co , ( v )  um c o - s o lvente e ( vi )  fi na s t e r i da ; e 

( i  i )  a Fa s e  a quo sa 

t e n s o a t i vo hidro f í l i co , 

comp r e ende : ( vi i )  p e l o  me nos 

( v i i i ) mi noxidi l ,  e ( i x )  água . 

um 

2 .  Nanopa r t í cu l a  p o l imé r i c a  de a c o rdo com a r e i  vindi c a ç ã o  1, 

carac t e r i z a da pelo fato de estar na forma de nanocap s ó i de . 

3 .  Nanopa rt í c ula p o l imé rica de a c o rdo com a r e i  vind i c a ç ã o  1, 

caract e r i z a da p e l o  fato de d i t o  pol íme r o  hidrofóbico s e r  

s e l ec ionado d o  grupo cons i s t indo d e  p o l íme ros vi n í l i co s , 

pol i é s t e r e s , p o l i amida s , pol iuret anas e pol i c a rbonat o s . 

4 .  Nanopa r t í c u l a  p o l imé r i ca de acordo c om a rei vind i c a ç ã o  3 ,  

c a r a c t e r i z a da pelo fato de d i t o  pol íme ro hidro fóbico s e r  um 

pol íme r o  bi odegradáve l do grupo dos p o l i é s t e r e s  t endo ponto de 

fusão me nor que 12 0 ° C .  
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5 .  Nanopart í cu l a  p o l imé r i c a  de acor do com a r e i  vindicação 4 ,  

caract e r i z ada p e l o  fato de d i t o  pol íme r o  b i odegradáve l do 

grupo d o s  p o l i é s t e r e s  tendo ponto de f u s ã o  men o r  que 1 2 0 ° C  s e r  

s e l e c i onado d o  grupo cons i s t indo d e  p o l i ( l a c t í deo ) ,  

5 p o l i  ( g l i co l ídeo ) , cop o l íme r o s  de p o l i  ( l a c t i de o - co - g l i co l i de o )  , 

pol i ca p r o l a c t ona , e cop o l í me ro de p o l i cap r o l a ct ona com um 

pol i é s t e r , com uma p o l i ami da , com uma p o l i u ret ana ou com um 

p o l íme r o  vi n í l i c o . 

10 6 .  N anopa r t í c u l a  p o l imé r i c a  de a c o rdo com a r e i  vindicação 5 ,  

caract e r i z ada p e l o  fato de d i t a  p o l i capro l a ct ona s e r  a po l i ( E

capro l a cto na ) .  

7 .  Nanop a r t í c u l a  p o l imé r i c a  de acordo com a r e i  vindi cação 1 ,  

1 5  caract e r i z ada pelo fato de d i t o  ó l e o  f i x o s e r  s e l e c i onado do 

grupo con s i s t indo de ó l e o  de can o l a , ó l e o  de s oj a ,  ó l e o  de 

o l i va ,  t r i g l i c e r í de o s  de cade i a  médi a ,  e s u a s  mi s t u ra s . 

8 .  Nanopa r t í cula p o l imé r i c a  de a c o rdo com a rei vindi cação 7 ,  

20 caract e r i z ada pe l o  f a t o  de d i t o s  t r i g l i c e r í d i o s  de cade i a  

média s e rem s e l e c i onado s d o  g rupo cons i s t i ndo d e  t r i g l i c e r í deo 

dos á c i do s  cápr i c o  e capr í l i c o ,  d i c ap r i l ocaprato de 

prop i l enogl i c o l , ma crogo l g l i c e r í de o s  de o l e í l a ,  l a u r o i l a ,  

l ino l e o i l a  e suas mi s t u ra s . 

25 

9 .  Nanopart í cu l a  p o l imé r i c a de acordo com a r e i  v i n d i c a ç ã o  1 ,  

caract e r i z ada p e l o  f a t o  de d i t o  t e n s o a t i vo l ipo f í l i c o  de b a i x o  
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EHL t em um valor na faixa de 3 a 6 e é s e l e c i onado do g rupo 

cons i s t i ndo de mon o e s t e a r a t o  de s orb i t an o , d i e s t e a r a t o  de 

s o rb it ano , t r i e s t e a r a t o  de s o rbitano , ma c rogo l g l i ce r í d e o s  

capr i l o capro í l i co , l aurat o s  d e  p r op i le no gl i co l , cap r i l a t o s  d e  

5 prop i l e n o  g l i col , mon o e s t e a r a t o  d e  g l i c e r i l a , o l ea t o s  de 

pol i g l i c e r i l a ,  e sua s mi s t u r a s . 

1 0 . Nanopart í c u l a  p o l imé r i c a  de a c o rdo com a r e i  vindi c a ç ã o  9 ,  

caract e r i z ada p e l o  fato de d i t o  t e n s o a t i vo l ipo f í l i co de b a i x o  

10  EHL ser o mon o e s t e a r a t o  de s o rb i t an o . 

1 5  

1 1 . Nanopart í c u l a  pol imé r i ca d e  a c o rdo com a re ivindicação 1 ,  

caract e r i z a da p e l o  fato de d i t o  s o lvente o r g â n i c o  s e r  um 

s o l vente que apre s enta p r op r i e dades 

i n t e r a ç ã o  i n t e rmo l e c u l a r  com a água e é 

que i n c l u i  acetona , dime t i l sul fóx i do , 

f í s i co -qu ími c a s  d e  

s e l e c i o nado do grupo 

dimet i l formamida , N -

met i lp i r r o l i dona , di oxano , 

s u a s  mi s t u ras . 

a c e t on i t r i l a , met i l e t i l c e t ona , e 

20 1 2 . Nanop a r t í c u l a  p o l imé r i c a  de a c o rdo com a r e i v indicação 1 1 ,  

caract e r i z ada p e l o  fato de d i t o  s o lvente orgânico s e r  acet ona . 

1 3 . Nanop a r t í c u l a  p o l imé r i ca de a c o rdo com a r e i  vindi c a ç ã o  1 ,  

carac_t e r i z ada p e l o  fato de d i  t o  c o - s o l  vente s e r  s e l e c i onado do 

grupo cons i s t i ndo de me tano l ,  e t a no l , propano l , e i s opropano l , 

25 ou outro á l coo l ,  mono - ,  di - ,  t r i - ,  ou p o l i h i droxi l a do , 

g l i ce r o l , s o rb i t o l , p o l i e t i l enogl i c o l , man i t o l , e 

prop i l e no g l i co l . 
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1 4 . Nanopart í c u l a  po l imé r i ca de a c o rdo com a re i v i n d i c a ç ã o  1 3 ,  

caract e r i z ada pe l o  fato de d i t o  c o - s o lv e n t e  s e r  o e t a no l . 

1 5 .  Nanopart í cu l a  p o l imé r i c a  de a c o rdo com a r e i  vindicação 1 ,  

5 caract e r i z ada pelo fato de d i t o  t e n s o a t ivo h i dro f í l i c o  s e r  

s e l e c i onado d o  grupo cons i s t indo de p o l íme r o s  p o l i o x i genado s , 

t en s o a t ivo iônico e t e n s o a t i vo neutro . 

10  1 6 .  Nanopart í c u l a  p o l imé r i c a  de a c o rdo com a r e i v indicação 1 5 ,  

car act e r i z ada pelo fato de d i t o  t e n s o a t ivo h i dro f í l i c o  s e r  um 

tensot ivo neutro s e l e c i o nado do g rupo cons i s t i ndo de 

po l i s s o rbato 2 0 ,  6 0  ou 8 0 ,  e s t e a r a t o  de ma c rogo l , c e t oe s t e a r i l  

é t e r  de ma c rogol , l a u r i l é t e r  d e  ma c rog o l , o l e i l  é t e r  de 

15 ma crogo l ,  o l e a t o  de ma crogo l , p o l i o x i l  ó l e o  de mamona , 

pol i ox i l  ó l e o  de mamona h i drogenado , e s u a s  mi s t u r a s . 

1 7 . Nanopart í c u l a  p o l imé r i c a  de a c o rdo com a r e i v indicação 1 5 ,  

caract e r i z ada p e l o  f a t o  de d i t o  t e n s o a t ivo h i d ro f í l i c o  neutro 

W s e r  o pol i s s o rb a t o  8 0 . 

25 

1 8 . Su spensão aquo s a  de nanop a r t í c u l a s  po l imé r i c a s  como 

definidas em qua lquer uma das reivindicações 1 a 1 7 , d i t a  

su spen s ão s endo caracte r i z ad a  p e l o  fato d e  comp r e e nde r : 

( i )  uma f a s e  orgânica cont endo : ( a )  de 0 , 0 0 1 %  a 8 0 , 0 %  

( p / p )  de f i na s t e r i da , ( b )  de 0 , 0 1 %  a 3 0 , 0 %  ( p /p ) de 

um pol íme ro h idro fób i c o , ( c )  de 0 , 0 1 %  a 5 0 , 0 %  ( p /p ) 



wo 2014/032152 PCT/BR2013/000335 
42 

de um ó l e o  f i x o , ( d )  de 0 , 0 1 %  a 5 0 , 0 %  ( p /p ) de pe l o  

men os um t en s o a t ivo l ipo f í l i c o  d e  b a i x o  EHL , ( e )  de 

1 0 %  a 8 0 %  ( p / p )  de s o lvente o r gâ n i co , e ( f ) de 0 , 0 0 1 %  

a 5 0 %  ( p /p ) de um c o - s ol ven t e ;  e 

5 ( i i )  uma f a s e  aquo s a  cont endo ( g )  de 0 , 0 0 1 %  a 8 0 , 0 %  ( p /p ) 

de minox i di l ,  ( h )  de 0 , 0 5 %  a 2 0 , 0 %  ( p / p )  de p e l o  

men o s  um t e n s o a t i  vo h i dro f í l i co e ( i )  d e  1 0 %  a 9 0 %  

( p /p ) de água . 

10 1 9 . Su spensão aqu o s a  de nanopa rt í cu l a s  pol imé r i c a s  de a c o rdo 

com a reivi nd i c a ç ã o  1 8 , d i t a  s u spen s ã o  s endo caract e r i z ada 

p e l o  f a t o  de compreende r :  

( i )  

15  

uma fase orgânica cont endo : ( a )  de 0 , 0 0 5 %  a 5 0 , 0 %  

( p / p ) de f i n a s t e rida ; ( b )  de 0 , 0 5 %  a 2 0 , 0 % ( p /p ) de 

po l i ( e- cap rolactona ) ;  ( c )  de 0 , 0 5 %  a 2 0 , 0 %  ( p /p ) de 

t r i g l i ce r í d i o s  de cade i a  méd i a ; ( d )  de O ,  0 5 %  a 2 0 , 0 %  

( p /p ) de monoe s t e a ra t o  de s o rb i t ano ; ( e )  de 1 0 %  a 8 0 %  

( p /p ) de acet ona ; e ( f )  de 0 , 0 0 1 %  a 5 0 %  ( p /p ) de 

etan ol ; e 

20 ( i i )  uma f a s e  aquo s a  cont endo : ( g )  de 0 , 0 0 5 %  a 5 0 , 0 %  ( p / p )  

de mi nox idi l ;  ( h )  de 0 , 0 5 %  a 2 0 , 0 %  ( p /p ) de 

pol i s s o rb a t o  8 0 ;  e ( i )  de 1 0 %  a 9 0 %  ( p /p ) de água . 

2 0 . Comp o s i ç ã o  farma cêut i ca para o t r a t amen t o  de a 1 ope c i a  

2 5  cara c t e r i z ada por compreende r :  

( A )  nanocap s ó i de s  

re i v i nd i caçõe s 

como de f i n i do s  em 

1 a 1 7 , di t o s  

qu a l qu e r  das 

nanocap s ó i d e s  
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comp r e endendo ( a )  de 0 , 0 1 %  a 2 , 5 %  ( p /p ) de 

f i n a s t e r i da ; ( b )  de 0 , 0 1 %  a 1 0 , 0 %  ( p /p ) de minox idi l ;  

( c )  de 0 , 1 % a 1 0 , 0 %  ( p / p )  de um p o l íme r o  h i drofób i co ; 

( d )  de O ,  1 %  a 5 ,  0 %  ( p /p ) de um ó l e o  f i x o ; ( e )  de O ,  1 %  

a 5 , 0 %  ( p /p ) de p e l o  meno s um t e n s oat ivo l i po f í l i co de 

b a i x o  EHL ; ( f )  de O ,  0 0 1 %  a 1 0 %  ( p /p ) de um t e n s o a t ivo 

h i dro f í l i c o ;  e 

( B )  um ve í c u l o  f a rma c e u t i camente a c e i táve l , sen do que a s  

quant idades do s comp onent e s  d o s  nanocap s ó ides e s t ã o  em 

1 0  percentagem d a  f o rmu l a ç ã o  f i n a l  e os d i t o s  

nanocap s ó i d e s  e s t ã o  d i s pe r s o s  no d i t o  ve í c u l o  

f a rmaceut i c amen t e  a c e i t á ve l . 

2 1 . Comp o s i ção f a rmacêut i c a  de a co rdo com a r e i vindicação 2 0 ,  

1 5  caract e r i z ada p e l o  fato de : di t o  p o l íme r o  hidro fóbico s e r  a 

p o l i ( E- capro l a c t o na ) , d i t o  ó l e o  f i x o  s e r  t r i g l i c e r í d i o s  de 

cade ia mé di a ,  d i t o  t e n s o a t ivo l ipo f í l i c o  de b a i x o  EHL s e r  

monoe s t e a r a t o  d e  s o rbi t ano e d i  t o  t e n s o a t i  vo h i dro f í l i c o  s e r  

po l i s s o rbato 8 0 . 

20 

2 2 . Comp o s i ção f a rmacêut i c a de aco rdo com a re ivindicação 2 0  ou 

2 1 ,  c a r a c t e r i z ada pelo f a t o  de compr eender nanocap s ó i de s  

dispe r s o s  em um ve í c u l o  f a rma ceut i c amen t e  a c e i t ável contendo 

de 0 , 0 1  a 1 , 0 % ( p / p )  de f i n a s t e r ida e de 0 , 0 1  a 2 , 0 % ( p /p ) de 

25 minoxi d i l . 
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2 3 . Comp o s i ção f a rma cêut i c a  de a c ordo com a r e i  v i n d i c a ção 2 0 ,  

caract e r i z ada p e l o  f a t o  de s e r  de admin i s t r a ç ã o  t ó p i c a  e de 

e s t a r na forma de s o lu ç ã o , de g e l  ou de l o ç ã o . 

5 2 4 . Comp o s i ção f a rma cêut i ca de a c o rdo com a r e i vindicação 2 0 ,  

2 1 ,  2 2  ou 2 3 ,  caract e r i z ada p e l o  f a t o  de compreender 

adi c i o n a lment e adit ivos s e l e c i onados de di s p e r s a nt e s , 

t e n s o a t i v o s ,  agen t e s  h i dratan t e s , agent e s  emol i e n t e s , 

e sp e s s ant e s , s e que s t rant e s , con s e rvant e s , an t i ox i dan t e s ,  

1 0  f r agrânc i a s  e s eme lh a nt e s . 

2 5 .  Proce s s o  d e  prep a r a ç ã o  d e  nanopa r t í cu l a s  po l imé r i c a s  

de f i n i da s  d e  acordo com qu a l qu e r  uma d a s  r e i  v i ndi c a ç õ e s  1 a 

1 7 , d i t o  proce s s o  s endo c a r a c t e r i z ado p e l o  f a t o  de c ompre ende r 

1 5  a s  etapas de : 

20 

25 

( i )  preparação de uma f a s e  o rg â n i c a  pe l a  d i s s o l u ç ã o .  do 

pol íme ro h i dro fób i c o  e da f i n a s t e ri da , um ó l eo f i xo , 

p e l o  menos um tens oat ivo de b a i x o  EHL , em um s o lvente 

orgânico e um co- s o lvent e ;  

( i i )  

( i i i )  

preparação da f a s e  a qu o s a  p e l a  d i s s o l u ção de 

minoxi di l , de pe l o  meno s  um t e n s o a t i vo h i dro f í l i co 

p r e f e renc i a lmen t e  neut ro , em água ; 

inj e ção da f a s e  o r g â n i c a  na f a s e  aquo s a  para p e rmi t i r  

a forma ção d a  emu l s ã o  p r imá r i a  d e  nanopart í c u l a s  n a  

i n t e r face das dua s  f a s e s , s endo a m i s t u r a  man t i da s ob 

a g i t ação p o r  um t emp o s u f i c i e n t e  para o 

encap s u l amento adequado dos ingredi ente s  at ivo s ; 
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( i  v )  remo ção de pe l o  me nos um s o l  vente o rgânico e 

r e cup eração da f a s e  aquo s a  cont endo o s  nanocaps ó i de s . 

2 6 .  P r o ce s s o de a co rdo com a reivindicação 2 5 ,  caract e r i z ado 

5 pe l o  f a t o  de que d i t o  p o l íme ro h i dr o fóbico s e r  s e l e c i onado do 

grupo cons i s t indo de p o l ímeros v i n í l i cos , p o l i é s t e re s ,  

p o l i amida s , p o l iuretanas e p o l i carbona t o s . 

2 7 . Proc e s s o  de a co rdo com a reivindicação 2 6 ,  carac t e r i z ado 

1 0  pelo f a t o  de que d i t o  po l i é s t e r  t em ponto de f u s ã o  menor que 

1 2 0 ° C  s e r  s e l e c i o nado do g rupo cons i s t i ndo de p o l i  ( l a c t íde o ) , 

po l i  ( gl i c o l ídeo ) , copo l írne r o s  de p o l i  ( l a c t ide o - c o - g l i c o l i de o ) , 

p o l i caprol a ct ona , e copol íme ro de p o l i capro l a c t ona com um 

pol i é s t e r ,  com urna pol i amida , com urna p o l i u re t ana ou com um 

1 5  pol íme r o  v i n í l i co . 

2 8 . Pro c e s s o  de aco rdo com a r e i  vindicação 2 5 ,  c a r a c t e r i z ado 

pelo f a t o  de que os nanocap s ó i de s  de f i n a s t e r i d a  e rninox i d i l  

s ã o  obt ido s  p e l o  mé todo d e  depo s i ção i n t e r f ac i a l  de po l íme ro 

20 pré- formado , sendo que em urna p r ime i ra e t ap a  é f e i t a  a 

d i s s o l u ç ã o  da f i na s t e r i da , do pol íme ro h i d r o f ób i co , do ó l eo 

f i xo e do pe l o  menos um t e n s o a t i v o  de b a i x o  EHL em uma mi s t ura 

do s o l vente orgân i co e do c o - s o l vente para f o rma r a fase 

orgân i c a ; e em urna s e gunda et apa é feita a d i s s o l u ção do 

25 rninox i d i l  e do pe l o  menos um tens oat i vo h i dro f í l i co em água 

para f o rma r a fase a quo s a . 
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2 9 .  U s o  do s nanocap s ó i de s  como de f i n i do s  em qual qu e r  uma d a s  

reivi ndi caÇõ e s  1 a 1 7  c a r a c t e r i z a do p e l o  f a t o  d e  s e r  para a 

preparação de uma c omp o s i ç ã o  f a rmacêut i c a  para o t ra t amen t o  da 

a l opec ia . 
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