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de espessura, calculada a partir de vários modelos, descritos ao longo da seção. . . 73

6.22 Equivalência entre alguns modelos de EC para um feixe de H+
2 com 150keV/u em

uma amostra de TiO2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
6.23 Equivalência entre alguns modelos de σC para um feixe de H+

2 com 50keV/u em uma
amostra de TiO2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

6.24 Comparação entre straggling total (considerando a entrada e a saída do íon), os valores
de σC simulados para um feixe de H+

2 com 60 keV/u e, os valores experimentais de
σC para os feixes H+

2 , H
+
3 e HeH+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

6.25 Efeito da explosão coulombiana no pico de Ti para os feixes de H+
2 , H

+
3 e HeH+ com

60keV/u. Para obter estes espectros foram analisados os íons H+ retroespalhados à
120◦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

6.26 Razão do poder de freamento para o feixe de H+
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

6.27 Comparação entre os valores de R2, R3 e RHeH+ medidos para uma amostra de TiO2. 82
6.28 Comparação entre os valores de R2 medidos para amostras de TiO2 e HfO2. . . . . . 83
6.29 Comparação entre os valores de R2 medidos para amostras de SiO2 e Al2O3. . . . . 84

vii



Lista de Abreviaturas

RBS : Espectrometria de Retroespalhamento Rutherford (Rutherford Backscaterring Spectroscopy)
MEIS : Espalhamento de Íons de Energia Média (Medium Energy Ion Scaterring)
EC : Explosão Coulombiana
LII : Laboratório de Implantação Iônica - IF - UFRGS
EV : Efeito de Vizinhança
EELS : Espectroscopia de Perda de Energia de Elétrons (Electron Energy Loss Spectra)
REELS : Espectroscopia de Perda de Energia de Elétrons por Re�exão (Re�ection Electron Energy
Loss Spectroscopy)
ELF : Função de Perda de Energia (Energy Loss Function)
SRIM : Poder de Freamento e Alcance de Íons na Matéria (The stopping and range of ions in
matter) - Programa utilizado para determinar o poder de freamento dos feixes monoatômicos
CasP : Convolution Approximation for Swift Particles - Programa utilizado para determinar o poder
de freamento dos feixes monoatômicos e estado de carga de íons isolados
RPA : Aproximação de Fase Randômica - (Random Phase Approximation)
LFC : Local Field Correlation
LCN : Laboratório de Conformação Nanométrica - IF - UFRGS
HVEE : High Voltage Engineering Europa - Empresa que forneceu o acelerador utilizado nos expe-
rimentos
TEA : Analisador Toroidal Eletrostático
MCP : Micro Channel Plate
TEM : Microscopia de Transmissão Eletrônica - (Transmission Electron Microscopy)
STEM : Scanning Transmission Electron Microscope
INMETRO : Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
MUCA : Molecular Unitary Convolution Approximation

viii



Lista de Símbolos

σ2
C : Dispersão estatística na perda de energia, devido à explosão coulombiana
Rn : Razão de poder de freamento
Mi : Massa do íon
σ0 : Resolução Experimental
K : Fator cinemático
E0 : Energia inicial do íon
Ef : Energia do íon após interagir com um núcleo presente no alvo(
dσ

dΩ

)
: Seção de Choque Diferencial

b : Parâmetro de impacto
Z1 : Número atômico do feixe
Zi : Número atômico que provoca o espalhamento
θ : Ângulo de espalhamento
ε0 : Permissividade do vácuo
σ (θ) : Seção de choque de Rutherford em função do angulo de espalhamento
[S] : Poder de freamento
d : Profundidade na qual há o retroespalhamento
Ω2
Bohr : Straggling de Bohr

N : Densidade atômica
Ω2 : Straggling de Lindhard
Ω2
Chu : Straggling de Chu

λcaptura : Caminho médio de captura eletrônica
λperda : Caminho médio de perda eletrônica
< q > : Estado de carga médio
~D : Vetor deslocamento
~E : Campo elétrico
ρext : densidade de carga externa
ρind : densidade de carga induzida
~ω : Energia transferida do feixe para o plasmon
k : Momento
ε (k , ω) : Função dielétrica no espaço de Fourier
ε (k , ω)M : Função dielétrica de Mermin no espaço de Fourier
ε (k , ω)L : Função dielétrica de Lindhard no espaço de Fourier
τ(r) : Tempo em que há movimento correlacionado entre os íons
vCM : Velocidade do centro de massa do feixe
Iij : Termo de interferência de um íon sobre os demais componentes do feixe

ix



Scl : Poder de freamento de um cluster

=
[
−1

ε (ω)

]
: Perda de energia eletrônica

Neff (ω) : Número efetivo de elétrons (elétrons que serão excitados, devido a interação com o feixe)
~ωpl : Energia de excitação do plasmos
vF : Velocidade dos elétrons no nível de Fermi
kF : Momento dos elétrons no nível de Fermi
fkσ : Distribuição de ocupação eletrônica
ρi (k) : Densidade de carga total de um íon na posição ri
∆E : Variação de energia cinética devido a explosão coulombiana
Φind (z, ρ) : Potencial induzido (Potencial de Wake)
Fρ : Componente da força de wake perpendicular à velocidade íon
Fz : Componente da força de wake paralela à velocidade do íon
P : Vetor de polarização
ρL : Densidade de elétrons ligados
meff : Massa efetiva dos elétrons que sofrem uma transição eletrônica χ2 : Chi quadrado reduzido
Zeff : Número atômico efetivo
rbound : raio atômico, após o próton capturar um elétron do meio
γi : Largura do pico no espectro de perda de energia eletrônica
Ai : Está relacionado com a importância de cada transição observada no espectro de perda de
energia eletrônica.



Resumo

O principal objetivo deste trabalho é usar a explosão coulombiana do feixe de H+
2 , para de-

terminar o tempo de trânsito de fragmentos que atravessam �lmes amorfos e consequente extrair
a espessura e densidade do �lme analisado. Neste trabalho é demonstrado a aplicabilidade desta
técnica ( chamada Per�lometria de Coulomb) para feixes moleculares de baixa energia. Neste caso
efeitos de neutralização e espalhamento múltiplo devem ser considerados. Também é demonstrado
o papel das forças de arrasto para todas as energias. Para este objetivo, foram utilizados feixes
moleculares de H+

2 de 50 - 200keV/u incidindo sobre �lmes de TiO2 (10nm) e Al2O3 (3,4 nm) e
medimos a energia dos fragmentos retroespalhados (H+) com uma técnica de alta resolução em
energia, MEIS (Espalhamento de Íons de Energia Média). O efeito de neutralização no feixe, ao
longo do caminho de entrada, foi claramente observado à baixas energias. Todos estes efeitos foram
implementados em um programa Monte-Carlo, utilizado para gerar os valores da dispersão da perda
de energia, causada pela repulsão entre os íons. Os resultados foram compatíveis aos obtidos por
medidas de TEM.

Também foram realizadas medidas para quanti�car o efeito que a proximidade entre os compo-
nentes dos feixes H+

2 , H
+
3 e HeH+ tem no poder de freamento (do fragmento H+). Estas medidas

foram realizadas com o objetivo de obter a assinatura de excitação de plasmons, recentemente ob-
servada em um �lme de SiO2. Para este objetivo, a técnica de MEIS foi usada para medir a razão
entre a perda de energia do feixe molecular e a soma da perda de energia de seus constituintes, para
um intervalo de energia entre 50 e 200 keV/u.
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Abstract

The main aim of this work is to use the Coulomb explosion of small cluster beams to measure the
dwell time of fragments traversing amorphous �lms. It has been demonstrated that, the thickness
of thin �lms can be obtained with the so-called Coulomb depth pro�ling technique using relatively
high energies clusters where the fragments are fully ionized after breakup. Here we demonstrate the
applicability of Coulomb depth pro�ling technique at lower cluster energies, where neutralization
comes into play. The importance of wake forces is also discussed in this work. To that end, we
used 50-175 keV/u H+

2 molecular ions impinging on a 10nm TiO2 and on a 4nm Al2O3 �lms and
measured the energy of the backscattered H+ fragments with a high energy resolution using MEIS
techinique. The e�ect of the neutralization of the H+ fragments along the incoming trajectory
before the backscattering collision is clearly observed at lower energies through the decrease of the
energy broadening due to the Coulomb explosion. The reduced values of the Coulomb explosion
combined with full Monte-Carlo simulations provide compatible results with those obtained at
higher cluster energies where neutralization is less important. The results are corroborated by
Transmission Electron Microscopy (TEM) measurements.

We have also performed meassurements of vicinage e�ect on the stopping power, which arises
when H+

2 , H
+
3 e HeH+ cluster ions interact with both �lms and in order to understand the transition

of negative and positive interferences found recently by Shubeita et al in SiO2. For this purpose,
MEIS was used to measure the ratio, Rn, between the energy loss of the cluster and the sum of the
energy loss of its constituents, at energy range between 50 and 200 keV per nucleon. We have also
observed a steep increase around 90 keV for both cluster ions and �lms, which is associated with
the plasmon excitation threshold .
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Capítulo 1

Introdução

1.0.1 Explosão Coulombiana

Há um grande interesse tecnológico na utilização de �lmes �nos em células fotovoltaicas

[1], sensoriamento [2], entre outros. O conhecimento da espessura destes �lmes é fundamental para

tais aplicações [3], visto que suas propriedades estão diretamente relacionadas à sua espessura [4].

Umas das maneiras de se caracterizar tais �lmes é através da espectroscopia de retroespalhamento de

íons, que consiste basicamente em incidir íons energéticos sobre a amostra e detectar a energia com

que retroespalham. Ao �nal de cada medida obtém-se um espectro do tipo contagem de eventos1

em função da energia.

A �gura 1.1 mostra, de maneira simpli�cada, a técnica descrita no parágrafo anterior.

Nesta �gura observa-se que, ao �nal da medida de um �lme composto por apenas um tipo de

átomo, haverá um único pico no espectro experimental. Através da área deste pico é possível obter

diretamente a densidade atômica areal.

É possível entender as consequências deste tipo de medida através de um experimento

ilustrado na �gura 1.2. Na �gura há um feixe monoatômico com 150keV incidindo em uma amostra

com espessura ∆x (1.2(a)), ao atravessar a amostra veri�ca-se que o feixe perdeu 50keV. Repetindo

o experimento em condições idênticas, apenas aumentando a distância entre as camadas atômicas

da amostra 2 (1.2(b)), veri�ca-se que houve a mesma perda de energia. Este fato é consequência

da dependência da perda de energia em relação à densidade atômica areal. Sendo assim, para

1Quantidade de íons que chegam ao detector
2Em outras palavras; aumentamos a espessura da amostra mantendo �xa a densidade atômica areal
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Figura 1.1: Nesta �gura há um �lme (círculos vermelhos) depositado sobre um substrato (círculos
azuis). Um feixe monoatômico ao interagir com o �lme pode ser retroespalhado e sua energia �nal
pode ser medida por um detector. Com a aquisição dos dados obtêm-se um espectro contagem de

eventos em função da energia.

obter a espessura absoluta de um �lme (ou camada) é necessário conhecer o valor de sua densidade

volumétrica. No entanto, esse valor nem sempre é conhecido, pois �lmes �nos, em geral, apresentam

defeitos em sua estrutura [5], o que resulta em uma menor densidade em relação ao material bulk.

Esta descrição é válida para feixes monoatômicos, mas este tipo de medida pode ser

feita com feixes moleculares. Para entender qual informação essa medida fornece, o caso mais

simples é apresentado na �gura 1.3: inicialmente há um feixe molecular de H+
2 incidindo sobre

uma amostra. Para o intervalo de energia que será utilizado neste trabalho, ao interagir com o

alvo, o feixe perderá seu único elétron. A partir de então, observa-se dois prótons com movimento

correlacionado. Isso faz com que, além da velocidade do centro de massa, haja uma velocidade

adicional (v0) que provoca o distanciamento entre os prótons, até que um deles interaja com um

átomo do alvo e seja retroespalhado. Este processo é denominado Explosão Coulombiana (EC).
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Figura 1.2: Experimento no qual há incidência de um feixe de monoatômico em um amostra e a
energia do feixe transmitido é medida, em duas amostra com diferentes espessuras mas mesma

densidade atômica areal.

Figura 1.3: Representação da interação de um feixe molecular de H+
2 com um alvo.

A trajetória do íon retroespalhado pode ser divida em duas partes:

1. Caminho de entrada: O movimento de um próton é modi�cado pela proximidade com o

segundo;
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2. Caminho de saída: O movimento do próton retroespalhado é idêntico ao movimento de um

feixe monoatômico.

Ao medir a energia perdida pelo próton ao deixar a amostra, observa-se que a repulsão

entre os íons no caminho de entrada não altera sua perda de energia média, mas aumenta a dispersão

estatística na perda de energia.

A �gura 1.4 apresenta simulações de um espectro de perda de energia referente ao Ti do

�lme de TiO2 para os feixes H+ e H+
2 , com 150keV/u, considerando diferentes espessuras, mantendo-

se constante a densidade atômica areal. O espectro simulado com um feixe de prótons não sofrerá

mudanças. Ao comparar os espectros simulados com feixe molecular, é possível a�rmar que, quanto

maior a espessura, maior será a dispersão estatística na perda de energia.

Figura 1.4: Espectro simulado para um feixe com energia igual a 150 keV/nucleon de H+
2 em TiO2

com diferentes densidades e espessuras mas com número �xo de átomos/cm2, 1,54×1017. A
geometria utilizada para fazer as simulações também é ilustrada. A linha preta se refere ao

espectro simulado com um feixe de H+ com mesma energia.

A �gura 1.5 mostra como a dispersão estatística na dispersão de energia (σC) varia em

relação à profundidade que o íon penetra no �lme. No início, σC apresenta uma alta taxa de

crescimento, uma vez que os prótons estão muito próximos, havendo, portanto, grande aumento de
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v0; à medida com que a profundidade aumenta, há uma saturação dos valores de σC , pois os prótons

estão longe o su�ciente para que não haja interferência entre os movimentos.

O principal objetivo deste trabalho é determinar o valor da espessura do �lme a partir do

tempo de movimento correlacionado na entrada, por este motivo, σC deve ser medido com a maior

precisão possível, já que uma pequena incerteza no valor de σC pode resultar em uma incerteza

muito grande na determinação da espessura absoluta do �lme, como pode ser visto na �gura 1.5.

Para obter os valores de σC mais precisos possível, será utilizada a técnica de alta resolução em

energia MEIS (Espalhamento de Íons de Energia Média).

Figura 1.5: Representação da dependência de σC de um feixe de H+
2 com a espessura de um �lme.

Esta linha de pesquisa vem sendo desenvolvida pelo LII (Laboratório de Implantação

Iônica). Nestes trabalhos, os valores de σC foram determinados a partir de uma equação analítica

que faz uso do potencial de Yukawa para modelar a blindagem sobre os fragmentos ionizados,

desconsidera efeitos de neutralização e espalhamento múltiplo. Devido a suas limitações, esta técnica

foi utilizada somente para feixe de H+
2 com 150keV/u e amostras com 10nm.

1.0.2 Explosão Coulombiana - Objetivos
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Neste trabalho serão determinados os valores de σC somente para feixes de H+
2 , mas

será desenvolvido um programa Monte-Carlo que permitirá considerar efeitos de neutralização e

espalhamento múltiplo. Além disso, a blindagem será descrita pelo formalismo dielétrico. Com

estas mudanças será possível determinar os valores de σC de maneira mais precisa, o que permitirá

o uso de feixes com baixas energias e análise de �lmes mais espessos.

1.0.3 Efeito de Vizinhança

Além da EC, a proximidade entre os componentes de um feixe molecular permite que

haja interferência entre as excitações da nuvem eletrônica, induzidas por cada componente [11], esse

fenômeno é denominado Efeito de Vizinhança (EV). A primeira evidência experimental do EV

foi a alteração no valor na perda de energia de feixes de H+
2 atravessando folhas de carbono [12].

A proximidade entre os íons também induzirá a mudanças nos valores do estado de carga dos íons

[13].

A quanti�cação do EV sobre o poder se freamento é feita pela Razão de Poder de

Freamento (Rn), dada pela equação 1.0.1.

Rn =
Scl (v)∑n
1 Si (v)

, (1.0.1)

onde n é o número de constituintes do feixe molecular, Si é o poder de freamento de cada íon que

constitui o íon molecular.

Em medidas realizadas em trabalhos anteriores pelo grupo do LII, com feixe de H+
2

em �lmes de SiO2 (�gura 1.6), foi observado que, a baixas energias (até 80keV/u), temos uma

interferência negativa, R2 <1 (R2 é uma maneira de representar Rn para uma molécula de H+
2 );

para energias entre 80 e 120keV/u, há uma transição na qual R2 atinge valores maiores que 1.

Finalmente, para energias superiores a 120keV/u, o valor de R2 tem uma saturação em torno de

1,25 [14].
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Figura 1.6: Medida experimental de R2 para �lmes de SiO2.

O mesmo procedimento experimental foi adotado para analisar amostras de HfO2, mas

não foi observada a interferência negativa e, ao invés da transição descrita no parágrafo anterior,

foi observado um crescimento monótono de R2 (�gura 1.7) [7].

Figura 1.7: Medida experimental de R2 para �lmes de HfO2. Figura adaptada de [7].
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1.0.4 Efeito de Vizinhança - Objetivos

Como não há uma teoria que explique o comportamento observado nas medidas apre-

sentadas na seção anterior, este trabalho visa obter mais dados experimentais que possam levar a

um melhor entendimento do fenômeno e, consequentemente, auxiliar no desenvolvimento de uma

teoria. Com este objetivo foram escolhidas duas amostras:

1. Al2O3: Possui um espectro de ELF (Função de Perda de Energia) muito similar ao espectro

de ELF do SiO2, como pode ser constato na �gura 1.8;

2. TiO2: Possui um espectro de ELF muito similar ao espectro de ELF do HfO2 (�gura 1.9).

Figura 1.8: Comparativo das ELFs das amostras de SiO2 e Al2O3.
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Figura 1.9: Comparativo das ELFs das amostras de TiO2 e HfO2.

Este trabalho pode ser dividido da seguinte forma: no capítulo 2, apresentaremos os

conceitos básicos necessários com o entendimento do trabalho como seção de choque de Rutherford,

perda de energia, straggling (dispersão na perda de energia média), troca de carga entre íon e meio,

entre outros. No capítulo 3 será apresentado como foram utilizados os espectros experimentais de

EELS (Espectroscopia de Perda de Energia de Elétrons) ou REELS ( Espectroscopia de Perda de

Energia de Elétrons por Re�exão) no limite óptico na descrição da interação do feixe monoatômico

com um alvo e, no capítulo 4 os conceitos serão estendidos para feixes moleculares. Apresentaremos

o sistema utilizado na caracterização dos �lmes além da metodologia empregada na análise dos

dados no capítulo 5. No 6 são expostos todos os resultados obtidos bem como, possíveis explicações

e fechando o trabalho, apresentamos uma conclusão e perpectivas de trabalhos futuros.
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Capítulo 2

Princípios Fundamentais

2.1 Introdução

Neste capítulo serão apresentados os conceitos físicos fundamentais necessários para com-

preensão de um espectro de MEIS. A descrição será baseada em feixes monoatômicos e será estendida

para feixes moleculares nos capítulos subsequentes.

2.2 Fator Cinemático

Começaremos apresentando a perda de energia exclusivamente devido à colisão entre o

íon incidente e um núcleo atômico presente na amostra.

Um íon de massa M1 ao interagir com um núcleo atômico com massa M2, inicialmente no

repouso, perderá energia cinética e sua trajetória será desviada [15]. Este fenômeno é classi�cado

como espalhamento e pode ser tratado como um evento puramente elástico. Para encontrar a

relação entre as energias inicial e �nal de um íon incidente consideramos a conservação do momento

linear e da energia total e desconsideramos efeitos nucleares [16]. Esta relação é denominada de

Fator Cinemático e é representada simbolicamente por K. O fenômeno é ilustrado pela �gura 2.1

Podemos escrever o fator cinemático como [16]:

K(M1,M2, θ) =
Ef

E0

=

[
[1− (M1/M2)

2 sin2 θ]1/2 + (M1/M2) cos θ]

1 + (M1/M2)

]2
(2.2.1)

onde E0 e Ef são as energias inicial e �nal, respectivamente, do íon incidente.
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Figura 2.1: Um íon M1 com velocidade inicial constante, interage com um átomo do alvo M2

inicialmente no repouso; após a interação ambos são espalhados. θ é o ângulo entre as velocidades
inicial (v0) e �nal do íon (v1), ϕ é o ângulo entre as velocidades inicial do íon (v0) e a velocidade

�nal do átomo do alvo (v2) e b é o parâmetro de impacto. Figura adaptada de [17].

Desta maneira em um experimento de retroespalhamento de íons, no qual medimos o

ângulo de espalhamento e a energia do feixe iônico após a interação, podemos identi�car com qual

elemento do alvo o íon interagiu, através da equação 2.2.1.

Na �gura 2.2 são mostradas curvas representando o fator cinemático em função do ângulo

de espalhamento, mantendo �xoM1=1, para alguns núcleos espalhadores. Analisando a região com

ângulos entre 90◦ e 180◦, podemos ver claramente a forte dependência do fator cinemático com M2,

quanto maior Zalvo , menos energia o íon incidente perderá na colisão e menor será a taxa de variação

de K em relação a θ.
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Figura 2.2: Fator cinemático para alguns centros espalhadores em função do ângulo de
espalhamento, considerando um feixe de H+.

2.3 Seção de Choque de Rutherford

Nesta seção será apresentado uma grandeza relacionada à probabilidade, de um átomo

do alvo, desviar a trajetória do íon incidente, com energia E0, em um determinado ângulo. Essa

grandeza é denominada Seção de Choque, e varia em relação ao ângulo de espalhamento, energia e

natureza do íon incidente bem como o átomo da amostra que causa o desvio.

Para determinarmos a expressão da seção de choque, podemos partir de uma relação

entre os íons incidentes, com parâmetro de impacto entre b e b+db, e os espalhados entre os ângulos

θ e θ + dθ, como ilustrado na �gura 2.3. Essa relação é denominada Seção de Choque Diferencial(
dσ

dΩ

)
e é dada pela equação 2.3.1, [18]:

dσ

dΩ
(θ) =

b
sin θ

∣∣∣∣dbdθ
∣∣∣∣ . (2.3.1)

Considerando o caso mais simples, em que a interação entre o íon incidente e o núcleo

atômico é puramente coulombiana, a trajetória do íon é descrita por uma hipérbole [18]. A relação

entre parâmetro de impacto e o ângulo de espalhamento é:
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Figura 2.3: Relação entre parâmetro de impacto b e o ângulo de espalhamento θ.

b =
Z1Z2e

2

4πE0ε0
cot

θ

2
, (2.3.2)

onde Z1 e Z2 são os números atômicos do projetil e do átomo do alvo respectivamente, ε0 é a

permissividade do vácuo e E0 a energia do projetil incidente.

Diferenciando a equação 2.3.2 e substituindo na equação 2.3.1, obtêm-se a seção de

choque de Rutherford em função do angulo de espalhamento, σ (θ), tendo como referencial o centro

de massa do sistema. Como a medida dos eventos é feita em um laboratório, é conveniente alterar

o referencial do centro de massa para o laboratório, dessa maneira temos:

σ (θ) =

[
Z1Z2e

2

16πε0E0

]2
1

sin4 θ

[
M2 cos (θ) +

√
M2

2 −M2
1 sin2 (θ)

]2
M2

√
M2

2 −M2
1 sin2 (θ)

. (2.3.3)

Analisando a dependência da eq.2.3.3 em relação as variáveis Z1, Z2, θ e E0, podemos

estabelecer 3 comportamentos característicos da seção de choque de Rutherford:

1. A seção de choque é proporcional ao quadrado dos números atômicos do íon incidente e do

alvo;

2. Quanto maior o ângulo de espalhamento menor será a seção de choque;
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3. A quantidade dos íons espalhados diminui gradualmente com o aumento da energia do feixe

incidente.

Para aplicar a equação 2.3.3 a casos nos quais os íons incidentes possuem energia in-

termediária1, é necessário inserir uma blindagem no potencial, de uma forma genérica podemos

escrever:

V (r) =
Z1Z2e

2

r
φ
(r
a

)
, (2.3.4)

onde a função φ
(r
a

)
é responsável pela blindagem. Um dos modelos que descrevem essa blindagem

foi elaborado por Molière [19]:

φ

(
r

af

)
= 0.35 exp

(
−0.3r

af

)
+ 0.55 exp

(
−1.2r

af

)
+ 0.10 exp

(
−6.0r

af

)
, (2.3.5)

onde af é dado por [20]:

af = 0.88534a0

(
Z

1/2
1 + Z

1/2
2

)−2

3 , (2.3.6)

em que a0 é o raio de Bohr.

2.4 Perda de Energia

Além dos fenômenos descritos nas seções anteriores, ao penetrar em um meio material o

íon perderá energia de várias maneiras causando, por exemplo, ejeção de elétrons e emissão de raios-

X pelos átomos, cascata de colisões, entre outros eventos [21]. Para descrever a perda de energia ao

longo de seu percurso do íon no interior do alvo, introduziremos o conceito de Poder de Freamento.

Podemos distinguir dois mecanismos de perda de energia, em função da faixa de energia

do feixe incidente:
1Faixa de energia utilizada no MEIS
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1. Poder de Freamento Nuclear: O íon sofrerá de�exões, que são colisões elásticas, causadas pela

interação com os núcleos atômicos que compõem o alvo. Esse mecanismo é predominante em

baixas energias por núcleon;

2. Poder de Freamento Eletrônico: O íon sofrerá colisões inelásticas, que são resultado da inte-

ração do íon com os elétrons do meio. Esse mecanismo predomina em médias e altas energias

por núcleon.

Há vários trabalhos na literatura que medem experimentalmente o valor do poder de

freamento para vários íons e alvos [22, 23]. Estes trabalhos serviram de base para Ziegler et al

[24], determinar uma fórmula que ajusta os dados experimentais. Assim é possível calcular a perda

de energia para qualquer íon e composto. Baseado nesse trabalho foi desenvolvido o programa

computacional SRIM [25]. Também podemos citar um método que determina o poder de freamento

através da solução da equação de Schrödinger dependente do tempo pelo método de canais acoplados

[26]. Baseado neste método foi desenvolvido o programa computacional CasP [27]. Um outro

caminho para se obter o poder de freamento devido os elétrons de valência, é o formalismo dielétrico,

que será apresentado no capítulo 3 deste trabalho.

Conhecendo o valor da perda de energia por unidade de comprimento [S], podemos

escrever a perda de energia total de um íon com energia inicial E0, penetrando no meio com um

ângulo θin com relação a normal à superfície, que irá retroespalhar em uma profundidade d com um

ângulo de saída θS:

E1 = E0 − [S]
d

cos θin
(2.4.1)

E2 = E1K − [S]
d

cos (π − θS − θin)
(2.4.2)

onde E1 é energia do íon imediatamente antes da interação com o átomo do alvo, E2 é a energia do

íon ao sair do alvo. A representação do efeito descrito nesta seção pode ser visto na �gura 2.4.
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Figura 2.4: Retroespalhamento de um íon após percorrida uma distância l1 dentro do alvo, �gura
adaptada de [17].

2.5 Straggling

O processo de perda de energia descrito na seção 2.4, depende de grandezas como parâme-

tro de impacto da interação entre o íon incidente com os átomos do alvo [28], densidade eletrônica do

alvo, transição eletrônica, entre outros. Se considerarmos dois íons idênticos percorrendo a mesma

trajetória no interior do alvo, em instantes diferentes, teremos diferentes valores de perda energia.

Isto se deve à constantes mudanças no parâmetro de impacto e à diferentes transições eletrônicas

induzidas. Desta maneira para descrever o processo de perda de energia temos que informar um

valor médio além de sua dispersão estatística. Essa dispersão estatística é de�nida como variância

e experimentalmente é representada pelo Straggling medido.

Temos vários modelos teóricos para descrever esse fenômeno, entre eles temos o de Bohr

que parte de 3 aproximações:

1. A velocidade do íon é muito maior que a dos elétrons de valência do meio;

2. A perda de energia é muito menor que a energia do feixe;

3. Os átomos do meio são randomicamente distribuídos.

16



Com essas aproximações podemos escrever o straggling de Bohr (Ω2
Bohr) como[29]:

Ω2
Bohr = 4π

(
Z1e

2
)2
Z2Nx , (2.5.1)

onde Z1 e Z2 são os números atômicos do íon e alvo, respectivamente, N é a densidade atômica do

alvo e x sua espessura. O valor de straggling obtido pelo modelo Bohr é tido como limite superior.

Pelas aproximações feitas, a equação 2.5.1 é válida apenas para altas energias, visando

estender sua validade para baixas energias alguns modelos sugerem correções entre os quais podemos

citar Lindhard (Ω2) [30], dado por:

Ω2

Ω2
Bohr

=

{
0.5L (y) se y ≤ 75Z2

1 se y > 75Z2

, (2.5.2)

onde:

L (y) = 1.36y1/2 − 0.016y3/2, (2.5.3)

y =
E (keV/Nucleon)

25Z2

. (2.5.4)

Também podemos citar Chu [31], como expansão do modelo do modelo de Bohr para

feixe de hidrogênio para baixas e médias energias:

Ω2
Chu =

Ω2
Bohr

1 + A1EA2 + A3EA4
, (2.5.5)

os parâmetros A1, A2, A3 e A4 são retirados de ajustes de dados experimentais e estão listados em

[31].

Considerando o mesmo íon, alvo e energia do íon incidente os modelos apresentados

nessa seção fornecem diferentes valores de straggling. Em principio não há razões que nos levem a

adotar um valor ou outro, por este motivo, inicialmente, foi utilizado o modelo de Lindhard para

calcular o valor de straggling e, em seguida, este valor foi alterado até obtermos o melhor ajuste.
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2.6 Troca de Cargas

O estado de carga de um íon com velocidade v1, ao interagir com um alvo, varia em função

da profundidade do alvo[32], os feixes de H+
2 , com energias até 200keV/u, perderão seu elétron já

nas primeiras camadas atômicas. Neste processo, as probabilidades de perda e captura eletrônica

são diferentes inicialmente, até que o equilibro seja atingido. A partir de então a probabilidade de

perda se iguala à de captura. Esse é um problema de grande interesse, pois afeta diretamente o

cálculo do poder de freamento e excitações no alvo.

Grande parte dos trabalhos que analisam o estado de carga de um íon interagindo com

um alvo é experimental, outra parte são compilações dessas medidas que buscam uma função que

ajuste estes dados experimentais, para que, assim, seja possível determinar o estado de carga, no

equilíbrio, na maior quantidade de casos possíveis, sem a necessidade de medir experimentalmente.

Nessa linha, Schiwietz e Grande [33], analisaram cerca de 850 dados experimentais, propuseram que

o estado de carga em um sólido, após o equilíbrio, pode ser escrito como:

qmean = Z1
12x + x 4

0.07/x + 6 + 0.3x 0.5 + 10.37x + x 4
, (2.6.1)

onde Z1 é o número atômico do íon incidente e:

x =

v1
v0
Z−0.521 Z

−0.019Z−0.52
1

v1
v0

2

1

1.68


1+

1.8

Z1

, (2.6.2)

onde v1 é a velocidade do íon incidente, v0 a velocidade de Bohr (2.19x106 m/s) e Z2 o número

atômico do alvo.

Como dito no inicio da seção, durante a interação de um íon com um alvo há troca de

carga entre eles. É possível determinar o caminho médio percorrido pelo íon no material sem que

haja perda de elétron, λperda, da seguinte maneira:
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λperda =
1

nσperda
, (2.6.3)

onde n é a densidade eletrônica do alvo e σperda é a seção de choque de perda eletrônica.

O caminho médio percorrido por um próton para capturar um elétron do meio é de�nido

de maneira semelhante:

λcaptura =
1

nσcaptura
. (2.6.4)

É possível de�nir a seção de choque de captura eletrônica (σcaptura), de um feixe de

hidrogênio, a partir das frações ionizada (F+) e neutra (F0) do feixe incidente.

F+ =
σperda

σcaptura + σperda
, (2.6.5)

F0 =
σcaptura

σcaptura + σperda
. (2.6.6)

Ao dividir a equação 2.6.6 pela equação 2.6.5, além de considerar que:

F0 + F+ = 1, (2.6.7)

chegamos à seção de choque de captura eletrônica (σcaptura):

σcaptura = σperda
1− < q >

< q >
, (2.6.8)

onde <q> é estado médio de carga determinado pelo programa CasP [27]. Como neste trabalho

iremos utilizar feixes moleculares, os valores de <q> serão modi�cados pelo efeito de vizinhança.

Há vários trabalhos experimentais [34�38] e teóricos [39, 40] mostrando que a proximidade entre os

componentes de um feixe molecular diminui o estado médio de carga de cada íon. Neste trabalho,

nos basearemos em medidas feitas com H+
2 em carbono [41], já que não foram encontrados dados

experimentais para o feixe e amostras utilizados no trabalho.
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Capítulo 3

Força de Wake

O objetivo deste capítulo é descrever como elétrons de um meio respondem à pertur-

bações externas. Para isso começaremos escrevendo a relação linear entre o vetor deslocamento

~D e o campo elétrico ~E no espaço de Fourier [42] (ao iniciar o desenvolvimento com esta relação,

são assumidas apenas duas respostas da nuvem eletrônica à excitação externa: movimento coletivo

(plasmons) e a formação de pares elétrons buraco):

~D
(
~k , ω

)
= ε (k , ω) ~E

(
~k , ω

)
, (3.0.1)

onde k é o momento, ~ω é a energia transferida e ε (k , ω) é a função dielétrica no espaço de Fourier,

nela estão contidas as características do plasma que será excitado.

Usando a primeira lei de Maxwell, podemos relacionar o vetor deslocamento, ~D, com a

densidade de carga externa, ρext, e o campo elétrico, ~E , com as densidades de carga induzida, ρind,

e externa, ρext:

~∇ ~D = 4πρext, (3.0.2)

~∇~E = 4π (ρind + ρext) , (3.0.3)

a densidade de carga externa no espaço de Fourier pode ser escrita como 2πZ1δ
(
ω − ~k~v

)
.

Substituindo 3.0.1 em 3.0.2:

ı~kε
(
~k , ω
)
~E
(
~k , ω
)

= 4πρext

(
~k , ω

)
, (3.0.4)

Podemos substituir, na equação 3.0.4, a relação entre campo elétrico e o potencial total,

dado pela equação 3.0.5:
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~E
(
~k , ω
)

= −ı~kΦtot

(
~k , ω

)
. (3.0.5)

E assim obtemos:

Φtot

(
~k , ω

)
=

8π2Z1δ
(
ω − ~k · ~v

)
k 2ε (k , ω)

, (3.0.6)

segundo Abril e colaboradores [43] a equação 3.0.6 pode ser reescrita como:

Φind (z, ρ) =
2

πv

´∞
0

dk

k

´ kv

0
dωJ0

(
ρ
√

k 2 − ω2

v2

)
{

cos
(ωz

v

)
<
[

1

ε (k , ω)
− 1

]
− sin

(
ωk

v

)
=
[

1

ε (k , ω)
− 1

]}
.

(3.0.7)

Para ilustrar a equação 3.0.7 é apresentado, na �gura 3.1, o potencial induzido pela

passagem de um feixe de H+ com 150keV por uma amostra TiO2; nesta �gura é utilizado um

sistema de coordenadas cilíndricas pois o potencial induzido depende do polinômio de Bessel e

não por que apresenta algum tipo de simetria. Também é apresentado, na �gura 3.2, o potencial

induzido ao longo do eixo da velocidade. Nesta �gura �ca claro que há maior concentração de

elétrons atrás do íon e, à medida que a energia do íon incidente aumenta, há uma diminuição e

distanciamento da concentração de elétrons.

Através do potencial induzido. dado pela equação 3.0.7, é possível determinar a força,

devido a polarização da nuvem eletrônica, em qualquer ponto do plasma.

~Eind (k , ω) = −ık∇Φind (k , ω) (3.0.8)

~Fwake = Z1
~Eind (3.0.9)

Podemos determinar as componentes, perpendicular (Fρ) e paralela (Fz ) à velocidade

do íon, da força induzida [43].
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Figura 3.1: Potencial induzido devido a interação de um feixe com 150keV de H+ com um alvo
TiO2.
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Figura 3.2: Potencial induzido, ao longo do eixo da velocidade, devido a interação de um feixe de
H+ em um alvo TiO2. Cada curva representa uma determinada energia, na �gura apresentamos

uma legenda com as respectivas velocidades.
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Fρ (z, ρ) =
−2Z

πv

´∞
0

dk

k

´ kv

0
dω
√
k 2 − ω2

v2 J1

(
ρ
√
k 2 − ω2

v2

)
{

cos
(ωz

v

)
<
[

1

ε (k , ω)
− 1

]
− sin

(
ωk

v

)
=
[

1

ε (k , ω)
− 1

]}
,

(3.0.10)

Fz (z, ρ) =
−2Z

πv 2

´∞
0

dk

k

´ kv

0
dωωJ0

(
ρ
√

k 2 − ω2

v2

)
{

sin
(ωz

v

)
<
[

1

ε (k , ω)
− 1

]
+ cos

(
ωk

v

)
=
[

1

ε (k , ω)
− 1

]}
.

(3.0.11)

As equações 3.0.10 e 3.0.11 estão representadas nas �guras 3.3 e 3.4, para um feixe de

H+ com 50keV interagindo com um alvo de TiO2. Para isso, temos um sistema de coordenadas

cilíndricas, no qual a origem acompanha o íon com velocidade v na direção z. Em cada �gura há,

também, a projeção da força de wake no plano ρz. O motivo pelo qual foi utilizado um sistema de

coordenadas cilíndricas é o mesmo apresentado no caso anterior.

0 1 2 3 4 5 6
- 6

- 4

- 2

0

2

4

6

z(u
.a)

ρ ( u . a )
Figura 3.3: Componente perpendicular à velocidade da força de wake obtida da equação 3.0.11,

para um feixe de H+ com 50keV interagindo com um alvo TiO2.

23



0 1 2 3 4 5 6
- 6

- 4

- 2

0

2

4

6

z(u
.a)

ρ ( u . a )
Figura 3.4: Componente paralela, à velocidade, da força de wake obtida de eq.3.0.11, para um

feixe de H+ com 50keV interagindo com um alvo TiO2.

3.1 Função Dielétrica

Todo conteúdo apresentado, até o momento (potencial induzido dado pela equação 3.0.7

e força de wake dada pelas equações 3.0.10 e 3.0.11) depende de uma função denominada função

dielétrica, representada no espaço de Fourier por ε (k , ω) e foi apresentada, de uma maneira simples,

como sendo a função que contém as características do plasma que será excitado pela passagem do

íon.

Nessa seção, serão apresentados três modelos de funções dielétricas, além de alguns

resultados obtidos a partir delas. Serão apresentas apenas algumas etapas, para veri�car o desen-

volvimento completo indicaremos referências.

3.1.1 Função Dielétrica de Drude-Lorentz

Quando temos um campo elétrico E (t) = E0 exp(−iωt), em um sistema formado por
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portadores de cargas independentes entre si, podemos escrever a equação do movimento de um

elétron (supondo que temos um gás de elétrons) da seguinte maneira:

meff r̈ +meffγṙ +meffω
2
0r = −eE0 exp(−iωt), (3.1.1)

ondemeff é a massa efetiva dos elétrons que sofrem uma transição eletrônica, decorrente da interação

com o campo E0 exp(−iωt), γ é o termo de amortecimento, que está relacionado ao livre caminho

médio e ω0 é denominada frequência natural de oscilação essa é a representação clássica do processo

de transição eletrônica inter bandas. No caso de partículas livres ω0 se anula e meff se iguala a

massa do elétron.

Uma possível solução para a equação 3.1.1 é dada por:

r (t) = r0e
−iωt . (3.1.2)

Substituindo 3.1.2 em 3.1.1 podemos encontrar a amplitude de r0 :

r (t) =
e

ω2 − ω2
0 + iγω

E (t)

meff

. (3.1.3)

Podemos determinar o momento de dipolo devido ao movimento de uma carga, por:

p (t) = −er = − e2

ω2 − ω2
0 + iγω

E (t)

meff

, (3.1.4)

porém, o que medimos experimentalmente é o efeito coletivo dos movimentos dos elétrons. Uma

maneira de escrever esse efeito coletivo é através do vetor de polarização por unidade de volume

(P) :

P (t) = − e2ρL
ω2 − ω2

0 + iγω

E (t)

meff

, (3.1.5)

onde ρL é a densidade de elétrons ligados. De [44] temos a relação entre campo elétrico, função

dielétrica e polarização:
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ε0ε (ω)E (ω) = ε0E (ω) + P (ω) . (3.1.6)

Substituindo 3.1.5 em 3.1.6, obtemos a função dielétrica de Drude-Lorentz, separando a

função em parte real e imaginária temos:

<
[

1

ε (ω)

]
= 1 +

ω2
p (ω2

0 − ω2)

(ω2
0 − ω2)

2 − (γω)2
, (3.1.7)

=
[

1

ε (ω)

]
=

ω2
pΓω

(ω2
0 − ω2)

2 − (γω)2
, (3.1.8)

onde ωp é conhecida como frequência de plasmon e é de�nida como:

ωp =

√
ρLe

2

meffε0
. (3.1.9)

A função dielétrica de Drude-Lorentz, como apresentada, se aplica unicamente quando

há apenas troca de energia e não de momento (no limite óptico). Para analisar eventos nos quais

há transferência de momento e energia, devemos inserir a dependência do vetor de onda nas fun-

ções 3.1.7 e 3.1.8. Para isso, as equações serão modi�cadas por uma Função Dispersão, que será

apresentada posteriormente.

3.1.2 Diferentes Modelos para Função Dispersão

A função dielétrica de Drude-Lorentz apresentada na seção anterior, se aplica exclusiva-

mente no limite óptico. Para estender sua aplicação para casos mais gerais, é necessário inserir a

dependência do momento nos parâmetros ω0 ou γ, através de uma função dispersão. Há algumas

formas para isso, uma delas é conhecida como aproximação de Ritchie-Howie. Este modelo tem

como base a RPA (Random Phase Approximation), originalmente é dado por [45]:

ωi (k) = ωi + αRPA
~k2

2m
, (3.1.10)
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onde ~ωi é a energia na qual ocorre a transição eletrônica, ~~ a constante de Planck dividido por

2π, k o número de onda, m a massa do próton e αRPA uma constante dada por (6ωF/5ωp), em

que ωF é a energia de Fermi e ωp é a frequência de plasmon. Temos uma segunda aproximação

nesse modelo que se deve ao fato que para água o valor de αRPA é muito próximo de 1, sendo assim

convencionou-se adotar αRPA como 1 para qualquer material. Este modelo se mostra adequado

para feixes de alta energia [45].

Uma outra maneira de se inserir a dependência do momento na função dielétrica de

Drude-Lorentz é através da LFC (Local Field Correlation), neste modelo estão inseridas interações

de curto alcance, desconsideradas na RPA, e pode ser escrita como [46]:

ωi (k) = ωi +
(
1− exp

(
−ckd

)) ~k2
2m

, (3.1.11)

as contantes c e d são parâmetros empíricos a serem determinados a partir de dados experimentais.

Até agora, foi inserido a dependência do momento apenas na energia onde há uma

transição eletrônica, essa dependência também poderá ser feita por meio do fator de amortecimento,

γi. Neste modelo também temos a dependência linear e quadrática [47]:

γi (k) = γi + ak + bk2, (3.1.12)

onde as contantes a e b são parâmetros empíricos a serem determinados a partir de dados experi-

mentais.

Com base nessas três funções dispersão vamos utilizar 2 extensões, para incluir a depen-

dência de k na função dielétrica e assim gerar as componentes da força de wake:

1. Extensão 1: Dada apenas pela equação 3.1.10, com αRPA=1;

2. Extensão 2: Neste modelo, a dependência do momento será inserida tanto em ωi através da

equação 3.1.11 quando em γi pela equação 3.1.12.
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3.1.3 Random Phase Approximation (RPA)

Nessa seção será apresentada, de maneira resumida, alguns princípios físicos da Aproxi-

mação de Fase Aleatória (Random Phase Approximation), para que possamos ter melhor compre-

ensão das funções dielétricas de Lindhard e Mermin

Dentre as principais características de um plasmon na RPA, podemos citar [48, 49]:

1. As colisões elétron-núcleo e elétron-elétron não são consideradas. Isso porque a duração, destas

colisões, é muito curta quando comparada à duração de oscilação do plasmon. A probabilidade

de ocorrência destas colisões é baixa e, como essas colisões levam a destruição dos plasmons,

podemos representá-las por um fator de amortecimento na amplitude de oscilação;

2. A amplitude de oscilação dos plasmons são su�cientemente pequenas, de tal maneira que cada

elétron sofra apenas pequenas perturbações seu estado.

Partindo desses conceitos físicos, é possível determinar uma função dielétrica geral[50] :

εRPA (q, ω) = 1− VC
∑
k

fk+qσ + fkσ
εk+q − εk − ω − iη

, (3.1.13)

onde fk+qσ e fkσ representam a distribuição de ocupação eletrônica de dois estados, dependente

do spin, εk+q e εk suas respectivas energias, ω a energia transferida ao sistema e η é apenas uma

constante necessária para garantir que o sistema seja não perturbado em t=-∞.

A função 3.1.13, de maneira simpli�cada, nos fornece a probabilidade de termos uma

distribuição eletrônica após o plasma receber certa quantidade de energia e momento. Lindhard foi

o primeiro a determinar o valor do somatório da equação 3.1.13. Em seu artigo Lindhard apresenta

o seguinte resultado para um gás de elétrons livres [51]:

εL (k , ω) = 1 +
χ2

z 2
[f1 (u, z ) + if2 (u, z )] , (3.1.14)
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onde:

f1 (u, z ) =
1

2
+

1

8z
[g (z − u) + g (z + u)] , (3.1.15)

f2 (u, z ) =


π

2
u se z + u < 1

8π

z

[
1− (z − u)2

]
se |z − u| < 1 < z + u

0 se |z − u| > 1

, (3.1.16)

u =
ω

kvF
, z =

k

2kF
, χ2 =

e2

π~vF
,

vF e kF representam a velocidade e o momento dos elétrons na esfera de Fermi, e é a carga do

elétron, ~ω e ~k são a energia transferida e o momento respectivamente.

Figura 3.5: Função de perda de energia de Lindhard, projetada no plano ωk.

A parte =
[
−1

εL

]
, denominada Energy Loss Function (ELF ), está relacionada à absorção

de energia pelo meio. Na �gura 3.5 temos representada uma ELF no plano (k, ω), em que é possível
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observar uma região hachurada que corresponde à região na qual =
[
−1

εL

]
6= 0 e está entre duas

linhas ω+ e ω−, dadas pela equação 3.1.17, que correspondem à maior e menor absorção de energia

pelo elétron do meio devido a formação do par elétron-buraco. Também temos destacado uma linha,

ωpl (k), sobre esta linha < [εL]=0, neste caso temos a absorção de energia por meio de excitações

coletivas dos elétrons que se encontram na esfera de Fermi.

ω± =
1

2

(
k2 ± 2kvF

)
. (3.1.17)

Como já foi dito, a função dielétrica de Lindhard descreve tanto excitações coletivas

quanto a criação de um par elétron-buraco. Porém, termos responsáveis pela colisão elétron-elétron

são desconsiderados, o que confere aos plasmons um tempo de vida in�nito.

A primeira tentativa de inserir o amortecimento, foi simplesmente trocar o termo ω por

ω +
i

τ
, porém essa simples troca de variáveis não conserva o número local de elétrons, dado por

3.1.18 [52].

Neff (ω) =
m

2π2e2n

ˆ ω

0

dω′ω′=
[
−1

ε (k, ω′)

]
, (3.1.18)

onde n é a densidade eletrônica, m e e representam a massa e a carga eletrônica. Nos limite de

altas energias, todos os elétrons do meio podem ser excitados, por este motivo, quando ω → ∞,

Neff tenderá ao número total de elétrons de cada átomo.

Em seu artigo, Mermin [52] apresenta a seguinte equação, como uma forma possível de

solucionar este problema:

εM (k, ω) = 1 +
(1 + iγ/ω) [εL (k, ω + iγ)− 1]

1 + iγ/ω [εL (k, ω + iγ)− 1] / [εL (k, 0)− 1]
. (3.1.19)

Essa equação vem sendo aplicada para descrever metais, semi condutores e isolantes,

tanto com k=0 quanto para k 6=0.
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3.2 Aplicações do Formalismo Dielétrico

Os diferentes modelos de funções dielétricas, apresentados até o momento, geram espec-

tros de perda de energia eletrônica, com um único pico e simétrico, mas como pode ser visto nas

�guras 3.6 [8] e 3.7, uma ELF , em geral, apresenta vários picos, ou um único pico não simétrico.

Por este motivo, utilizaremos uma combinação linear de funções dielétricas, equação 3.2.1, com

k=01 [43], para analisar um espectro de EELS ou REELS no limite óptico (ELF ).

=
[
−1

ε (ω)

]
exp

=
∑
i

Ai=
[

−1

ε (k = 0, ω;ωi, γi)

]
Drude−Lorentz ou Mermin

, (3.2.1)

onde ωi e γi são a posição e largura de cada pico no espectro de perda de energia, respectivamente,

Ai está relacionado com a relevância de cada transição na ELF .
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Figura 3.6: Espectro de REELS de um �lme de HfO2, �gura adaptada de [8].

Uma vez que os parâmetros da combinação das funções dielétricas são determinados, é

possível determinar a contribuição dos elétrons de valência para o Poder de Freamento (equação

3.2.2)e Straggling (equação 3.2.3) [9].

1Um espectro de EELS fornece informações acerca da transferência de energia e não de momento (limite óptico)
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P M M A
P S

H 2 O - L í q u i d o

Figura 3.7: Espectro de EELS de amostras de H2O líquida (círculo azul), PMMA (triângulo
vermelho), e PS (quadrado preto). Figura adaptada de [9].

S =
2

πv 2

ˆ ∞
0

dk

k

ˆ vk

0

dωω=
[
−1

ε (k, ω)

]
, (3.2.2)

dΩ2

dx
=

2Z2
1e

2~
πv 2

ˆ ∞
0

dk

k

ˆ vk

0

dωω2=
[
−1

ε (k, ω)

]
. (3.2.3)

3.2.1 Análise de Kramers - Kronig

Os espectros de EELS ou REELS, medidos experimentalmente, podem ser relacionados

diretamente com =
[
−1

ε (ω)

]
. É possível obter muitas informações do material analisado, somente

com a parte imaginária de ε, como por exemplo, as equações 3.2.2 (poder de freamento) e 3.2.3

(straggling). Porém para uma análise completa necessitamos da parte real de ε, como pode ser visto

nas equações 3.0.10 e 3.0.11, que são as componentes da força de wake.

É possível resolver este problema pela análise de Kramers-Kronig, que relaciona a parte

real e imaginária de uma função complexa [53]:
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<
[

1

ε (ω)

]
= 1− 2

π
P
ˆ ∞
0

=
[
−1

ε (ω)

]
dω′ω′

ω′2 − ω2
, (3.2.4)

onde P é o valor principal de Cauchy, que pode ser escrito da seguinte maneira:

ˆ c

a

f (x) dx = lim
α→0+

[ˆ b−α

a

f (x) dx+

ˆ c

b+α

f (x) dx

]
. (3.2.5)

Sendo a<b<c e f (x) uma função que possui uma descontinuidade em b (f (b) → ∞).

Com o valor principal de Cauchy evitamos essas descontinuidades, no caso de 3.2.4, contornamos

o polo ω′ = ω. A constante α informa o quão próximo é possível aproximar do polo, onde há a

divergência.

Esta análise não é necessária se a função dielétrica de Drude-Lorentz for utilizada. Pode-

se determinar a parte real a partir dos parâmetros da parte imaginária, como pode ser visto ao

comparar as equações 3.1.8 e 3.1.7. Mas, se optarmos pelo uso da função dielétrica de Mermin, o

uso da análise de Kramers - Kronig é obrigatória.
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Capítulo 4

Feixes Moleculares

4.1 Introdução

Nesse capítulo utilizaremos todos conceitos apresentados até o momento (feixes mono-

atômicos e o formalismo dielétrico) para analisar como se dá a interação entre os constituintes de

um feixe molecular, com velocidade v, em um material.

Em um feixe molecular, as distâncias internucleares são pequenas o su�ciente para que

a excitação na nuvem eletrônica provocada por um íon inter�ra nas excitações, provocadas pelos

demais íons do feixe[54]. Esse efeito é conhecido como, Efeito de Vizinhança e será apresentado

através do formalismo dielétrico. Também será mostrado como a repulsão entre os íons in�uencia

os espectros, 1-D, medidos por MEIS. Para isso será apresentado um modelo simples para descrever

a in�uência da EC no straggling total.

4.2 Efeito de Vizinhança

Podemos de�nir a Razão de Poder de Freamento, Rn, que nos dará a in�uência do efeito

de vizinhança no poder de freamento como:

Rn =
Scl (v)∑n
1 Si (v)

, (4.2.1)

onde n é o número de constituintes do feixe, Si é o poder de freamento de cada íon que constitui o

feixe, já de�nida pela eq.3.2.2, Scl é o poder de freamento do feixe molecular, que pode ser escrito
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como a soma do poder de freamento de todos seus componentes mais um termo de interferência.

Considerando apenas interações aos pares, temos [55]:

Scl (v) =
n∑
i=1

Si (v) +
∑
i 6=j

Iij (rij ,v), (4.2.2)

em que:

Iij (rij ,v) =
2

πv 2

ˆ ∞
0

dk

k

sin (kr)

kr
fi (k) f ∗j (k)

ˆ vk

0

dωω=
[
−1

ε (k, ω)

]
, (4.2.3)

onde fi (k) denominado fator de forma, é o termo responsável por inserir o estado de carga na

equação 4.2.3:

fi (k) =

ˆ
d3rρi (r) exp (ikri) , (4.2.4)

ρi (k) é a densidade de carga total de um íon na posição ri.

A equação 4.2.3 contempla tanto excitações devido a formação do par elétron-buraco

quanto excitações coletivas. A �gura 4.1 mostra o valor de Iij , em unidades atômicas, para diferentes

posições do segundo íon, ao incidirmos um feixe de H2+
2 , com energia de 50keV/u, sobre um �lme

de TiO2. Podemos calcular a interferência que um íon exerce sobre o outro, através de eq.4.2.3,

desconsiderando efeitos de captura de elétrons e a menor distância entre os íons de 2,04 u.a.

Além de atuar sobre o poder de freamento, as primeiras medidas experimentais mostra-

ram que o efeito de vizinhança aumenta a seção de choque de captura de elétrons, aumentado assim

a taxa de neutralização [55].
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Figura 4.1: Termo de interferência Iij de um íon H+, sobre outro de mesma natureza, considerando
um feixe de H2+

2 com 50keV/u interagindo com uma amostra de TiO2, obtido pela equação 4.2.3.

4.3 Explosão Coulombiana

A proximidade entre os íons que formam o feixe molecular faz com que haja uma repulsão

entre eles, convertendo desta maneira energia potencial elétrica em energia cinética. Imaginando

uma molécula de H+
2 , como ilustrado na �gura 4.2, o principal efeito da explosão coulombiana é o

surgimento de uma velocidade v0 no eixo de ligação das partículas.

A variação da energia do feixe provocada pela repulsão entre os íons é dada por:

∆E = E0 − E1, (4.3.1)

onde E0 é a energia do feixe considerando apenas sua velocidade do centro de massa (vcm) e E1

a energia do feixe considerando a velocidade (v0) devido a repulsão coulombiana. Essas energias
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Figura 4.2: Uma molécula de H+
2 , ao interagir com um alvo, se quebra e passa a ter o movimento

correlacionado de dois prótons. Nesta situação é somada à velocidade do centro de massa (vCM)
uma velocidade v0 devido a repulsão entre as cargas. Ilustração da EC em uma molécula de H+

2 .

podem ser escritas como:

E0 =
1

2
m~v 2

cm, (4.3.2)

E1 =
1

2
m (~vcm + ~v0 (r))2 . (4.3.3)

Se substituirmos as equações 4.3.2 e 4.3.3 na equação 4.3.1, teremos:

∆E = m~vcm • ~v0 (r) +
1

2
mv 2

0 (r) . (4.3.4)

Considerando que o termo quadrático da equação 4.3.4 é muito pequeno quando com-

parado com o primeiro termo podemos desconsiderá-lo. Tomando a média sobre todas as possíveis

orientações da molécula angular, chegamos ao seguinte resultado:

〈∆E 〉 = mvcmv0 (r) 〈cos (θ)〉 = 0. (4.3.5)

Da equação 4.3.5, �ca claro que não há contribuição da explosão coulombiana para a

perda de energia. Para determinar a contribuição para dispersão na perda energia total do feixe,

usamos o desvio padrão:
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σ2
c =

〈
∆E 2

〉
− 〈∆E 〉2 , (4.3.6)

como 〈∆E 〉 é nulo, apenas nos resta a contribuição do primeiro termo em 4.3.6.

σ2
c = (mvcmv0 (r))2

〈
∆ cos (θ)2

〉
=

1

3
(mvcmv0 (r))2 . (4.3.7)

onde v0 é dada por:

v0 =

√
[V (r0)− V (r)]

2µ
, (4.3.8)

onde r0 e r são as distâncias internucleares inicial(momento que se inicia a interação entre o feixe e

o meio) e �nal (momento em que há o retroespalhamento de um dos íons). O potencial V (r) é dado

pelo potencial de Yukawa, Shubeita considerou em seu trabalho [56] um íon totalmente ionizado,

assim o potencial é dado por:

V (r) =
exp (−rωp/v)

r
, (4.3.9)

A equação 4.3.7 quanti�ca a contribuição da repulsão entre os íons para o straggling.

Dessa maneira, com um equipamento com resolução em energia adequada, devemos ser capazes de

medir essa contribuição, apenas comparando a borda de baixa energia dos espectros medidos com

feixes monoatômicos e moleculares.

Uma vez determinado o valor de σC em função da distância entre os componentes do

feixe, deve-se determinar quanto o feixe penetrou na amostra em função da distância nuclear.

Kanter [57] apresenta uma forma para determinar o tempo de trânsito τ (r) (dwell time) até o

retroespalhamento de um dos íons:

τ (r) =

ˆ r

r0

dr√
2 [V (r0)− V (r)]

µ

. (4.3.10)

Para determinar a espessura atravessada pelo feixe basta fazer o produto do tempo de

transito, τ (r), pela velocidade do feixe.
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Capítulo 5

Procedimento Experimental

O �lme de TiO2 foi depositado por RF Magnetron Sputtering [58], utilizando um alvo

cerâmico de TiO2 com alta pureza (≈ 99,99%), sobre SiO2 nativo de 2nm, crescido sobre um subs-

trato de Si <100>. Para isso utilizamos as facilidades disponíveis no Laboratório de Conformação

Nanométrica, LCN da UFRGS (Sputtering AJA modelo Orion-8 UHV e alvos da mesma empresa) .

O �lme de Al2O3 foi depositado utilizando a mesma técnica, sobre um substrato de carbono amorfo.

As condições de deposição estão listadas na tabela 5.1.

Amostra Temperatura Pressão (Ar) Fluxo Potência DVC Rotação Tempo
(◦C) (mtorr) (sccm) (W) (Volts) (rpm) (min)

TiO2 21 3 20 150 298 20 13

Al2O3 21 2 20 200 373 80 8

Tabela 5.1: condição de deposição das amostras.

As medidas de MEIS foram feitas na câmara instalada no Laboratório de Implantação

Iônica, LII. Foram feitas medidas com diferentes energias (como mostra a tabela 5.2) e ângulos de

incidência, para que fosse possível medir o valor de σC para diferentes profundidades, como exposto

na tabela 5.3.
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Amostra Espessura (Å) Íons Energia (keV/u)

TiO2 100 H+, H+
2 50 - 200

H+
3 60 - 120

Al2O3 34 H+, H+
2 60 - 200

Tabela 5.2: Amostras utilizadas no trabalho com suas respectivas espessuras e os íons com o
intervalo de energia utilizado em cada caso.

Amostra Espessura do Energia Ângulo de Nova
Filme (Å) (keV/u) Incidência Espessura (Å)

0◦ 100
TiO2 100 50 30◦ 115

45◦ 140
60◦ 200
0◦ 100

TiO2 100 120 20◦ 106
40◦ 130
60◦ 200
0◦ 100
20◦ 106

TiO2 100 150 40◦ 130
50◦ 156
60◦ 200

0◦ 34
Al2O3 34 80 30◦ 39

60◦ 68
0◦ 34
30◦ 39

Al2O3 34 175 40◦ 44
50◦ 53
60◦ 68

Tabela 5.3: Ângulos de incidência do feixe, utilizados em cada caso analisado neste trabalho. A
ultima coluna mostra a distância percorrida pelo feixe H+

2 , no interior do alvo, com movimento
correlacionado, no interior da amostra.

5.1 MEIS
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O MEIS é uma técnica que de retroespalhamento de íons de alta resolução em energia,

que permite a coleta de íons retroespalhados em uma janela angular de cerca de 30◦, levando a uma

análise precisa da estrutura investigada. Por esses motivos a técnica pode ser utilizada para estudar

superfícies [59], �lmes �nos, nano partículas [60], entre outras aplicações.

Nos experimentos realizados no Laboratório de Implantação Iônica da UFRGS a linha

MEIS está acoplada à um acelerador de 500kV produzido pela HVEE. Temos, inicialmente, hidro-

gênio ou hélio, que será ionizado por elétrons oriundos de um �lamento aquecido. Estes íons passam

por uma pré aceleração, de até 30kV, por um conjunto de lentes Einzel, para focalização, antes de

passar por um seletor magnético de massa de 90◦. Após a seleção, o feixe é acelerado novamente,

passa por um quadrupolo para focalização, por um de�etor eletrostático, em seguida por outro

quadrupolo e duas válvulas, que isolam a câmara principal do acelerador. A �gura 5.1 apresenta

esquematicamente o sistema de MEIS, descrito acima.

P r é - c â m a r a

Figura 5.1: Esquema das instalações utilizadas nas medidas, acelerador, linha instalada e câmara
de MEIS. Figura adaptada de [61].

O sistema de medida é formado, basicamente, por duas câmaras, sendo uma delas uma

câmara auxiliar acoplada à câmara principal, para que possamos fazer a troca de amostras sem que

seja necessário quebrar o vácuo da câmara principal. A câmara principal trabalha com vácuo de

aproximadamente 10−8 mbar, para isso estão instaladas uma bomba iônica e outra turbomolecular,

além de um trap, que diminui a contaminação da câmara no momento que abrimos a válvula que a

isola do acelerador ou da câmara auxiliar.
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Há instalado no interior da câmara principal um goniômetro, onde é �xado o porta

amostra. Este arranjo permite a movimentação da amostra nos três eixos de translação, além dos

três de rotação. A translação nos permite posicionar a amostra na maneira mais conveniente para

realizamos o experimento. A rotação permite fazer medidas com diferentes ângulos de incidência

(viabilizando medidas em condições de canalização), além de fazer a coleta dos íons retroespalhados

em diferentes ângulos azimutais (permitindo a análise estrutural de materiais cristalinos).

O íon após ser retroespalhado passa por um analisador toroidal eletrostático (TEA), que

é constituído por duas placas submetidas a uma diferença de potencial V, para fazer uma seleção

em energia do íons retroespalhados. A relação entre energia e potencial aplicado é dada por:

V = kEfeixe , (5.1.1)

onde k é uma constante do sistema que vale 6/100(kV/keV), Efeixe é a energia do feixe retroes-

palhado e V a diferença de potencial aplicada entre as placas do TEA. Ou seja, para coletar íons

retroespalhados com 200keV, o potencial aplicado deve ser 12kV, não importando o íon.

O íon, após passar pelo TEA, passa por uma fenda, para diminuir sua dispersão em

energia e logo em seguida atinge o MCP (Micro Channel Plate). O MCP é uma placa feita de

um material com alta resistividade, com espessura em torno de 2 mm e possui micro tubos que

o atravessam. Estes tubos (micro canais) são paralelos entre si e formam um ângulo de 8◦ com a

normal à superfície. A parte interna de um microcanal é revestida de um material semicondutor.

Ao penetrar em um microcanal a partícula é acelerada por um forte campo elétrico e, ao se chocar

com a parede, irá provocar uma cascata de elétrons que se propagará, desta forma, ampli�cando o

sinal. Na �gura 5.2 temos uma representação simpli�cada do sistema descrito acima.
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Figura 5.2: Sistema de coleta dos íons retroespalhados, formado pelo toroide eletrostático, MCP e
detector 2D [17].

A nuvem eletrônica gerada pelo MCP é coletada por um detector 2D, composto por

eletrodos em forma de triângulos isolados entre si, como ilustrado pela �gura 5.3. O sinal coletado

é pré-ampli�cado e lido em 4 diferentes pontos. Através destas leituras, é possível determinar a

energia e o ângulo de espalhamento do íon, através das equações 5.1.2 e 5.1.3, respectivamente:

E =
A+B

A+B + C +D
, (5.1.2)

α =
C +B

A+B + C +D
. (5.1.3)

onde A, B, C e D são tensões lidas em quatro diferentes pontos (ilustrados na �gura), E a energia do

feixe retroespalhado em keV e α o ângulo de retroespalhamento. A resolução em energia (∆E/E)

do sistema utilizado é aproximadamente 3x10−3, enquanto que a angular é de 0,08◦.
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Figura 5.3: Esquema do detector 2D.

Na �gura 5.4 é apresentado um espectro de um �lme de TiO2 sobre Si cristalino, medido

pelo sistema descrito acima. No espectro, há sinais referentes ao titânio, oxigênio e à superfície do

silício. Também observa-se uma �na camada, em torno de 6 Å, de carbono sobre o �lme de TiO2,

além de uma faixa mais clara, paralela ao eixo da energia, denominada linha de bloqueio; causada

pelo bloqueio do caminho de saída do íon por um átomo do substrato de Si.
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Figura 5.4: Espectro 2D de TiO2 sobre Si, medido com um feixe de H+
2 com 175keV/u.
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A �gura 5.5 mostra um espectro 1D obtido da soma de canais no intervalo angular

referente a linha de bloqueio presente �gura 5.4.

Figura 5.5: Espectro 1-D de TiO2 sobre Si, medido com um feixe de H+
2 com 175keV/u. Este

espectro é resultado da soma angular referente à linha de bloqueio presente na �gura 5.4.

5.2 Análise de Dados

Os dados experimentais foram analisados através do ajuste do espectro 1D, obtido a

partir da soma de canais em um intervalo angular do espectro 2D medido. Esta soma foi feita

através de um programa que corrige a aparente perda de resolução, devido a variação no fator

cinemático e aos diferentes valores de perda de energia [56]. A �gura 5.6 ilustra o resultado, em um

caso especi�co, da soma de canais feita pelo programa.
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Figura 5.6: o painel A mostra um espectro 2D do Al2O3 medido com um feixe de H+ com 200keV.
Nesta �gura temos destacado, com uma linha cheia, um intervalo angular de 124◦ a 132◦. O painel
B mostra um espectro 1D de MEIS, obtido com um ângulo de retroespalhamento igual a 128◦,
resultado da soma de canais considerando a massa do alumínio nas devidas correções, enquanto
que o painel C, mostra o resultado da soma de canais considerando a massa do oxigênio nas

correções.

5.3 PowerMEIS

Os ajustes dos espectros 1D foram feitos utilizando um programa Monte-Carlo, criado no

LII, conhecido como PowerMEIS [6]. Neste programa fornecemos parâmetros como energia do feixe,

resolução experimental (σ0), poder de freamento, straggling, características da amostra (espessura,

componentes e estequiometria), entre outros, e assim o programa gera o espectro MEIS desejado.

A tabela 5.4 contem os valores de alguns parâmetros utilizados para se obter os melhores ajustes

para a amostra de TiO2.

46



Energia Poder de Freamento Straggling σ0(H+) σ0(H+
2 )

(keV/u) (eV/Å) (eV2/Å) (eV) (eV)

50 16,4 870 210 240
60 17,3 1000 245 485
80 18,0 1200 330 375
100 18,1 1250 400 460
120 17,8 1500 480 530
150 17,0 1750 600 670
175 16,2 2000 700 760
200 15,4 2100 800 900

Tabela 5.4: Valores utilizados no programa PowerMEIS [6] para simular espectros de MEIS
medidos do �lme de TiO2.

O poder de freamento foi determinado considerando a densidade bulk de ambas as amos-

tras [62]. Parâmetros como espessura do �lme, resolução experimental, energia do feixe e Straggling

foram determinados através da minimização do χ2, dado pela equação 5.3.1.

χ2 =
1

N − 1

N∑ [ni + min (ni, 1)−mi]
2

n1 + 1
, (5.3.1)

onde ni é o valor experimental, mi o valor simulado, N é a quantidade de dados e o termo min (ni, 1)

adota o menor valor entre 1 e o valor experimental de índice i. A tabela 5.5 mostra uma comparação

entre os valores de Straggling obtidos por diferentes modelos e por este trabalho, para um feixe de

H+, com 150keV incidindo em TiO2.

Modelo Straggling(eV2/Å)

Lindhard-Schar� 1495
Yang 2034
Bohr 3254

Este Trabalho 1743

Tabela 5.5: Valores de Straggling para H+, com 150keV, em TiO2 com densidade de 4,23g/cm3.

Com os parâmetros obtidos a partir do espectro medido com feixe de H+, foi feito o

ajuste dos espectros referentes aos feixes de H+
2 , H

+
3 e HeH+, com a mesma energia por nucleon,

apenas alterando a Razão de Poder de Freamento, de�nido pela equação 4.2.1, e um parâmetro livre
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denominado γ1. A minimização de χ2 também foi adotada para determinar o melhor valor destes

parâmetros. Desta forma foram determinadas experimentalmente a Rn e σC . A �gura 5.7 mostra o

pico referente ao Ti medido com H+ e H+
3 e as respectivas simulações.
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Figura 5.7: Dados experimentais referente ao titânio presente no TiO2 medido com H+ e H+
3 com

120keV/u e os melhores ajustes obtidos com o programa PowerMEIS.

5.4 Programas Adicionais

5.4.1 Determinação do Potencial de Wake

Para determinar o potencial de wake deve-se partir da análise de espectros experimentais

da ELF, para isso foi escrito um programa que utiliza uma soma de funções dielétricas de Drude-

Lorentz para fazer o ajuste do espectro experimental. Para ajustar a ELF do �lme de TiO2, foram

1Esse valor será multiplicado pela espessura, para determinarmos o valor da explosão coulombiana
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empregadas oito funções dielétricas. A ELF do �lme de Al2O3 é representada por 3 funções dielé-

tricas, porém não foi necessário utilizar o programa para determinar os valores de seus parâmetros,

já que os mesmos foram publicados por Abril e colaboradores [63].

Após o ajuste, o programa gera o potencial induzido através da função dielétrica de

Drude-Lorentz e as componentes da força wake por integração numérica. Também foi escrito um

programa que, dados os parâmetros da soma de funções dielétricas de Mermin, calcula o potencial

induzido e, por derivação numérica, as componentes da força de wake.

5.4.2 Determinação do σc

Foi escrito um programa Monte-Carlo, para calcular a explosão coulombiana. Inicial-

mente é sorteada uma distância entre os átomos1, sua orientação inicial e a posição do centro de

massa. São dados passos temporais, sendo que em cada passo é calculada a distância percorrida e a

velocidade �nal. Para isso, consideramos o poder de freamento, a repulsão coulombiana, as forças

de wake além do espalhamento múltiplo. Também veri�camos se, para a distância percorrida, houve

troca de carga.

Para calcularmos a repulsão coulombiana consideramos também os fragmentos neutros

do feixe (H0), pois o componente ionizado do feixe (H+), blindado pela nuvem eletrônica, ao capturar

um elétron o meio apresentará um raio atômico maior que o de Bohr. Este aumento no raio atômico

resultará em uma blindagem menos efetiva do próton, o que causa a repulsão coulombiana mesmo

em fragmentos neutros. Representamos tal fenômeno pelo número atômico efetivo, ZEff . A tabela

5.6 mostra os valores de ZEff e seus raios atômicos, para algumas energias.

Para de�nirmos a distância média entre duas trocas de carga, necessitamos, inicialmente

da seção de choque de perda eletrônica. Como não encontramos tais valores para os �lmes analisados

neste trabalho, utilizamos dados experimentais apresentados em [64] para um alvo de CO2 gasoso.

A probabilidade de interação com os átomos do alvo também é calculada considerando

1Temos uma distribuição de 20 valores devido aos estados vibracionais da molécula
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Energy (keV) Zeff rbound
30 0,74 1,35
50 0,79 1,27
70 0,83 1,20
100 0,87 1,15
150 0,90 1,11
200 0,93 1,08

Tabela 5.6: Valores de Zeff e o raio atômico rbound (= 1/Zeff ) para algumas energias.

sua densidade e estequiometria. Após a colisão, são calculados a direção e o módulo da velocidade e,

desta maneira, se dá a evolução do sistema até, o íon percorrer a distância desejada. Como dito no

início da seção, consideramos o espalhamento múltiplo nas simulações, porém não foram observados

efeitos signi�cativos nos valores �nais de σC .

5.5 Análise Complementar

Para veri�car os resultados obtidos através do modelo apresentado neste trabalho, foi

preparada uma amostra do tipo cross section com o �lme de TiO2 para ser analisada através de

medidas de TEM (Transmission Electron Microscopy). Para tal �m foram utilizados dois microscó-

pios, sendo que um deles JEM 2010 instalado no Centro de Microscopia Eletrônica-UFRGS(CME),

para fazer medidas em alta resolução através do contraste de fase no modo underfocus. Também

utilizamos um microscópio Titan FEI instalado na Laboratório de Microscopia-INMETRO (Labmi)

no modo STEM (Scanning Transmission Electron Microscope).
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Capítulo 6

Resultados

6.1 Ajuste dos Espectros Experimentais - MEIS

A �gura 6.1 apresenta dois espectros experimentais (2D e outro 1D obtido da soma de

canais entre os ângulos 116◦ e 124◦, tendo como referência o ângulo 120◦) de um �lme de TiO2

medido com um feixe de H+
2 com 150keV/u. Além dos melhores ajustes referentes aos espectros

medidos com os feixes de H+ e H+
2 e a con�guração experimental utilizada nas medidas. Na �gura

é possível constatar a contribuição de σC para o straggling total na borda de baixa energia no pico

de Ti, ao comparar os melhores ajustes. O procedimento para extrair o valor de σC dos dados

experimentais foi descrito na seção 5.3.
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Figura 6.1: Pico referente ao Ti presente nos espectros 1-D de MEIS medidos com feixes de H+

(dado simulado - linha pontilhada azul) e H+
2 (dado experimental - circulo aberto e simulado -

linha continua vermelha) com 150keV/u. Na �gura há o espectro 2-D, com o sinal do titânio além
de uma ilustração do feixe incidente (H+

2 ) e do retroespalhado (H+). As simulações foram feita
com o programa PowerMEIS.

6.2 Ajuste dos Espectros Experimentais - ELF

Os espectros de ELF do TiO2, utilizados neste trabalho, foram obtidos a partir de

medidas de REELS, nesta seção serão apresentados juntamente com os parâmetros obtidos do

melhor ajuste. O procedimento para fazer o ajuste dos dados experimentais foi descrito na seção

3.2, as �guras 6.2 e 6.3 mostram os dados experimentais e seus respectivos ajustes . Os pontos em

azul da �gura 6.2 foram medidos por Fuentes [10] (com feixe de elétrons com 5keV) e os da �gura

6.3 (com feixe de elétrons com 40keV) foram medidos em colaboração com o Dr. Marteen Vos do
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Atomic and Molecular Physics Laboratories, da The Australian National University. As linhas em

vermelho, nas �guras, correspondem ao ajuste feito com 8 funções dielétricas de Drude-Lorentz. Os

coe�cientes do melhor ajuste são apresentados nas tabelas 6.11 e 6.22. Esses valores foram utilizados

em todas as simulações que envolvem o formalismo dielétrico, não importando a função dielétrica

empregada.
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Figura 6.2: ELF do TiO2 (triangulo azul) retirada de [10] e o ajuste feito utilizando oito funções
dielétricas de Drude-Lorentz (linha vermelha).

1Ajuste da �gura 6.2
2Ajuste da �gura6.3
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Figura 6.3: ELF do TiO2 medida neste trabalho, triangulo azul, e o ajuste feito utilizando oito
funções dielétricas de Drude-Lorentz, linha vermelha.

Função Ai (eV2) ~ωi (eV) ~γi(eV)
1 0,19 6,45 0,63
2 34,71 12,08 4,30
3 17,59 14,75 3,19
4 18,26 17,92 3,63
5 165,84 25,94 10,75
6 17,67 38,68 3,13
7 178,97 46,26 7,05
8 154,12 50,68 9,08

Tabela 6.1: Tabela com os coe�cientes do ajuste presente na �gura 6.2. Estes coe�cientes foram
determinados desconsiderando a dependência do momento, k, na função dielétrica de

Drude-Lorentz

Fazendo um paralelo entre os espectros das �guras 6.2 e 6.3 e as tabelas 6.1 e 6.2,

constatamos que a energia de cada transição (~ωi) é a mesma em ambos os casos, porém os demais

parâmetros, Ai e γi, são diferentes. Grande e Vos [8] mostram que a diferença entre os espectros está

relacionada à dependência de k, na determinação da seção de choque inelástica normalizada (passo

necessário para determinar a ELF, a partir de um espectro de REELS). O espectro de REELS

obtido por Fuentes [10], com feixe de elétrons com 5keV não satisfaz as condições de limite óptico.
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Função Ai (eV2) ~ωi(eV) ~γi(eV)
1 0,19 6,14 1,258
2 13,83 10,93 2,74
3 20,46 13,98 3,64
4 17,31 18,17 6,13
5 292,83 26.99 12,13
6 16,84 39,49 3,43
7 118,51 47,96 5,75
8 380,95 53,81 19,30

Tabela 6.2: Tabela com os coe�cientes do ajuste presente na �gura 6.3.

Enquanto que o espectro medido neste trabalho, com um feixe de elétrons com 40keV, satisfaz a

condição do limite óptico. Por este motivo a análise mais precisa do espectro de REELS medido

por Fuentes [10] deveria considerar uma dependência de k. Nas próximas seções deste trabalho,

será apresentado como o valor de σC varia em relação às diferentes ELFs e modelos de função

dielétrica. A tabela 6.3 mostra quais transições correspondem a cada pico [10, 65].

Posição do Pico (eV) Transição

6.45 O2p→Ti3p
12.08 Plasmon
14.75 VB→Ti4sp
17.92 VB→Ti4sp
25.94 O2p→Ti4sp
38.68 Ti3p→Ti3d (Nível de Fermi)
46.26 Ti3p→3p5d∗

50.67 Ti3p→3p5d∗

Tabela 6.3: Transições eletrônicas presente no espectro de REELS e suas respectivas energias.

6.3 Potencial Induzido e Forças de Wake - TiO2

Com os parâmetros encontrados é possível determinar o potencial induzido, através da

equação 3.0.7. A �gura 6.4 mostra o potencial induzido pela passagem de um próton com 150keV,

pelo TiO2. O íon está localizado no ponto ρ=0 e z=01. Na mesma �gura são apresentadas duas

comparações entre os potenciais induzidos, obtidos através das funções dielétricas de Drude-Lorentz

1Sistema representado por coordenadas cilíndricas, e a origem acompanha o íon
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e Mermin.

Observar-se que os modelos geram resultados muito semelhantes; enquanto que o po-

tencial obtido por Mermin é suave, na região onde z assume valores negativos, o obtido por Drude

apresenta algumas oscilações, mas os valores absolutos são muito próximos.

Figura 6.4: Potencial Induzido, devido a interação de H+ de 150keV com uma amostra de TiO2,
obtido pela função dielétrica de Drude-Lorentz. E dois comparativos entre os potenciais induzidos

calculados por Mermin e Drude-Lorentz, sobre dois eixos paralelos à velocidade do íon.

Neste ponto é possível determinar a força de wake fazendo a derivação numérica do

potencial apresentado na �gura 6.4, ou pela integração numérica das equações 3.0.10 e 3.0.11.

Ambos os métodos foram utilizados, ou seja, aplicamos a derivação numérica ao potencial induzido

gerado via Mermin e a integração numérica às funções obtidas via Drude-Lorentz. As �guras 6.5 e

6.6 mostram a projeção das componentes da força de wake no plano ρz, obtidas pelos dois métodos.

A equivalência entre os modelos é facilmente constata, para ambos os casos.
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Figura 6.5: Projeção no plano ρz, da componente paralela à velocidade do íon, da força de wake
calculada utilizando as funções dielétricas de Drude-Lorentz e Mermin, para um feixe de H+

2 com
150keV/u em um �lme de TiO2.
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Figura 6.6: Projeção no plano ρz, da componente perpendicular à velocidade do íon, da força de
wake calculada utilizando as funções dielétricas de Drude-Lorentz e Mermin, para um feixe de H+

2

com 150keV/u em um �lme de TiO2.

Uma vez que as componentes da força de wake foram determinadas, basta utilizá-las no

algoritmo descrito na seção 5.4.2 para obtermos os valores σC .
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6.4 Explosão Coulombiana para TiO2

A �gura 6.7(a) compara os valores de σC simulados com os valores obtidos experimen-

talmente. Se as incertezas dos dados experimentais forem consideradas, é possível a�rmar que há

concordância entre os dados obtidos experimentalmente e simulados, mas é possível melhorar. No

ajuste do espectro, 1-D de MEIS, medido foi utilizado o valor da seção de choque de freamento

obtida através do programa SRIM, mas, Limandri e colaboradores [66] mostram que, para energias

abaixo de 200keV, os valores retirados do SRIM são um limite superior. Para 150keV, essa diferença

é de, pelo menos, 10%. Considerando essa diferença, foi terminado o novo valor de σC . A tabela 6.4

apresenta os valores encontrados em ambos os processos de ajustes (A: antes da correção de 10%,

B: após a correção na seção de choque de freamento).

Figura 6.7: Comparação entre os dados experimentais e simulados da σC , considerando a
densidade de um material bulk e sem efeito de vizinhança no estado de carga. Painel (a) considera
a seção de choque de freamento retirada do SRIM. Painel (b) considera uma queda de 10 % na

seção de choque de freamento.

Ao analisarmos os valores de σC , �ca evidente que as diferenças entre eles são menores

que as incertezas, o que nos permite concluir que σC é uma quantidade absoluta, ou seja, o valor

de σC depende exclusivamente do tempo de entrada do feixe molecular. A �gura 6.7(b) mostra os

novos valores experimentais e a simulação do σC . Mesmo com a correção, ainda é possível melhorar
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Pontos σc(eV) (A) σc(eV) (B) Variação (%)

1 505 520 3,0
2 525 530 1,3
3 558 597 7,0
4 631 640 1,4
5 659 690 4,7

Tabela 6.4: Comparação entre os valores de σC , de um feixe de H+
2 com 150keV/u, obtidos

experimentalmente antes e após a mudança no valor na seção de choque de freamento.

a convergência entre os valores. Essa diferença também foi observada por Shubeita e colaboradores

[56, 67] e foi atribuída à variação da densidade.

6.4.1 Efeito da Densidade no σC

No capítulo introdutório deste trabalho foi apresentado o efeito de σC no espectro 1D

de MEIS, �gura 1.4, para algumas espessuras, mantendo-se �xa a densidade atômica areal. Como

um dos objetivos do trabalho é determinar a densidade volumétrica do material através do valor de

σC , deve-se veri�car o comportamento da relação entre σC e a espessura do �lme perante mudanças

no valor da densidade do alvo . A �gura 6.8 mostra esse efeito, para alguns valores de densidade

volumétrica (ρ), para um feixe de H+
2 com 150keV/u em uma amostra de TiO2.

Analisando a �gura 6.8, é possível a�rmar que, desde que, tenhamos boa precisão na

determinação dos valores de σC e vários pontos para uma mesma amostra, somos capazes de deter-

minar os valores de densidade e espessura do �lme, com boa precisão.
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Figura 6.8: EC simulada para um feixe de H+
2 com 150keV/u interagindo com um �lme de TiO2

com algumas densidades, ver legenda na �gura.

6.4.2 Resultados Finais TiO2

Para melhorar a concordância entre os valores, simulado e experimental de σC , serão

mantidos �xos os pontos experimentais e a espessura (dada em átomos/cm2) dos dados simulados,

será multiplicada pela razão entre a nova densidade e a densidade do material bulk.

Através deste procedimento, a espessura e a densidade do �lme foram determinados.

Na primeira simulação, a espessura encontrada foi de 71Å; após a correção na seção de choque

de freamento, foi obtido 80Å. Por �m considerando a variação na densidade a espessura foi de

aproximadamente 100Å, para um feixe com 150keV/u, o que representa um �lme com 3,4g/cm3 e

uma queda de 20% na densidade em relação ao material bulk, considerando TiO2 cristalino cuja

densidade vale 4,25g/cm3.

A �gura 6.9 mostra o o resultado deste procedimento para três energias (50, 120 e

150keV/u). Para 150keV/u apresentamos o resultado da primeira simulação para o estado de carga

sem efeito de vizinhança e a densidade do material bulk. Para as demais energias somente os
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melhores ajustes são mostrados.

Para nos certi�carmos dos resultados, a espessura do �lme foi medida através de medidas

feitas em um microscópio de transmissão. A �gura 6.10(a) apresenta a imagem obtida por contraste

de fase. Nesta imagem constata-se que o �lme medido é amorfo, que possui densidade igual a

3,8g/cm3 [68], ou seja, a queda real na densidade foi de 10 %. Na mesma �gura temos a espessura

destacada do �lme, aproximadamente 95Å, comprovando a con�abilidade do método proposto.

A imagem 6.10(b) foi obtida por Scanning Transmission Electron Microscope (STEM).

Nela não é possível observar a diferença entre o �lme de SiO2 nativo e o de TiO2, já que a técnica não

é sensível o su�ciente para detectar a diferença de densidade entre eles. No entanto, conseguimos

observar regiões mais escuras no interior do �lme de TiO2, tais regiões possuem densidade menor

que o restante do �lme. A existência dessas bolhas corroboram com a queda na densidade apontada

apresentada anteriormente.
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Figura 6.9: Explosão Coulombiana experimental considerando queda na densidade do material
bulk, além do efeito de vizinhança no estado de carga, para 50, 120 e 150keV.
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Figura 6.10: (a) Imagem feita com TEM de alta resolução do �lme de TiO2 obtida através do
modo contraste de fase. Nesta �gura é possível observar o �lme de TIO2, um �lme nativo de SiO2

e o bulk, esta imagem foi obtida no Centro de Microscopia da UFGRS. (b) Imagem obtida em um
microscópio Titan da FEI, instalado no INMETRO, no modo STEM e bright �eld, nesta imagem

podemos identi�car regiões com menor densidade no �lme de TIO2.

6.5 Explosão Coulombiana para Al2O3

Na seção anterior, o valor de σC foi determinado a partir do ajuste do pico referente ao

elemento mais pesado presente na amostra analisada, bem como em trabalhos anteriores [56, 67].

Nessa seção, iremos apresentar resultados obtidos de um �lme de alumina (Al2O3) depositado sobre

um substrato de carbono, que nos permitirá obter o valor de σC a partir dos picos referentes ao Al

e O.

A �gura 6.11 mostra dois espectros, que representam a mesma medida, porém o lado

esquerdo a correção, a soma de canais angulares do espectro 2-D, foi feita considerando a massa do

alumínio e o lado direito a massa do oxigênio. A simulação (linha vermelha) é a mesma para os

dois casos e seus parâmetros foram obtidos da mesma forma, já descrita anteriormente.
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Figura 6.11: Ajuste do espectro 1D de MEIS de um �lme de Al2O3 medido com feixe de H+ com
80keV.

Para determinar as componentes da força de wake, foram utilizados dados apresentados

por Abril e colaboradores [63], neste trabalho os autores fazem uso de 3 funções dielétricas de

Mermin, no limite óptico, para ajustar os dados experimentais medidos por Hagemann [69]. Estes

parâmetros foram utilizados para calcular o potencial induzido, a partir de funções dielétricas de

Drude-Lorentz modi�cadas pela Extensão 1, apresentada na seção 3.1.2. A tabela 6.5 apresenta os

coe�cientes utilizados e suas transições correspondentes.

Função Ai ~ωi (eV) ~Γi(eV) Transição

1 0,382 25,31 12,25 Plasmon [70]
2 0,444 35,37 32,65 O2p(Valência)→Al3d (Banda de Condução) [71]
3 0,0511 100,68 136,05 Não identi�cado

Tabela 6.5: Coe�cientes utilizados para gerar o potencial induzidos e as forças de wake, em um
amostra de Al2O3. Na ultima coluna temos as transições correspondentes a cada energia.

A �gura 6.12 mostra o potencial induzido, ao longo de dois eixos paralelos à velocidade.

A projeção das componentes da força wake no plano ρz é apresentado na �gura 6.13.
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Figura 6.12: Potencial induzido, ao longo de dois eixos paralelos à velocidade do íon, devido a
interação de um íon H+ com a amostra de Al2O3.

Figura 6.13: Projeção no plano ρz, das componentes paralela e perpendicular à velocidade do íon,
da força de wake calculada utilizando as funções dielétricas de Drude-Lorentz, para um feixe de

H+ com 80keV/u em um �lme de Al2O3.

Foram simulados os valores de σC para as energias desejadas (�gura 6.14). O valor da

espessura, encontrada no ajuste do espectro, foi igual a 32Å, valor muito próximo ao obtido pela

explosão coulombiana, que foi de 35Å. Analisando a �gura 6.14 observamos que, para ambas as

energias o σC referente ao material com densidade igual a 3,95g/cm3 tem boa concordância com a

medida experimental. Também é apresentado σC para a densidade igual a de 3,6 g/cm3 (queda de

9% da densidade). Essa comparação mostra que o método não é capaz de indenti�car variações na
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densidade em torno de 10% em �lmes com espessuras abaixo de 4nm.
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Figura 6.14: EC para uma amostra de Al2O3, utilizando um deixe de H+
2 com 80 keV/u e 175

keV/u. Em ambos os painéis estão ilustradas a EC em um �lme com a mesma densidade do
material bulk (3,95 g/cm3) e com uma densidade menor (3,6 g/cm 3). Esta densidade foi
determinada de tal forma que o σC simulada se aproximasse o máximo possível do dado

experimental em ambas medidas.
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6.6 Efeito da Força de Wake

Neste trabalho foi utilizado um programa do tipo Monte-Carlo que considera as forças

de wake, entre outras, para gerar os valores de σC . Cabe agora demonstrar o papel que a força de

wake desempenha sobre o feixe molecular, durante a interação entre do feixe e o alvo. Yasufumi

e colaboradores [72] mostraram, através de experimentos de transmissão, que moléculas de H+
2 de

500keV/u, passando por �nas folhas de carbono, se alinham. Ao mencionarmos o Alinhamento das

Moléculas, estamos nos referindo a um fenômeno no qual o ângulo Θ, representado na �gura 6.15,

tende à diminuir a medida que o íon penetra no material.

Fazendo uso do formalismo dielétrico, Denton e colaboradores [73], reproduziram as

medidas feitas por Yasufumi [72], mostrando que as forças de wake induzem orientação das moléculas

para feixes de alta energia em experimentos de transmissão.

Este fenômeno também foi investigado neste trabalho, em um experimento de retro-

espalhamento e médias energias. Para este �m foi utilizado o programa descrito na seção 5.4.2,

desconsiderando o espalhamento múltiplo, para que fosse possível analisar o efeito de alinhamento

devido, exclusivamente, às forças de wake. Também foi considerado um feixe com direção inicial

�xa para diferentes energias.

Figura 6.15: Representação do ângulo de orientação de uma molécula de H+
2 .

Foram simuladas diferentes situações, em uma delas a interação entre os íons se dá,

exclusivamente, pelo potencial de Coulomb, outra em que o potencial Coulombiano foi substituído
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pelo potencial de Yukawa. Em ambos os casos a orientação das moléculas se manteve constante.

Através deste procedimento, foi possível determinar o efeito da força de wake sobre a

molécula de H+
2 , para diferentes orientações iniciais e energias, em um alvo de TiO2. A �gura 6.16

mostra a média ponderada da orientação das moléculas de um feixe de H+
2 , com 200keV/u em um

�lme de TiO2.
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Figura 6.16: Simulação do angulo de orientação das moléculas de um feixe de H+

2 , com 200keV/u,
em função da profundidade em TiO2, mantendo-se �xo a orientação inicial e desconsiderando
efeitos de espalhamento múltiplo. Os símbolos representam a média ponderada de diversas

simulações.

Podemos analisar a consequência do alinhamento das moléculas nos valores de σC através

da equação 4.3.4, onde temos o produto interno da velocidade do centro de massa (~vcm) com a

velocidade devido a repulsão coulombiana (~v0). Com o alinhamento da molécula, o ângulo Θ

diminui, causando, desta maneira um aumento de σC . Este efeito é observado nas �guras 6.17 e

6.18. Nelas estão representados os valores de σC em função da espessura do material1, para diferentes

orientações iniciais. Comparando os painéis a, b, c e d de cada �gura, �ca claro que, à medida em

que o ângulo de orientação inicial da molécula aumenta (6.18(a)→6.18(b)→6.18(c)→6.18(d)),2 a
1TiO2
2A mesma sequencia é válida para �gura 6.17
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EC é atenuada, independente da maneira de descrevê-la.

Nas �guras 6.17 e 6.18 também é feita uma comparação entre os valores de σC obtidos

por diferentes abordagens:

1. Modelo 1 (Coulomb): Neste caso, interação entre os íons é descrita somente pelo potencial de

Coulomb;

2. Modelo 2 (Wake+ Coulomb): No segundo caso, além da repulsão coulombiana, temos a

blindagem dos íons pelo elétrons do meio descrita pelas forças de wake.
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Figura 6.17: σC em função da espessura de um �lme de TiO2, simulada através dos modelos 1 e 2,
ver no texto, para diferentes orientações iniciais, os quais estão indicadas em cada painel. A

energia e o feixe também estão indicados.

Nas duas �guras (6.17 e 6.18) podemos observar que, para moléculas alinhadas (6.17(a)

e 6.18(a)), o σC descrito pelo Modelo 1 será sempre maior e, à medida em que há um aumento

no ângulo de orientação, o σC gerado por ambos os modelos se igualam (6.17(c) e 6.18(b)), até o
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momento em que esse comportamento se inverte e o σC gerado pelo Modelo 2 se torna maior que o

gerado pelo Modelo 1.
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Figura 6.18: σC em função da espessura de um �lme de TiO2, simulada através dos modelos 1 e 2,
(ver no texto), para diferentes orientações iniciais, os quais estão indicadas em cada painel. A

energia e o feixe também estão indicados.

Esse comportamento pode ser explicado pelo rastro na nuvem eletrônica, provocado pela

passagem do íon. Esse rastro é formado logo atrás do íon com um ângulo de abertura (θwake), dado

pela equação 6.6.1. A �gura 6.19 ilustra os rastros referentes aos íons com 30keV (6.19a) e 200keV

(6.19b). A �gura mostra o rastro (área hachurada) além de dois ângulos, que nos auxiliarão no

entendimento do fenômeno. Esses ângulos se referem ao de abertura da trilha (θwake) e ao ângulo

em que a EC geradas pelo Modelos 1 e 2, mencionados a cima, se igualam (θWC).

sin (θwake) =
vF
von

(6.6.1)
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Figura 6.19: Representação do rastro formado logo atrás do íon ao passar por um plasma, com
30keV/u(painel a) e 200keV/u( painel b).

Para analisarmos as �guras 6.17 e 6.18, a partir da �gura 6.19, podemos dividir essa

última em três diferentes regiões.

1. Área 1 (0◦ − θwake): Esta área hachurada corresponde à área em que há o rastro. Se com-

pararmos as �guras 6.17a, 6.17b e 6.18a, vamos constatar que seus respectivos ângulos de

orientação estão no interior da Área 1. Essa comparação nos leva a crer que, se o íon de trás

estiver no interior do rastro gerado pelo íon da frente, o σC será atenuado;

2. Área 2 (θwake − θWC): Na segunda área, percebemos que não há a presença do rastro, os

íons presentes nesta região ao se orientarem (fenômeno que elevará o σC) irão atingir a área

1 (enfraquecendo o σC). Assim, os efeitos de alinhamento e blindagem são compensados,

resultando na similaridade dos resultados gerados pelos modelos 1 e 2 (�guras 6.17c 6.18b).

3. Área 3 (θWC − 90◦): Na terceira região, há um aumento de σC , como pode ser observado nas

�guras 6.17c, 6.18d e 6.18d. Nesta região temos apenas o efeito do alinhamento, provocado

pela força de wake.

Fazendo uma comparação entre as �guras 6.19a e 6.19b, constatamos que quanto menor

a velocidade do íon, maior é o ângulo de abertura de seu rastro. Para 30keV/u (�gura 6.19a), temos
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um cone com abertura igual a 60◦, enquanto que, para 200keV/u (�gura 6.19b) o cone apresenta

abertura igual a 21◦. Esse fato nos leva a crer que, dado um feixe com energia igual a 30keV/u,

em que a orientação inicial das moléculas seja aleatória, σC será reduzido pela força de wake, uma

vez que a área em que há blindagem é maior que a região sem. Seguindo a mesma lógica, para um

feixe com energia igual a 200keV/u, σC terá seu valor aumentado pela força de wake, uma vez que

a área em que há blindagem é menor que a região sem. A �gura 6.20 mostra esta conclusão.
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Figura 6.20: σC para uma molécula de H+
2 com direção inicial randômica, em função da espessura

de um �lme de TiO2.

Na �gura 6.21, apresentamos como σC , calculado por diferentes modelos, varia com a
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energia, para um feixe de H+
2 interagindo com uma mostra de TiO2. Os modelos utilizados para

isso são:

1. Coulomb: Neste modelo o σC é calculada considerando apenas a repulsão Coulombiana entre

os íons;

2. Blindado por Yukawa: O potencial de Coulomb é substituído pelo potencial de Yukawa;

3. Blindado por Wake: Neste modelo além da repulsão Coulombiana utilizamos as forças de wake

para descrever a blindagem;

4. Blindado por Wake+Neutralização: O σC é calculado a partir da repulsão Coulombiana, forças

de wake e efeitos da troca de carga;

5. Blindado por Wake+Neutralização+ZEff : Além dos efeitos considerados no modelo anterior

foi implementado o efeito da carga efetiva.
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Figura 6.21: σC em função da energia para um feixe de H+
2 em um amostra de TiO2 com 100 Å de

espessura, calculada a partir de vários modelos, descritos ao longo da seção.
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Tomando como base os valores de σC calculado apenas pela repulsão Coulombiana po-

demos estabelecer as seguintes comparações:

1. Blindado por Yukawa: O potencial de Yukawa reduz o valor de σC , em toda faixa de energia

analisada, já que repulsão coulombiana é blindada por um fator exponencial, exp (−rωp/v),

onde a ωp é a frequência de plasmon, v a velocidade do cento de massa e r a distância entre

os íons;

2. Blindado por Wake: Nesse caso, podemos ver claramente o efeito do rastro provocado pela

passagem do íon da frente. Quanto menor a velocidade maior será o ângulo de abertura do

rastro resultando em uma maior blindagem do íon de trás, o que diminuirá σC . À medida

com que a energia aumenta temos a formação de um rastro com menor abertura, permitindo,

desta forma, que o efeito de alinhamento se sobreponha ao de blindagem;

3. Blindado por Wake+Neutralização: Este fenômeno irá interferir somente na repulsão Coulom-

biana e é relevante até 200keV/u, energia na qual a captura eletrônica pode ser desconsiderada;

4. Blindado por Wake+Neutralização+ZEff : Seu principal efeito é o aumento da repulsão cou-

lombiana, acentuando σC . É relevante somente para baixas energias, até 50keV/u.

6.7 Diferentes formas de determinar σC

Nesta seção será apresentado com os valores de σC variam ao utilizar diferentes modelos

de funções dielétricas e ELFs. A �gura 6.22, mostra o primeiro resultado obtido. Nas �guras �ca

claro a equivalência entre os métodos para a energia 150.

Analisando a �gura 6.22, �ca evidente que, para esta energia, o σC é independe da forma

que é obtido, ou seja podemos variar a função dielétrica, o espectros de ELF , ou até mesmo fazer

uso de um modelo semi-empírico muito simples, que ainda assim vamos obter resultados muito

próximos ou, como em alguns casos, idênticos. Mostramos dessa forma a con�abilidade do método
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Figura 6.22: Equivalência entre alguns modelos de EC para um feixe de H+
2 com 150keV/u em

uma amostra de TiO2.

utilizado para calcular o σC , garantindo que, se tivermos uma boa medida experimental de σC , o

método nos fornecerá a espessura e densidade muito próximas da realidade.

Foi necessário veri�car se este fato também é observado para baixas energias, nas quais a

neutralização desempenha um papel importante. Com este �m é apresentada uma comparação en-

tre alguns métodos na �gura 6.23. Fica claro que, embora tenhamos usado a Extensão 1 no modelo

de Drude-Lorentz (que é uma boa aproximação para altas energias), temos uma boa convergên-

cia quando comparamos com σC gerado pela função dielétrica de Mermin. Nesta mesma �gura

é apresentado os valores de σC obtidos pelo método desenvolvido por Shubeita e colaboradores

modi�cados pelo estado de carga.
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Figura 6.23: Equivalência entre alguns modelos de σC para um feixe de H+
2 com 50keV/u em uma

amostra de TiO2.

6.8 Explosão Coulombiana para os íons H+
3 e HeH+

Até o momento, foram apresentados resultados apenas para feixes de H+
2 . Nessa seção,

serão mostradas algumas medidas com diferentes feixes moleculares, para que possamos aumentar a

explosão coulombiana, possibilitando, por exemplo, a aplicação da técnica em �lmes mais espessos,

pois, quanto mais espesso o �lme, maior será o straggling, tornando o efeito da explosão menos

perceptível. Este efeito é apresentado na �gura 6.24, nela é apresentado como o straggling total

(considerando a entrada e a saída do feixe monoatômico) varia em relação a espessura do �lme. Na

mesma �gura há os valores de σC simulados para um feixe de H+
2 com 60 keV/u, além dos valores

experimentais de σC para os feixes H+
2 , H

+
3 e HeH+. Nesta �gura �ca claro o porquê do uso de �xes

que apresentam um maior valor de σC , na análise de �lmes mais espessos.
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valores de σC simulados para um feixe de H+

2 com 60 keV/u e, os valores experimentais de σC para
os feixes H+

2 , H
+
3 e HeH+ .
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A �gura 6.25 mostra o pico referente ao titânio medido coletando o íon H+ proveniente

de três diferentes moléculas, com 60keV/nucleon. A tabela 6.6 mostra os valores de σC , para os

diferentes casos e o valor de straggling (considerando a entrada e saída do feixe) para um feixe de

H+ ao interagir com um �lme de 10nm de TiO2. O aumento observado no σC , em medidas feitas

com H+
3 , pode ser justi�cado pela maior proximidade entre os íons. A distância, mais provável,

entre os íons de uma molécula de H+
3 é 1.89 u.a. [74], enquanto que a distância internuclear, mais

provável, para a molécula de H+
2 é de 2.04u.a. [75]. Além da maior proximidade entre os pares de

átomos, a presença do terceiro resulta em um aumento de 50% na força de repulsão.

Feixe σC (eV) Straggling (eV)

H+
2 284

H+
3 504 547

HeH+ 600

Tabela 6.6: Valores experimentais de σC , de um �lme de 10nm de TiO2, medidos
experimentalmente com os feixes H+

2 , H
+
3 e HeH+ com 60keV/u.

Já o aumento observado no valor de σC , em medidas feitas com o feixe de HeH+, pode

ser atribuída a três fatos:

1. Estado de Carga (<q>): Cada íon de um feixe de H+
2 (ou H+

3 ), com 60keV/u, tem um estado

de carga igual a 0,64, desconsiderando o EV. Em um feixe de HeH+, com 60keV/u, a carga

média do íon He+ será 0,94 e, o estado de carga do íon H+ será a 0,64, desconsiderando o EV.

Ao comparar os três casos, �ca claro que, a repulsão Coulombiana será maior em um feixe de

HeH+;

2. Diferença entre as massas: como o hidrogênio possui massa quatro vezes menor que o hélio,

a variação em sua velocidade será maior;

3. Menor Distância internuclear: A distancia internuclear mais provável é 1,45u.a. [76], o que

aumenta a repulsão coulombiana.
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Figura 6.25: Efeito da explosão coulombiana no pico de Ti para os feixes de H+
2 , H

+
3 e HeH+ com

60keV/u. Para obter estes espectros foram analisados os íons H+ retroespalhados à 120◦.
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6.9 Efeito de Vizinhança no Poder de Freamento

Uma das questões que motivaram este trabalho, foi veri�car se a relação observada para

o HfO2, entre a ELF (�gura 3.6) e a R2 (�gura 1.7), iria se repetir para amostras que apresentam

uma ELF semelhante ao HfO2. Por este motivo optamos por medir a R2 de um �lme de TiO2,

dado que temos a mesma quantidade de transições eletrônicas observadas em ambas ELFs. Por

esta mesma razão optamos por medir a R2 de um �lme de Al2O3, para comparar com o resultado

medido para um �lme de SiO2. Mas neste ultimo caso observamos somente 1 pico na ELF .

Na �gura 6.26, temos um grá�co mostrando a R2 da amostra de TiO2. Os pontos pretos

foram obtidos experimentalmente, os pontos azuis são simulações, feitas pelo Dr. Fadanelli através

do método MUCA (Molecular Unitary Convolution Approximation - é um cálculo atômico) [77], a

linha vermelha foi gerada pela equação 4.2.1 (Formalismo Dilétrico - considera apenas elétrons de

valência), considerando dois prótons com movimento correlacionado.

5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 00 . 9 0

0 . 9 5

1 . 0 0

1 . 0 5

1 . 1 0

1 . 1 5

1 . 2 0

1 . 2 5
 

 

 R 2  E x p e r i m e n t a l
 R 2  S i m u l a d o  p o r  e q .  5 . 2 . 1
 M U C A

R 2

E n e r g i a ( k e V )

Figura 6.26: Razão do poder de freamento para o feixe de H+
2 para o TiO2, pontos pretos

representam valores experimentais, azuis simulações feitas com MUCA, linha vermelha simulação
utilizando o formalismo dielétrico para um feixe de H2+

2 .

Podemos dividir o grá�co em três regiões em energia:
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1. Acima de 100keV/u: Nessa região é nítido o aumento da perda de energia (até 15% maior

quando comparada com a perda de energia de um feixe monoatômico), quando há movimento

correlacionado de dois íons. Este foi o primeiro efeito medido experimentalmente atribuído

ao EV. Também observamos boa concordância entre dados experimentais e a simulação feita

pelo MUCA. Os valores obtidos pelo formalismo dielétrico, considerando apenas dois prótons,

também apresenta relativa concordância.

2. Entre 70 e 120keV/u: Nesta faixa de energia há uma transição nos valores de R2. É possível

identi�car que inicialmente os valores de R2 estão abaixo de 1 (0,95), e à medida, em que a

energia aumenta, os valores de R2 atingem valores superiores a 1 (1,15).

3. Abaixo de 70keV/u: Nesta faixa de energia, temos uma interferência negativa, nos valores de

R2, ou seja, temos valores de R2 menores que 1. Fica claro que o formalismo dielétrico não des-

creve de maneira satisfatória a queda no poder de freamento. Mesmo se considerarmos casos

mais realistas [56], nos quais os estados de cargas são considerados. Já os resultados obtidos

através do MUCA, acompanham de maneira qualitativa os resultados experimentais, porém

não reproduzem o principal efeito observado nessa região, a queda no poder de freamento para

valores menores que 1.

Na �gura 6.27, é feito um comparativo entre a razão do poder de freamento para os

feixes de H+
2 , H

+
3 e HeH+, incidindo sobre um �lme de TiO2. Até 80keV/u os valores de R2 e R3 são

iguais, enquanto que, RHeH tem um tendência de queda. Essa comparação pode indicar a natureza

local do EV (a intederência entre as excitações se dá somente entre os primeiro vizinhos) para baixas

energias, não há excitação de plasmons (interações de longo alcance), há apenas formação de par

elétron-buraco, ou seja, apenas interações de curto alcance.

Na mesma �gura também podemos observar que, há a mesma transição, descrita anteri-

ormente. Reforçando desta maneira a tese de que este efeito é causado, pela excitação de plasmons.

Outro fato que é perceptível na �gura, é que, para energias acima da excitação do plamons, os
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valores de R2 e R3, não apresentam mais o mesmo valor. Este fato pode ser explicado pelo compri-

mento adiabático, de�nido pela equação 6.9.1. Quando há exitações de longo alcance (plamons),

quanto maior o comprimento adiabático mais a molécula de H2 se aproxima de um átomo de He e

a molécula de H3 se aproxima do átomo de Li. Por este motivo R3 é maior que R2 após a excitação

dos plasmons.

αadiabco =
vcm
ωp

(6.9.1)

Figura 6.27: Comparação entre os valores de R2, R3 e RHeH+ medidos para uma amostra de TiO2.

A �gura 6.28 entre os valores da R2 referentes aos �lmes de TiO2 e HfO2. Para energias

acima da excitação de plasmon os valores referentes à amostra de TiO2 são maiores, isso se justi�ca

pela diferença entre as energias de exitação do plasmon em cada material. Enquanto o TiO2 tem

sua a ecitação coletiva dos elétrons ocorre em torno de 12eV, essa mesma excitação ocorre em torno

de 28eV para HfO2, ou seja, o comprimento adiabático no TiO2 é maior; o que permite uma maior

interação entre feixe e meio.
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A diferença observada na �gura 6.28 em energias anteriores à transição no TiO2, pode

estar relacionada à probabilidade da excitação coletiva frente as demais transições possíveis até

a transição de plasmon. Ao comparar as transições observadas em um espectro de ELF do TiO2,

percebe-se que o plasmon é a segunda transição e é muito mais provável que a primeira transição; ao

analisar as transições eletrônicas na ELF do HfO2 o plasmon é apenas a quarta transição possível

e compete fortemente com as anteriores. Esta diferença pode justi�car a exitência ou não de

interferência negativa à baixa energia.

Figura 6.28: Comparação entre os valores de R2 medidos para amostras de TiO2 e HfO2.

A �gura 6.29 mostra os valores daR2 medidos para a Al2O3 e SiO2. A grande similaridade

entre os espectros para energias acima da transição era esperada, uma vez que, a quantidade de

transiçoes eletrônicas observas nas ELFs é a mesma (três transições) e a energia de plasmon de ambos

é muito próxima (em torno de 25eV). Mesmo em baixas energias é possível a�rmar (considerando a

incerteza da medida) que os valores de R2 são muito próximo. Tomando como base o caso anterior,

ao analisar as ELFs constata-se que a transição de plasmon é a primeira e a mais importante em
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ambos os casos.

Figura 6.29: Comparação entre os valores de R2 medidos para amostras de SiO2 e Al2O3.
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Capítulo 7

Conclusão

7.1 Explosão Coulombiana

Neste trabalho foi explorado a EC da molécula de H+
2 a �m de melhorar a per�lometria

feita em �lmes ultra-�nos, utilizando íons (com energias até 200keV/u) retroespalhados. A descrição

correta da dispersão estatística na perda de energia, σC , devido à Explosão Coulombiana permite

a determinação do tempo em que os fragmentos, permanecem em movimento correlacionado, antes

do retroespalhamento de um deles, o que viabilizou determinar a espessura e a densidade de �lmes

ultra �nos em uma única medida e de uma maneira independente. Em baixas energias, efeitos de

neutralização e da força de wake se mostraram importantes ao contrário do que era esperado em

relação ao espalhamento múltiplo; inicialmente acreditava-se que este efeito iria modi�car valores

de σC em baixas energias, mas não foi observada diferença signi�cativa.

Os efeitos citados no parágrafo anterior foram descritos com precisão através de simula-

ções Monte-Carlo. Para baixas energias, até 150keV, a neutralização também é afetada pelo efeito

de vizinhança e pelo potencial de wake. Já em altas energias, somente as forças de wake modi�cam

os valores de σC , gerando valores de σC maiores, quando comparados à explosão descrita somente

pelo potencial de Coulomb.

Um dos �lmes estudados neste trabalho foi o TiO2, foram feitas medidas com feixes de

H+
2 , com diferentes energias (50, 120 150keV/u) e todas indicaram o mesmo valor para espessura

do �lme. Para validar os resultados, foram feitas imagens de TEM de alta resolução do �lme.

A espessura, obtida pela medida de TEM, foi de 95Å, que é muito próximo do valor obtido pelo

método proposto nesta tese (100Å).
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Nas de medidas de EC também foi constato uma menor densidade do �lme em relação ao

material bulk. Resultado comprovado pelas medidas de STEM, tais medidas mostraram a existência

de bolhas no �lme de TiO2, o que corrobora com o fato de que houve queda na densidade do �lme.

Também foi medido (por elipsometria) o índice de refração do �lme para três comprimentos de onda

distintos, todos apresentaram valores menores, quando comparados ao índice de refração referente

ao material bulk, o que reforça os resultados de queda na densidade.

Também geramos as forças de wake, a partir de diferentes modelos de funções dielétricas

e duas ELFs distintas. Ao contrário que se observou em trabalhos de perda de energia eletrônica

[78], o uso de diferentes funções dielétricas não altera de forma signi�cativa os valores �nais de σC .

Para o �lme de Al2O3, foi possível analisar dois picos presentes no espectro, referentes

ao Al e O. O mesmo valor de σC gerou o melhor ajuste para ambos os picos. Neste caso não foi

possível fazer medidas de TEM, mas os valores obtidos via MEIS (32Å) e EC(35Å) foram muito

próximos, indicando con�abilidade do método.

Finalmente, foram medidos os valores de σC utilizando diferentes feixes (H+
2 , H

+
3 e HeH+)

com 60keV/u. Foi observado um aumento signi�cativo no valor de σC , o que mostra a in�uência

exercida por diferentes estruturas e constituintes do feixe molecular no valor �nal de σC . Esta

constatação, mostra uma maneira de se determinar a espessura de uma forma mais precisa, bem

como a aplicação do método em �lmes mais espessos (uma vez que quanto mais espesso o �lme

maior será a contribuição do straggling na borda de baixa energia do pico analisado, diminuindo a

relevância de σC). No entanto, não foi feita nenhuma simulação para os feixes H+
3 e HeH+.

7.2 Poder de Freamento

Ao comparar as medidas realizadas com a amostra de TiO2 com as publicadas do HfO2

destacam-se os seguintes pontos:

1. Baixas energias:
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Interferência negativa: A ocorrência da interferência negativa nesta faixa de energia para o

TiO2 foi atribuída à maior probabilidade de excitação coletiva dos elétrons quando comparada

ao HfO2;

Efeito local: As medidas indicaram que em energias inferiores à excitação dos plamons o

valor de Rn depende exclusivamente do primeiro vizinho;

2. Alta energia: Após a excitação dos plasmons os valores de R2 são maiores para o TiO2, pois

nesta faixa de energia também ocorrerá interações de logo alcance e neste tipo de interação o

comprimento adiabático do material desempenha papel fundamental, como o TiO2 tem uma

frequência de plasmon menor, o feixe de H+
2 terá maior interação.

Já nas medidas de Al2O3 foram muito similares aos resultados obtidos para o SiO2

como era o esperado devido às semelhanças entre os espectros de ELF e a proximidade entre as

frequências de plasmon. Comparando todos os resultado para R2 obtidos neste trabalho com as

respectivas medidas para �lme de carbono presentes na literatura e medidos pelo grupo indicam

dois pontos:

1. Limite mínimo de Rn para feixes moleculares compostos apenas por H: O valor de R2 está

relacionado à probabilidade da excitação do plasmon, como no carbono há duas transições

de plasmon pode-se inferir que para amostra de carbono é possível medir o máximo efeito da

excitação do plasma sobre os valores de R2. Porém ao comparar os dados é possível a�rmar

que, os valores de R2 são os mesmos para �lmes de carbono, óxido de silício e alumina, o que

pode indicar que o valor minimo de R2 está em torno de 0,85.

2. Mudança na posição da transição: Ao sobrepor medidas de óxido de silício, carbono e alumina

�ca evidente uma mudança na posição da subida.
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Capítulo 8

Perspectivas

Com o melhor entendimento dos fenômenos envolvidos na interação de feixes moleculares

com �lmes ultra-�nos, esta técnica poderá ser aplicada em diferentes linhas de pesquisa, como por

exemplo:

1. Análise sistemática de dispositivos baseados em �lmes �nos: Com o método(para determinar

a espessura absoluta e densidade em uma única medida) bem estalecido é possível variar

as condições de deposição de um �lme (ou vários, desde que seja possível diferenciar pelo

menos um pico de cada �lme no espectro de MEIS), fazer sua caracterização pelo método e

em seguida veri�car como suas propriedades (como resistividade e magnetização) variam com

relação às diferentes espessuras e densidades;

2. Obtenção dos valores de σC através de picos que não sejam necessariamente do �lme analisado:

Esta linha se aplica à �lmes depositados sobre um substrato cristalino. Neste caso é possível

medir σC a partir do alargamento do pico de superfície do substrato. Este método poder ser

muito útil na análise de �lme de elementos mais leves que o substrato;

3. Utilização de diferentes feixes: Neste trabalho foram apresentados resultados experimentais

que indicam, que a utilização de feixes de H+
3 e HeH+ pode ser uma alternativa viável para:

Obtenção de σC com maior precisão;

Análise de �lmes mais espessos.

Esta linha de pesquisa teria o foco na extensão do programa Monte-Carlo para determinar o

valor de σC destes feixes;

88



4. Análise de nano-partículas: O grupo já vem atuando na análise de nano-partículas utilizando

MEIS com feixe monoatômicos, uma continuação natural seria aliar estes métodos já bem

estabelecidos, para obter um uma análise mais completa (diâmetro e densidade das nano-

partículas) de sistemas nano estruturados;

5. Estudo do EV no feixe de HeH+ à baixas energias: Como não há um teoria que explique o

comportamento de Rn de maneira satisfatória, medidas com diferentes feixes podem levar ao

melhor entendimento do fenômeno auxiliando desta maneira abordagens teóricas.
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