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A resina composta em função de suas características estéticas, pro-
priedades adesivas e economia de tecido dentário oferece vantagens so-
bre outros materiais; no entanto, a sua maior limitação em dentes 
posteriores é a infiltração marginal, que normalmente leva a conse-
qüências danosas como sensibilidade e reincidência de cárie. Em função 
disso, nos propusemos a avaliar a microinfiltração na margem cervical 
de restaurações classe II em dentes molares extraídos. Foram confec-
cionados 49 preparos tipo classe II(MO) com a margem cervical loca-
lizada lmm abaixo do limite amelocementário. Os dentes foram divididos 
em 7 grupos conforme os materiais e técnicas utilizados: grupos A, B, 
C e D utilizaram-se o sistema adesivo Scotchbond Multiuso e a resina 
fotopol. Z100 (3M) (A: Téc. de Lutz, B: Matriz Metálica, C: Retenções 
no preparo, D: Porções pré-polimerizadas); Grupo E: Variglass (Dents-
ply) + Z100 (ionômero+resina); Grupo F: Vitremer (3M) + Z100 (ionô-
mero+resina); Grupo G: sistema adesivo All Bond 2 e resina química 
Bisfil-2B (BISCO). Os dentes foram submetidos a ciclagem térmica e após 
imersos em corante por 20hs. Decorrida esta fase, foram seccionados 
e observados os níveis de infiltração, classificados de acordo com a 
profundidade de penetração do corante: níveis de O a 3 (0-sem infil-
tração, 3-nível severo de infiltração). Os níveis observados encon-
tram-se na 
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