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Todo dia são lançados no meio ambiente toneladas de lixo, 
parte  deste material poderia ser reciclado gerando 
empregos e reduzindo a degradação ambiental. Dentre os 
materiais lançados nos lixOes de muitas cidades no Brasil, 
encontram—se  as pilhas, de onde pode—se recuperar 
materiais como óxidos de manganês, grafiti, carcaça 
externa e o zinco.0 objetivo deste trabalho é a 
recuperação  e purificação do zinco das pilhas por 
eletrorefino, ou seja, por eletrólises onde o ânodo 
solúvel é a carcaça de zinco; este ao entrar em solução e 
depositar—se no cátodo torna—se bem mais puro, deixando as 
impurezas em solução. Pretende—se adequar as condiç5es do 
banho eletrolítico oriundo do ataque ácido à carcaça de 
zinco da pilha de forma a obter deposição de qualidade 
comparável à zincagem feita em escala industrial, onde se 
usa como ânodo o zinco puro. 
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