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Medidas de viscosidade de soluçÕes diluldas de polimeros 

são utilizadas para determinar o peso molecular dosmesmos. 
Por medidas viscosimétricas, também é  possivel avaliar  a 

contribuição das interaçÕes intra e intermoleculares em di 

ferentes concentraçÕes para polimeros contendo alguns gru: 

pos polares. IonÔmeros foram obtidos a partir de polibuta 

dieno comercial  modificado com 4-metil-1,2,4-triazolina- 

3,5-diona e n-butil-lftio. A viscosidade especifica de so 

luçÕes com diferentes concentraçÕes dos ionômeros em tetra 

hidrofurano foi determinada utilizando um viscosimetro do 

tipo Ubbelohde com diâmetro capilar de 0,46mm, a 35•c. 

Para baixas concentraçÕes, a viscosidade especifica dos po 

limeros modificados é  inferior a do polimero de origem, in 
dicando contração das cadeias devido a interaçÕes intramo: 

leculares. Para concentraçÕes acima de 3%, a viscosidade 

da solução do ionômero é   superior a do polimero de origem, 
por causa do efeito das interações intermoleculares. 
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