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Os polimeros telequélicos, ou seja, polimeros com grupos 

funcionais nas extremidades, são de extrema importância, 

pois, os mesmos podem ser utilizados em reticulações e 

copolimerizações em'bloco,podendo-se, assim, obter selan 

tes,propelentes de foguete, etc. 

Com o objetivo de obter polimeros telequélicos, com grupos 

carbonila nas extremidades, através da clivagem oxidativa 

da NBR com ácido periódico; realizamos várias reações que 

'nos possibilitaram fazer um estudo do peso molecular  em 

função dos tempos de reação e concentração de ácido perió 

dico.(FAPERGS)• 
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