Nos ultimos anos houve um crescente interesse pelo ramo da odontologia estética, bem como pela biocompatibilidade de materiais
restauradores com os tecidos dentais, o que levou ao desenvolvimento dos pinos reforcados por fibras envoltas em matriz resinosa
(FREEDMAN, 2001; NARVA; LASSILA; VALLITTU, 2004; WANG et al., 2008). Através da Odontologia adesiva restauradora tornou-se
possivel restabelecer dentes fragilizados de modo mais conservador e utilizar materiais cuja dureza € mais proxima a do remanescente
dental. Os pinos de fibra de vidro apresentam como vantagem propriedades fisico-mecanicas proximas as da estrutura dental, restauracao
homogénea/formacio de corpo Unico entre a porcao intrarradicular e a coronaria, bem como facilidade de manipulacao e boa relacéo custo-
beneficio (CONCEICAO; CONCEICAO, 2012). A etapa de cimentacdo pode ser realizada através da utilizacdo de um cimento resinoso
convencional, que depende da aplicacdo previa de um sistema adesivo, ou de um cimento autoadesivo, que é capaz de se unir a dentina
radicular sem a aplicacdo de nenhum outro agente prévio de unido. Nao ha um consenso no meio académico em relacao aos fatores que
podem influenciar na qualidade da ades&o dos pinos de fibra de vidro a estrutura dentinaria radicular. Em razao disso, € que o0 presente
estudo tem por objetivo avaliar a influéncia de diferentes cimentos endodonticos na resisténcia de uniao de pinos de fibra de vidro
proporcionada por dois cimentos resinosos (convencional e autoadesivo), atraves do teste de push-out.

Amostra: 80 dentes bovinos (incisivos inferiores), 4 grupos Cortes transversais (2mm) - teste de push-out e analise de microscopia

(20 dentes cada). estereoscopica (fratura).

Solugao irrigadora: digluconato de Clorexidina 0,12%. Os dados foram tabulados e submetidos a analise estatistica através dos
Grupo I: a base de 6xido de zinco e eugenol (Endofill); testes Kruskal — Wallis e Qui? (significancia de 5%).

Grupo |l: de base resinosa (AH plus); Grupo lll: a base de
MTA (Fillapex) e Grupo IV: controle, apenas guta-percha.
Os condutos foram desobturados (4 mm).

Preparo dos pinos, 10 elementos de cada grupo foram
submetidos a cimentacdo com cimento resinoso
convencional (Relyx ARC) e os outros 10 ao cimento
autoadesivo (Relyx U200).

A partir da analise dos resultados, é possivel concluir que o cimento
endodontico Endofill interferiu na resisténcia de unido dos pinos
cimentados com cimento resinoso convencional (Relyx ARC); os
diferentes cimentos endodonticos empregados nao influenciaram na
resisténcia de uniao dos pinos cimentados com cimento resinoso auto-

desivo (U200) e os dois cimentos resinosos demonstraram performances similares nas diferentes zonas de dentina radicular (1/3
cervical, médio e apical).




