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REJEITOS DE GARIMPO DE AMETISTA COMO AGREGADO DE PAVIMENTAÇÃO. Cleber 
de Freitas Floriano, Autran Freimuller, Luiz Antonio Bressani (orient.) (UFRGS). 
Avaliação do comportamento mecânico para emprego de pavimentação de dois basaltos alterados que 

são rejeitos de garimpo da extração de ametista. Os materiais foram recolhidos em fragmentos, resultado do 
desmonte para abertura das galerias para garimpo. Existem dois materiais disponíveis denominados de laje e 
cascalho, com graus de alteração e características bem diferenciados. Os agregados foram submetidos a uma 
britagem simples, de forma a obter-se uma granulometria denominada GU1 (objeto de estudo prévios realizados no 
Laboratório de Pavimentação da UFRGS). A laje quando compactada na energia intermediária atende às 
especificações do DAER para sub-base Granular Classe I.O cascalho compactado na energia modificada atende as 
especificações do DAER para Base Granular Classe C. O cascalho tem um aumento do ISC de 72% na energia 
modificada em relação à energia intermediária. (PIBIC). 
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