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AVALIAÇÃO DA RADIOPACIDADE DO CIMENTO PORTLAND COMPARADO AO CIMENTO MTA. 
Bianca Vaccari Botteselle, Deborah Meirelles Cogo, Ingrit Fernanda Parlow, Debora Diniz Ritter, Joanna Sangali 
Mileski (UFRGS). 
Em estudos realizados anteriormente, verificou-se que o cimento Portland, que é um cimento utilizado em 

construção civil, tem propriedades semelhantes às do cimento MTA, de uso odontológico, com o diferencial deste apresentar 
bismuto em sua composição, o que lhe confere radiopacidade. Objetivo: no presente estudo buscou-se avaliar a radiopacidade do 
cimento Portalnd associado a diferentes proporções de subnitrato de bismuto (10, 20 e 33%). Materiais e Métodos: utilizou-se 25 
corpos de prova de tubos de polietileno, divididos em 5 grupos de 5, sendo 5 para cada grupo teste, 5 para o grupo controle 
positivo (MTA), e 5 para o grupo controle negativo (Portland). Resultados: o grupo com 10% de subnitrato de bismuto apresentou 
radiopacidade bem maior que a do cimento Portland; o grupo com 20% aproximou-se da radiopacidade do cimento MTA; e o 
grupo com 33% teve radiopacidade muito superior à do MTA. Conclusão: a adição de subnitrato de bismuto foi capaz de conferir 
radiopacidade ao cimento Portland, chegando à aproximar-se e até ultrapassar os valores conferidos ao cimento MTA. 
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