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ESTUDO DA QUALIDADE DO COQUE METALURGICO ATRAVES DA REATIVIDADE AO CO, E
016 RESISTENCIA A TRACAO Patricia O. Rodrigues, Morgana de A. Ribas, Antdnio C. F. Vilela (Laboratério de
Siderurgia, Centro de Tecnologia, Escola de Engenharia/UFRGS).

O coque metaltrgico é um dos principais materiais utilizados pela industria siderdrgica na fabricagdo do ferro-gusa. Um dos
parametros mais utilizados para avaliar a qualidade de um coque € a sua resisténcia mecanica. Um coque de boa qualidade deve
possuir resisténcia suficiente para resistir as solicitagdes mecanicas as quais ele é submetido no alto-forno. O objetivo deste
trabalho foi o de comparar quatro tipos diferentes de coques através de ensaios ndo rotineiros. Os coques utilizados foram obtidos
em escala industrial e foram analisados, antes e ap6s reagdo com CO,, sendo utilizadas entre 20 e 30 espécimes de cada tipo de
coque. Foram realizados testes de reatividade ao CO,, em termobalanga (cerca de 25% de perda de massa), e testes de resisténcia
a tracdo por compressdo diametral, antes e ap0s a reagdo. Também foram realizadas medidas de porosidade e observagdes das
mudangas na morfologia do coque com a reagdo ao CO,, através de microscdpio eletronico de varredura (MEV). Os resultados
obtidos mostraram que, antes da reagdo, o coque C apresentou a maior resisténcia a tracdo média (6,15 MPa) e a menor
porosidade (44%), ja a menor resisténcia a tracdo média (2,96 MPa) foi obtida para o coque A (porosidade de 51%). Os
resultados apés a reagdo nos mostraram que o coque B apresentou maior resisténcia a tracdo média (2,6 MPa), e porosidade de
63,24%, ja o coque D apresentou a menor resisténcia a tracdo média (2,20 MPa) e a maior porosidade (65,77%). Podemos
observar ha uma tendéncia de diminuigdo da resisténcia mecénica e de aumento da porosidade com a rea¢do ao CO,. Através da
observacdo em MEV foi possivel observar o aumento do tamanho e do nimero dos poros no coque, devido a reagdo ao CO,. De
acordo com os resultados obtidos, e considerando somente os testes descritos acima, o coque C apresentou uma qualidade mais
homogénea. (FAPERGS, CNPq, FINEP)
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