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Com o objetivo de formar co-polimeros telequélicos, isto
é, co-polimeros com extremidades reativas, foi utilizado
o SBR (Styrene Butadiene Rubber) comercial devidamente
prurificado. Foram realizadas reacdes de oxidacdo e cliva-
gem do SBR com &cido peridédico, obtendo-se polimeros com
terminag¢des carbonila. Com o fim de obter telequélicos
aehtro de uma faixa de peso molecular adequada para seu
posterior uso em reacdes de co-polimerlzacdo em bloco ou
em reacdes de extensdo de cadeia, foram estudadas as in-
fluéncias do tempo de reacdo, do solvente e da concentra-
cdo do &cido peridédico no peso molecular. (PROPESP).
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