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A Odontologia chega  ao ano 2000  com grandes preocupaç s. 
No  terreno  da Sa de o modelo  de tratamento até agora  ado- 
tado nio resultou em dirninuiçio  da doença  cirie.  neces- 
sirio  criar  um modelo  preventivo no qual  se privilegie   a 
Sa de. Mesmo  assi  , a devastaçio da integridade dos  den- 
tes produzida pela  cirie  esti  a exigir técnicas restaura- 
do-ras conservativas e preservação rnixirna de estrutura  den- 
tiria.  Por outro  lado,  os materiais restauradores   Alcan 
çararn grande  desenvolvimento e n vas  alternativas tem sur- 
gido  para  repor  a poF-Ç-â:o perdida dos elementos dentirios. 
Assim, pesquisar o comportamento destes  rna eriais   clini- 

o 
camente  é   urna necessidade. A cornpareção  da  performance 
clÍnica de novos  materiais 'em relação aos  tradicionais, 
tern possi b i 1i tad o, não s  novas indi caçÕ es , corno novas té c- 
n1cas  r stauradoras. A presente pesquisa avaliou, durante 
ci'nco anos,  o comportamento de diferentes mater-iais,  cli- 
nicamente. Foram  executadas 136 restaurações e,  5  anos 
apos,  avaliadas quanto  a integridade marginal e forma ana 
tÔrnica. 
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