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O processo de trefilação apresenta importância sig ificativa, dada a 

diversidade de produtos que o mesmo permite obter industrialmente. 

Neste trabalho, arames de aço comum, com diâmetro inicial de 6,35mm, 

foram submetidos a ensaios de tração até a ruptura. Esses arames são 

trefilados em fieiras cujo paralelo de calibração possui S,Smm de 

diâmetro. Os cálculos de força no processo de trefiiação normalmente 

pressupÕe a construção de cur as tensão x deformação para o material. 

O comportamento dos arames exibiu coerência com as propriedades apre 

sentadas pela literatura, situando-se os resultados do ensaio em pa 

tamar ligeiramente superior. possível que tal observação   esteja_ 

ligada à  existência.de impurezas normais em nível um pouco elevado 

no material considerado. A análise microestrutural do arame indica 
que o mesmo foi fornecido na condição recozida, garantindo para a 

posterior trefilação a possibilidade do emprego da máxima reduçãopor 

passe permitida pelo encruamento admissível. Portanto, os resulta 

dos dos ensaios e o aspecto micrográfico do material asseguram a 

trefilabilidade do arame, devendo-se apenas adotar o cuidado de ava 

liar as condiçÕes de serviço existentes. Além disso, algumas das pro 

priedades obtidas dos ensaios podem ser empregadas no cálculo de es 

fQrços de trefilação, otimizando-se o processo. 
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