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INTRODUCAO RESULTADOS

. | o A . v Ambos o0s ensaios demonstraram maior viabilidade
Novos cimentos a base de silicatos de calcio tém sido
desenvolvidos visando um material que possua boas apos a presa dos materiais (P < 0,05).
propriedades biologicas e que mantenha as caracteristicas v No MTT, os extratos frescos do NMP e MTA
celulares normais do tecido pulpar remanescente através da apresentaram maior viabilidade que o controle (P <

~ ; la f 3 I .
protecao da area exposta e pela formacdao de uma barreira 0,05), que foi semelhante ao BD (P = 0,05). Os extratos

completa de tecido calcificado.

apos a presa dos cimentos NMP, MTA e BD foram mais

OBJETIVO viaveis que o controle (P < 0,05).
» Avaliar a citocompatibilidade de materiais reparadores v No SRB, os extratos frescos do MTA e BD apresentaram
endodonticos em cultura de fibroblastos de ratos 3T3. menor viabilidade que o controle (P < 0,05), e NMP foi

MATERIAIS E METODOS semelhante ao controle (P > 0,05). Apds a presa, NMP

. . . foi semelhante ao controle (P > 0,05) e diferente de
Materiais avaliados:

MTA e BD (P <£0,05). Além disso, MTA apresentou maior

| NeoMTA Plus (NMP) | Aaregado THcxids | Biodentine (BD) |
Mineral (MTA) viabilidade que o controle (P < 0,05).
Preparo dos materiais: MTT
600- :
fresco . I Control
500+ a
_ i B NeoMTA Plus
presa & 400- ab B mMmTA
g = l Biodentine
. o
Plagueamento das células: S 200- a
> d
TRENNNEE 373 (ATCC: CRL-1658) a ) 100- bg *cC
exposicao b
SRR E i . 0 v :
' fay melo de cultura DMEM N 24h apos y before setting after setting
- placa 96 pocos
~ 1x10*células/pogo A Perlods
SRB
*
Ensaios de citotoxicidade: Gl 2
d
- b
MTT SRB 2 100+ ae —eb
l\/l J\/L = ab
. c o : , = b
avalia a respiracao avalia a sintese 2 b
. = 604
celular proteica >
. 0 1 |
before setting after setting
Analise estatistica: .
Periods
Os dados foram analisados pelo software GraphPad Prism
6, sendo considerado o nivel de significancia de 5%. Foram CONCLUSAQO
utilizados os testes de Kruskall Wallis e post hoc de Dunn Os materiais avaliados apresentaram resultados favoraveis

para comparacao entre os materiais. de viabilidade, estimulando a proliferacao celular.



