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Tabela 1 - Médias das alterações de cores obtidas com o Easyshade,
observadas através de ΔE.

O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar a efetividade da vibração ultrassônica de um gel clareador à 
base de peróxido de hidrogênio a 35%.

SHIMADZU

UV  2450

Obtenção dos discos de esmalte e dentina Furadeira de 
bancada

Discos de esmalte e 
dentina

Chá preto
7 dias

Água destilada
7 dias

Grupo I Grupo II Grupo III

C l a r e a m e n t o  d u r a n t e  4 5  m i n u t o s

Aplicação 
Ultrassônica

Aplicação 
Ultrassônica

2min30seg. 5 minutos

3 aplicações 3 aplicações

Espectrofotômetro 
de bancada

Espectrofotômetro 
Easyshade

Imediatamente após
24 horas após

Grupo I Grupo II Grupo III

IMEDIATO 24 HORAS

GRUPO 1 7,339  Aa 6,225 ABa

GRUPO 2 9,666 Aa 9,567 Aa

GRUPO 3 9,299 Aa 8,275 Aa

IMEDIATO 24 HORAS

GRUPO 1 3,733  Aa 3,132  Aa

GRUPO 2 2,883  Aa 3,022  Aa

GRUPO 3 4,394  Aa 2,687 Aa

Tabela 2 - Médias das alterações de cores obtidas com
espectrofotômetro de bancada, observadas através de ΔE.

Gráfico 2 – Médias das alterações de cores obtidas com
espectrofotômetro de bancada.Gráfico 1 – Médias das alterações de cores obtidas com Easyshade.

(*) letras iguais representam igualdade estatística, Maiúsculas em colunas, minúsculas em linhas.


