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RESUMO

TITULO DO PROJETO: CARACTERIZACAO DE TIJOLOS CERAMICOS PARA SIMULACAO
COMPUTACIONAL DO DESEMPENHO HIGROTERMICO DE SISTEMAS DE VEDACAQ VERTICAL
EXTERNOS

Aluno: Milena Guerra

Orientador: Angela Borges Masuero

RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA

1. INTRODUCAO:
O estudo do comportamento higrotérmico dos sistemas construtivos & importante
pois, permite estimar e quantificar os efeitos gerados pelos agentes externos nos
elementos porosos da edificacdo. Sendo os de maior destaque, a acdo conjunta
da umidade com o calor, cujas variacdes provém da atuacdo da incidéncia dos
ventos e da radiacdo em cada face da fachada. A andlise dessas implicacoes,
auxiliaom fabricantes e projetistas a identificar situacdes criticas, possibilitando
projeto de sistemas mais adequados para determinado local. Evitando assim,
problemas futuros.
Um dos métodos de andlise do comportamento higrotérmico € afravés de
simulacdo computacional. Para tal, foi escolhido o software alemdo WUFI ®
(Warme Und Feuchte Instationdr), programa de simulacdo para o cdlculo de
transporte de calor e umidade em seus componentes. O software conta com
uma variedade de parGmetros relacionados aos componentes construtivos da
edificacdo, como a espessura e a caracterizacdo dos materiais. Entre as
caracteristicas  necessdrias  estdo:  resisténcia mecdnica, porosidade,
permeabilidade ao vapor e teor de umidade de equilibrio da argamassa e bloco,
conforme a umidade relativa do ambiente. Ademais, conta com pardmetros de
altura da construcdo e clima local. Todos os dados inseridos ao software fazem
com que a simulacdo seja personalizada para cada construcdo.
No entanto, o programa oferece em seu banco de dados apenas materiais de
origem europeia, americana e japonesa ndo sendo compativeis com os usados
no Brasil. Dessa forma, o objetivo deste frabalho é caracterizar fijolos cer@micos,
macicos e seis furos, para serem inseridos ao programa de simulacdo, afim obter
progndsticos mais precisos.

2. ATIVIDADES REALIZADAS:
A atividade desenvolvida se refere a caracterizacdo de materiqis para a sua
insercd@o no software WUFI ®. A vista disso, optou-se por caracterizar dois tipos de
blocos corriqueiros no sistema de vedacdo do Rio Grande do Sul. Sendo, o fijolo
de vedacdo em parede vazada com seis furos, classe VED15 e tijolo macico para
vedacado, segundo a NBR15270-1: 2017.
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Para a determinacdo das caracteristicas geométricas e mecdnicas, foram
utilizados 13 corpos de prova e para os ensaios de propriedades fisicas, as
amostras eram compostas de 6 corpos de prova de cada fipo de tijolo segundo
as especificacdes da NBR15720-1:2017. Todos os ensaios realizados estdo de
acordo com a NBR15720-2:2017. Sendo estes: dimensdes efetfivas, drea bruta,
massa seca, indice de absorcdo de d'agua, resisténcia caracteristica a
compressdo. O ensaio de difusdo de vapor de adgua, no entanto, necessitou de 4
corpos de prova de cada um dos materiais conforme a norma americana ASTM
E96/E96M:2016. Para a readlizacdo do ensaio foi necessdrio a confeccdo de
recipientes de vidro do tamanho de 10x10 cm e com altura de 15 cm, pois
manteve-se a espessura original de cada tijolo. No fundo do mesmo, pds-se 2 cm
de cloreto de cdlcio puro granulado e a fixacdo do tijolo 0,6cm acima desse com
fita dupla face. No topo de cada amostra, foi colocado selante para que haja
apenas a permeabilidade do vapor pelas faces dos tijolos. Apds a preparacdo
das 8 amostras, colocou-se as mesmas em uma caixa climatizada com sal de
cozinha saturado. Os corpos de provas foram pesados até obterem valores
referentes a estabilizacdo.

Figura 1- amostras dos tijolos para ensaio de permeabilidade a vapor. a) Tijolo de
vedacdo em parede vazada com seis furos b) Tijolo macico para vedacdo.

3. OBJETIVOS E RESULTADOS OBTIDOS:

Os ensaios realizados para a caracterizacdo dos dois fipos de tijolos de vedacdo,
foram satisfatérios. Além da distincGo mecdnica e geométrica, o tempo de
absorcdo da permeabilidade a vapor para cada um foi diferente, tendo uma
distincdo de sete dias para a estabilizacdo do macico em relacdo ao furado. Essa
estagnacdo é conclusiva quando em um grdfico cujas varidveis sdo a diferenca
de peso enfre a amostra no tempo zero em relacdo as demais horas versus tempo
em horas, tenha uma linha de tendéncia com R? maior ou igual a 0,998 segundo
a ASTM E96/E96M:2016. Apds atingido o valor normatizado, € possivel através de
cdlculos, obter a porcentagem de permeabilidade para a sua insercéo no
software WUFI ®.

4. CONCLUSAO:
A caracterizacdo dos dois tipos de tijolos € uma etapa inicial importante para a
criacdo de um banco de dados para andlises e futuras pesquisas na drea de
desempenho higrotérmico. Pois, com os materiais adequados inseridos, o0s
resultados serdo mais coerentes com a realidade presenciada no pais.



